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Die nach modernsten Verfahrenstechniken herge-
stellten Eternit Wellplatten aus Faserzement sind
eine ausgesprochen wirtschaftliche Alternative fur
sichere und zeitgeméRe Décher.

Die Platten speichern Feuchtigkeit, sind diffussions-
offen, zeigen keine Korrosion und zeichnen sich
durch eine hohe Bestandigkeit auf lange Zeit aus.
In ihren unterschiedlichen Ausfiihrungen bieten sie
fir jedes Gebaude das passende Profil

Profil 5 fiir die klassische Art der Dachdeckung mit
Plattenldngen bis 3,10 m

Profil 6 als wirtschaftliches GroRformat mit einer
Welle mehr

Profil 6 % mit einer ganzen Welle Seitentiber-
deckung fir mehr Sicherheit

Profil 8 als optisch flachere Dacheindeckung durch
eine niedrigere Profilhdhe

Berliner Welle mit einheitlichen Langen teilt groR-
flachige Dacher in kleinteilige Strukturen
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Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben
entsprechen dem derzeitigen Stand sowie unseren
darauf beruhenden Erfahrungen. Die beschriebenen
Anwendungen sind Beispiele und beriicksichtigen
nicht die besonderen Gegebenheiten im Einzelfall.
Die Angaben und die Eignung des Materials fur die
beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem
Fall bauseits zu prufen. Eine Haftung der Eternit AG
ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler
und nachtrégliche Anderungen technischer Angaben.
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Eternit Wellplatte Berliner Welle
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Technische Grundlagen

Fiir die Planung und Konstruktion eines geneigten Da-
ches mit Eternit Wellplatten sind unter anderem folgen-
de allgemeine technische Vorschriften zu beachten.

Die wichtigsten sind:

Grundregel fiir Dachdeckungen, Abdichtungen und
AuBenwandbekleidungen des ZVDH*

Fachregel fur Dachdeckungen mit Faserzement-
Wellplatten des ZVDH*

Fachregel fur Metallarbeiten im
Dachdeckerhandwerk des ZVDH*

Merkblatt fir Warmeschutz bei Dachern des ZVDH*

Merkblatt fiir Unterdécher, Unterdeckungen und
Unterspannungen des ZVDH*

Hinweise Holz und Holzwerkstoffe des ZVDH*
Hinweise zur Lastenermittiung des ZVDH*

DIN 1052 Holzbauwerke

DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten;
Eigenlasten, Windlasten,

Schneelasten

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 68800 Holzschutz

DIN EN 494 Faserzement-Wellplatten und

dazugehérige Formteile

VOB/C DIN 18338 Dachdeckungs- und

Dachabdichtungsarbeiten

Bauaufsichtliche Zulassungen
oder Priifzeugnisse:

Z-31.1-144 Faserzement-Wellplatte
Profil 177/51 P5, P6 und P6 %

mit Polypropylen-Bandeinlage

P-BRA09-758803  Faserzement-Wellplatte

,Berliner Welle*

* ZVDH = Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Bezugsquellen:

Fachregeln:

DIN-Normen:

Zulassungen:

Rudolf Miller Verlag
Stolberger StraRe 76
50933 Kdln
www.baufachmedien.de

Beuth-Verlag
Burggrafenstralle 6
10787 Berlin
www.beuth.de

Fraunhofer IRB
Nobelstrale 12
70569 Stuttgart
www.irbdirekt.de

Materialkombination unterschiedlicher Metalle

Verschiedene Kombinationen von Metallen, z.B. Kup-
fer und Zink, fiihren zur so genannten Kontaktkorro-
sion. Darunter versteht man die chemische oder elek-

trochemische Reaktion eines Metalles. Dies kann
sowohl bei direktem Kontakt als auch durch Flissig-
keiten, z.B. Wasser, erfolgen. Da die Lebensdauer

metallischer Bauteile hiervon stark abhangt, ist eine
gute Korrosionsschutzplanung erforderlich. Nebenste-
hende Tabelle gibt hierzu Empfehlungen.

Al Pb Cu Zn NrS St
Aluminium Al | | | [ | |
Blei Pb || | || | | |
Kupfer, Kupferlegierungen Cu | | |
Zink Zn u ] ] u u
Nichtrostender Stahl NrS L ] | | u u
Feuerverzinkter Stahl St | | [ ] [ | [ | M =vertrdgliche Materialkombination
Zertifikate
Fir Eternit Wellplatten liegen die erforderlichen allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen oder Priifzeugnisse
vor, siehe hierzu auch Seite 8. Eternit Wellplatten mit
Bandeinlage sind gemdB BG-Prifbescheinigung als
durchsturzsicher eingestuft.
ARBEITSGEMEINSCHAFT
UMWELTVERTRAGLICHES
BAUPRODUKT E.V.
U-Zeichen Bau-BG AUB
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Eigenschaften auf einen Blick

—

siehe Seite 6

= schallddmmend

diffusionsoffen, feuchte- und klimaregulierend
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf wird aufgenommen und gezielt
abgegeben — kein Abtropfen von Kondensat

siehe Seite 6

geringe Temperaturdehnung
dadurch kaum Materialbewegung und somit kein Knirschen und
Knacken — wichtig fiir die Eignung bei Holz- und Metallkonstruktionen

nichtbrennbar — Baustoffklasse A2-S1.d0 nach EN 13501-1
sicher gegen Flugfeuer und strahlende Wérme, kein explosives

mit nur 0,2 kN/m? bzw. 0,24 kN/m? bei Eternit Berliner Welle

ist dieses geringe Gewicht ideal auch fiir die Sanierung

ohne chemische Beimengungen biologisch resistent gegen Schadlinge

Iho~~J mit dem AUB-Zeichen der Arbeitsgemeinschaft Umweltvertragliches

N~ geringe Gerauschbelastung (Trommeleffekte) durch Regen und Hagel AN
—— oder durch Knackgerausche bei wechselnden Temperaturbelastungen —— Brandverhalten
siehe Seite 16
( 0() ] regensicher ( ] geringes Gewicht
,\,\9\, bei Beachtung der vorliegenden Planungsunterlage und den Fachregeln J‘g\ji
— des Deutschen Dachdeckerhandwerkes ist das Dach regensicher und —
bleibt dies fiir eine lange Zeit siehe Seite 6
( %TSA ] witterungsfeste, schmutz- und feuchtigkeitsabweisende ( 6@# korrosionssicher
L~ Oberflache ,(fvx
—— dadurch frostsicher, lichtecht und mit langer Lebensdauer ——— und Pilzbewuchs
\?f’ durchsturzsicher A AUB ausgezeichnet
I,A~~] Wellplatten mit PP-Bandeinlage sind gemaR vorliegender ~

siehe Seite 5

BG-Prufbescheinigung als ,,durchsturzsicher” eingestuft

Bauprodukt e. V. ausgezeichnet

Werkstoff Faserzement

Faserzement von Eternit ist ein umweltfreundlicher
Werkstoff. Fir die Herstellung werden tiberwiegend mi-
neralische Rohstoffe verwendet, fiir die es nach heu-
tigem Kenntnisstand keine Ressourcenknappheit gibt.
40 % des Werkstoffs besteht aus Portlandzement. Fir
die Armierung werden 2% organische Armierungsfa-
sern (Polyvinylalkohol) eingesetzt, die aus Textilindus-
trie und Medizintechnik bekannt sind. Weitere 5% Fil-
terfasern auf Zellstoffhasis verbessern die Elastizitat
des Produkts und dienen dem Herstellprozess. 11 %
Kalksteinmehl und als Recyclingprodukt erhérteter, ge-
mahlener Faserzement werden dem Werkstoff zuge-
schlagen. Der Wasseranteil betragt 12 %, 30 % sind
im Werkstoff eingeschlossene Luftporen. Aufgrund die-
ser sorgfaltig aufeinander abgestimmten Zusammen-
setzung wurden alle Eternit Produkte aus Faserze-
ment mit dem AUB-Zeichen der Arbeitsgemeinschaft
Umweltvertrdgliches Bauprodukt e. V. ausgezeichnet.

Auch die Beschichtungsstoffe sind durch werkseitige,
hochwertige Heilverfilmung als fester Stoff gebun-
den. Die Abwitterungsrate der Reinacrylat-Beschich-
tung ist selbst nach jahrelanger Nutzung so gering,
dass sie kaum messbar ist und keine Gefahrdung dar-
stellt. Mit ihrer gleich bleibenden Qualitdt haben Fa-
serzementprodukte eine lange Lebensdauer. Bei sor-
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40% Bindemittel

Portlandzement

5% Prozessfasern

\

Filterfasern auf Zellstoffhasis

11% Zusatzstoffe

Fiillstoffe und recycelter
Faserzement zur Optimierung

12% Wasser

Unterstiitzt die Verbindung und Erhartung

2% Armierungsfasern

Organische Fasern zur Aufnahme der
Biegezugkrafte

30% Luftporen

tenreiner Trennung konnen sie wiederverwertet oder
ohne Vorbehandlung problemlos deponiert werden,
da keine wassergefahrdenden Inhaltsstoffe ausgewa-
schen werden. Auch die Untersuchungen zum Ver-
halten von Faserzement bei auRergewdhnlichen Ein-
wirkungen, wie etwa Feuer, erbrachten ein positives
Ergebnis. Die Rauchentwicklung oder Rauchdichte
der nichtbrennbaren Faserzementprodukte (Baustoff-

Machen Faserzement zum feuchteregulierenden,
diffusionsfahigen und wasserdichten Baustoff

klasse A2) erwies sich als sehr gering. Die gasformi-
gen Emissionen sind frei von Schwefel- und Chlorver-
bindungen. Dieselben hohen Qualitatsanspriiche gel-
ten auch fiir den Herstellungsprozess. Uberschiissi-
ges Wasser wird auf dem Werksgeléande geklart und
wieder in den Produktionsprozess zurtickgefuhrt.
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Hohenliberdeckung

Die Hohenuberdeckung bei Dachdeckungen betrdgt bei
Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und Profil
8 generell 200 mm. Fur diese Hohentiberdeckung sind
die Wellplatten mit zwei werkseitig vorgefertigten
Eckenschnitten fiir eine Linksdeckung vorgesehen.

Bei Eternit Berliner Welle betragt die Héheniiberde-
ckung 125 mm. Fir diese Hoheniiberdeckung sind die
Kurzwellplatten Typ L mit zwei werkseitig vorgefertig-
ten Eckenschnitten fiir eine Linksdeckung erhéltlich.
Fir die Randbereiche des Daches sind auch Wellplat-
ten bzw. Kurzwellplatten ohne Eckenschnitte verfligbar.
Bei diesen Wellplatten sind die erforderlichen Ecken-
schnitte bauseits anzufertigen.

Hohentiberdeckung bei Eternit Wellplatten
Profil 5, Profil 6 und Profil 8

Hoéhentiberdeckung bei Eternit Berliner Welle

Seitentiberdeckung

Die Seitentberdeckung bei Eternit Wellplatten
Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle betragt immer
47 mm, dies entspricht ~ % Welle.

Eternit Wellplatten Profil 6% werden immer mit
einem ganzen Wellenberg (iberdeckt. Die Seiten-
Uiberdeckung betragt 99 mm.

47

Bei Eternit Wellplatten Profil 8 wird ebenfalls immer
ein ganzer Wellenberg tberdeckt. Die Seitenlber-
deckung betragt dabei 90 mm.

Damit eventuell erforderliche Formteile wie First-
und Pulthauben oder Maueranschlussstiicke pro-
blemlos eingebaut werden konnen, sind diese

iy

MaBe der Seiteniiberdeckungen unbedingt einzu-
halten.

Py
W

Seitenliberdeckung bei Eternit Wellplatten
Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle

Seitentiberdeckung bei Eternit Wellplatten Profil 6 %

Seitenliberdeckung bei Eternit Wellplatten Profil 8

Hinweis zur Seitentiberdeckung

Durch die Seiteniiberdeckung bei Eternit Wellplatten
Profil 5 und Profil 6 bedingt, kann bei ungedammten
Dachkonstruktionen auf Grund der Geometrie der Well-
platten durch einen geringen Lichteinfall ein deutlich
sichtbarer Lichtstreifen entstehen, der durch Streu-

licht noch erheblich breiter erscheinen kann. Die Re-
gensicherheit der Dacheindeckung wird durch diesen
Lichteinfall in keiner Weise beeintréchtigt. Ein Grund
zur Beanstandung liegt somit nicht vor.

Soll ein mdglicher Lichteinfall bei vorgenannten Dach-
konstruktionen von vornherein ausgeschlossen werden,
so wird der Einsatz von Eternit Wellplatten Profil 6%
oder der Einbau von z.B. vorkomprimierten Dichtungs-
bandern in die Seitentiberdeckung empfohlen.

Begehbarkeit

Eternit Wellplatten mit Polypropylen(PP)-Béndern, die ent-
sprechend dieser Verlegeanleitung montiert wurden, sind
gemaR der vorliegenden BG-Prufhescheinigung als ,,durch-
sturzsicher* eingestuft. Durchsturzsicherheit bedeutet,
dass das Durchfallen von Personen, die beim Begehen
von Verkehrswegen auf Wellplatten sttirzen, verhindert
wird. Zusatzliche Absturzsicherungen unterhalb der Dach-
flache wie Fanggeriiste, Fangnetze, Sicherheitsdrahtgitter-
unterspannungen oder Ahnliches sind nicht erforderlich.
Durchsturzsichere Bauteile mit Eternit Wellplatten
erfilllen somit die Anforderungen aus

den Unfallverhiitungsvorschriften ,,Bauarbeiten*

(BGV C22)

der DIN 4426 ,Instandhaltungsarbeiten*
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den Instandhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen

nach der Verordnung Uber Sicherheit und Gesund-

heitsschutz auf Baustellen (Baustellen V).
Durchsturzsichere Wellplatten sind auf der Oberseite
durch das & DS Zeichen gekennzeichnet.
Nach den der Bau BG vorliegenden Priifergebnissen
kann davon ausgegangen werden, dass die Durch-
sturzsicherheit von mindestens 10 Jahren ab dem
eingepragten Herstelldatum gegeben ist.
Jedoch diirfen Wellplatten nicht als Arbeitsplatz und
Verkehrsweg genutzt werden, sie sind nur GUber Lauf-
bohlen oder &hnliche Einrichtungen zu betreten. Ge-
mak § 11 der Unfallverhiitungsvorschrift ,Bauarbei-
ten“ gelten Wellplatten als nicht begehbare Bauteile.

Hinweis

Bei Arbeiten in Dachrandbereichen miissen Verkehrs-
wege und Arbeitsplatze, die sich in einem Abstand
< 2,00 m von der Absturzkante befinden, mit einem
Seitenschutz nach DIN 4420 gesichert werden.

Im direkten Montagebereich sind wie bisher die Un-
fallverhtitungsvorschriften der Bauberufsgenossen-
schaften zu beachten. Bei einer Absturzhdhe von
mehr als 3,00 m missen geeignete Absturzsicherun-
gen vorhanden sein.

Sind Einbauteile vorhanden, die einer regelmaRigen
Wartung bedurfen, wie z.B. Solar- oder Belliftungsan-
lagen, ist der Einbau von Laufrostsystemen entspre-
chend den BGsVorschriften zwingend erforderlich.

Eternit Wellplatten



Technische Daten

Wert Bemerkung
Baustoffklasse A2 nach DIN 4102
A2 —s1,d0 nach EN 13501-1
maximale Wasseraufnahme = 23 Gewichts-%
Gleichgewichtsfeuchtegehalt 8 — 10 Gewichts-% bei Raumklima
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p=~ 70 ohne Beschichtung
p=~130 mit Beschichtung
Thermische Langenanderung 0,014 mm/m*K
Warmeleitfahigkeit \R 0,58 W/m*K
Elastizitatsmodul in Plattenldngsrichtung 8.500 N/mm? bei Wellplatten Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle
11.500 N/mm? bei Wellplatten Profil 8
Luftungsquerschnitt innerhalb des Wellenprofils 250 cm?/m bei Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und Berliner Welle
153 cm*m bei Wellplatten Profil 8
Abwicklungslange 1.102 mm bei Wellplatten Profil 5 und Berliner Welle
1.314 mm bei Wellplatten Profil 6
1.375 mm bei Wellplatten Profil 6 %
1.136 mm bei Wellplatten Profil 8
Statische Werte
Profil 5, 6, 6% Profil 8 Berliner Welle
Widerstandsmoment 85,0 cm*/m 45,0 cm*/m 85,0 cm®/m
Flachenmoment 2. Grades 244,3 cm*/m 82,1 cm*/m 244,3 cm*/m
Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Biegung in Langsrichtung vy * 4,0 N/mm? vy * 4,0 N/mm? —
Bemessungswert des Tragwiderstandes fir Biegung in Querrichtung Y © 2,0 N/mm? Y © 2,0 N/mm? -

Bemessungswert der Einwirkung gq*)

beil < 0,90 m - vy © 1,44 kN/m? -
beil < 1,00 m - Y © 1,78 kN/m? -
beil =< 1,15m Y © 2,25 kN/m? - -

bei | = 1,45 m und Dachneigung = 20°

5 = 1,50 KN/m?

bei | = 1,45 m und Dachneigung < 20°

5 = 1,30 kN/m?

*) Bei Einhaltung dieser Belastungen und Unterstiitzungsabsténde (in Dachneigung gemessen) eriibrigt sich ein weiterer Nachweis fiir die Wellplatten, siehe jedoch Seite 17-21.
Werden die hier angegebenen, zuldssigen Gesamtbeanspruchungen berschritten, so ist fiir den gewahlten reduzierten Auflagerabstand nachzuweisen, dass die zuldssige Biegespannung nicht tiberschritten wird.

Fir Wellplatten als Dacheindeckung kann vereinfachend der gemittelte Sicherheitsbeiwert y = 1,45 angenommen werden. Fiir den Nachweis auf Windsog ist y = 1,50.

Lastannahmen

Nach DIN 1055-1 bzw. den jeweiligen Zulassungen fiir Wellplatten 0,20 kN/m? Diese Lasten sind Flachenlasten, ohne Pfetten, je-
gelten folgende Lastannahmen: fur Kurzwellplatten 0,24 kN/m? doch einschlieBlich Befestigungsmaterial.
Nutzflachen

Aus nebenstehender Tabelle kdnnen die Nutzfldchen Plattenléange Wellplatten

pro Wellplatte entnommen werden, um eine grobe Profil 5 Profil 6 Profil 6% Profil 8 Berliner Welle
Materialermittlung zu erstellen. 3.100 mm 2,53 m? - — - -

Die Nutzflache pro Wellplatte errechnet sich aus der je- 2.500 mm 2,00 m? 2,41 m? 2,42 m? 2,09 m? -
weiligen Nutzlange (Plattenlange — Hohentiberdeckung) 2.000 mm 1,57 m? 1,89 m? 1,89 m? 1,63 m? -

und Nutzbreite (Plattenbreite — Seiteniiberdeckung). 1.600 mm 1,22 m? 1,47 m? 1,47 m? 1,27 m? -

Bei Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und 1.250 mm 0,91 m? 1,10 m? 1,10 m? 0,95 m? -

Profil 8 betragt die Hoheniiberdeckung 200 mm, bei 625 mm - - - - 0,43 m?
Eternit Berliner Welle 125 mm. Die Seitenliberdeckung 830 mm - - - - 0,61 m?

betrégt bei Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6 und
Berliner Welle 47 mm, bei Profil 6% 99 mm und bei
Profil 8 90 mm. Siehe auch Seiten 22 -25
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Regeldachneigung

Die Regeldachneigung ist die unterste Dachneigungs-
grenze, bei der sich in der Praxis eine Dachdeckung
als regensicher erwiesen hat. Aus nebenstehender
Tabelle kénnen Sie die Regeldachneigungen der ver-
schiedenen Eternit Wellplatten entnehmen.
ZusatzmaBBnahmen zur Regensicherheit sind bei der
Planung und Ausfiihrung von Dachdeckungen vorzu-
sehen, wenn erhohte Anforderungen an die Dachde-
ckung gestellt werden.

Eternit Wellplatten

Entfernung Traufe — First

Regeldachneigung

Profil 5, Profil 6, =10m = 9°(15,8 %)
Profil 6%, Profil 8 =20m =10 ° (17,6 %)
=30m =12 ° (21,3 %)

>30m = 14 ° (24,9 %)

Berliner Welle =10m = 15° (26,8 %)

=20m = 17 ° (30,6 %)

=30m = 19 ° (34,4 %)

>30m = 20 ° (36,4 %)

Mindestdachneigung

Werden in die Hohentiberdeckung der Wellplatten ge-
eignete Dichtungsprofile eingelegt, so kann die Re-
geldachneigung bei Eternit Wellplatten um 2 ° und bei
Eternit Berliner Welle um 5° unterschritten werden.
Die nebenstehende Tabelle enthélt dazu die Mindest-
dachneigungen der verschiedenen Eternit Wellplatten.
Eine weitere Unterschreitung der Mindestdachnei-
gung ist auch mit ZusatzmaBnahmen nicht méglich.

Eternit Wellplatten Entfernung Traufe — First Regeldachneigung
Profil 5, Profil 6, =10m = 7°(12,3%)
Profil 6%, Profil 8 =20m = 8°(14,1%)
=30m = 10° (17,6 %)
>30m =12 ° (21,3 %)
Berliner Welle =10m =10° (17,6 %)
=20m =12 ° (21,3 %)
=30m = 14 ° (24,9 %)
>30m = 15 ° (26,8 %)

Unterstlitzungsabstande

Bei der Ermittlung der notwendigen Unterstiitzungs-
abstdnde ist die Nutzlange der Wellplatten ausschlag-
gebend. Diese ergibt sich aus der Wellplattenlange
minus der Héhenlberdeckung, siehe Seite 5. In Ab-
héngigkeit zur Dachneigung ergeben sich die maxi-
mal zuléssigen Unterstitzungsabsténde.

Die Unterstitzungsabstdnde werden immer in der
Dachneigung gemessen.

Ebenso sind die zuléssigen Belastungen aus Eigen-
last, Schnee und Wind zu berucksichtigen, siehe Sei-
te 6. Werden die zuléssigen Unterstiitzungsabsténde
und/oder die Gesamthelastungen berschritten, so ist
ein statischer Nachweis dariiber zu fiihren, dass die
zuldssige Biegespannung der Wellplatten nicht tber-
schritten wird.

Bei Eternit Berliner Welle ergibt sich aufgrund der Plat-
tenldnge von 625 mm und der Hoéhenlberdeckung
von 125 mm ein gleich bleibender Unterstitzungsab-
stand von 500 mm, wodurch sichergestellt ist, dass
die Kurzwellplatten den zu erwarteten Wind- und
Schneelasten standhalten.

Bei Ausgleichsplatten mit der Lange 830 mm, die vor-
zugsweise an der Traufe angeordnet werden, betragt
der Unterstiitzungsabstand =< 705 mm.
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Dachneigung Wellplatten Plattenlange Unterstiitzungsabstand
blich maximal zuléssig
< 20° Profil 5 3.100 mm 967 mm = 1.150 mm¥)
(< 36,4 %) Profil 6 2.500 mm 1.150 mm
Profil 6% 2.000 mm 900 mm mit max.
1.600 mm 700 mm Qd =<7 * 2,25 kN/m?
1.250 mm 1.050 mm
=20° Profil 5 3.100 mm 1.450 mm = 1.450 mm
(= 36,4%) Profil 6 2.500 mm 1.150 mm
Profil 6% 2.000 mm 900 mm mit max.
1.600 mm 1.400 mm 0¢ =7 = 1,50 kN/m?
1.250 mm 1.050 mm
=7° Profil 8 2.500 mm 767 mm = 1.000 mm
(= 12,3%) 2.000 mm 900 mm
1.600 mm 700 mm
1.250 mm 525 mm

*) Fiir Dachneigungen < 20° und Auflagerabstande von 1.150 mm < | < 1.450 mm betragt der maximale Bemessungswert der Einwirkung gg <y « 1,30 kN/m2.

Eternit Wellplatten



Eternit Wellplatten Profil 5 und Berliner Welle

Wellenbreite
Wellenhéhe
Plattenbreite
Deckbreite
Plattendicke

Wellplatten Profil 5
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-31.1-144 und BG-Prifbescheinigung Nr. 01090

Prégestempel
Berliner Welle

177 mm
51 mm
920 mm
873 mm
6,5 mm

U z-31.1-144 370422 < AF & DS

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-BRA09-758803

Prégestempel

370422 € AF

177 64

873

Berliner Welle Typ L wird bereits mit den erforderlichen

Eckenschnitten und Befestigungsldchern geliefert. Der
Bohrloch-&J betragt firstseits 10 mm und traufseits
5 mm.

Eternit Wellplatten Profil 6

Wellenbreite

177 mm

1.097

Wellenhsh 51 165 T 177 T 177 T 177 T 177 T 177 T64
ellenhohe mm 17_[] 47

Plattenbreite 1.097 mm .T a5 b

Deckbreite 1.050 mm /\MW\
Plattendicke 6,5 mm

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-31.1-144 und BG-Priifbescheinigung Nr. 021090 148 J 1,050

Pragestempel U Z-31.1-144 370422 < AF & DS

Eternit Wellplatten Profil 6%

Wellenbreite
Wellenhohe
Plattenbreite
Deckbreite
Plattendicke

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-31.1-144 und BG-Prufbescheinigung Nr. 01090
U Z-31.1-144 370422 < AF & DS

Prégestempel

177 mm
51 mm
1.152 mm
1.053 mm
6,5 mm

1.152

49, 168

177

77

w177

77 50

L 148

T

w
~

1.053

T

Eternit Wellplatten Profil 8

1.000

Wellenbreite 130 mm 45, 130 _,_ 130 _,_ 130 _,_ 130 _,_ 130 _,_ 130 _,_ 130 _ 45
Wellenhohe 30 mm V@—H@ T T T T T T T
Plattenbreite 1.000 mm &5 S
plavenre oo mm A RSO AR
Plattendicke 6,5 mm
Pragestempel 370422 € AF L — 910
Beschreibung des Pragestempels
Beispiel:
Zeichen allgemeine Woche Jahr Produktions- | Produktions- Eternit Material- Logo der Kenn-
der Uber- bauauf- der der werk maschine Logo kennzeichen | Bauberufs- zeichnung
wachungs- sichtliche Produktion Produktion genossen- | Durchsturz-
anstalt Zulassung schaft sicher
U Z-31.1-144 37 04 2 2 < AF L4 DS

Fir alle genannen MaRangaben gelten die nach DIN EN 494 zuldssigen Toleranzen.
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Liftungsquerschnitte

Décher mit Eternit Wellplatten konnen mit oder ohne
Beltftung einer eventuell vorhandenen Wéarmedam-
mung ausgefiihrt werden.

Die Luftungsquerschnitte bei Dachern mit belufteter

Warmeddammung sind in Anlehnung an DIN 4108-3

,Warmeschutz im Hochbau“ zu bemessen.

Zur Sicherstellung einer ausreichenden und funktiona-
len Liiftung diirfen die Offnungen der Wellenberge an
den Wellplatten weder vollflachig noch stellenweise
geschlossen werden, z.B. durch Hinterschdumen oder
Ausmérteln der Wellplatten.

Mindestliftungsquerschnitt

Beispiel flr

8 m Sparrenlange 14 m Sparrenlange
Dachflache = 200 cm¥m und = 2 cm freie Hohe 200 cm¥/m 200 cm?/m
Traufe und Pultfirst = 10 m Sparrenldnge = 200 cm#m 200 cm¥/m 280 cm?/m
> 10 m Sparrenldnge = 2 %o der zugehdrigen geneigten Flache
First und Grat = 10 m Sparrenldnge = 50 cm*m 50 cm?¥/m 70 cm#m
> 10 m Sparrenldnge = 0,5 %o der zugehdrigen geneigten Flache

Die Hohe h des freien Luftungsquerschnittes in der
Dachflache muss mindestens 2 cm betragen.

Fir den Beliiftungsraum zwischen der Zusatzmal-
nahme und der Dachdeckung gelten diese in der
DIN 4108-3 geforderten Luftungsquerschnitte zwar
nicht, haben sich aber in der Praxis bewéhrt und sol-
len daher berticksichtigt werden.

Vor allem bei den Luftungsdffnungen an Traufe, Pult-
und Satteldachfirst sind die sich durch den Einbau
von Liftungsgittern, -kdmmen oder anderen Profilen
ergebenden Querschnittseinengungen zu berticksich-
tigen. Die benétigten Entliftungséffnungen sind ent-
sprechend zu vergroRern.

0,5 %o

Liftungsquerschnitte bei Sattelddchern

Luftungsquerschnitte von Liftungselementen aus dem Eternit Wellplatten Sortiment:

Luftungselement

Luftungsquerschnitt

Entlifter-Wellfirsthaube EWF mit Sieb

162 cm? pro Stiick

Entlifter-Wellfirsthaube EWF mit Siebkasten

122 cm? pro Stiick

Kaltdachfirst

250 cm? pro m und Dachseite

Satteldachfirst mit First-/Gratluftungsrolle 390 mm

50 cm? pro m und Dachseite

Turbolufter TL

80 cm? pro Stlick

Bei Dachern mit Warmeddmmung ist raumseitig eine
ausreichend dimensionierte  Dampfbremse/-sperre
anzuordnen. Sa&mtliche Anschliisse und Durchdrin-
gungen sind dabei luftdicht auszufiihren.

Durch Diffusion und Konvektion bei warmegeddamm-
ten Déchern darf es nicht zu Tauwasserbildung in
der Dachkonstruktion kommen. Ein rechnerischer
Nachweis ber die Wasserdampfdiffusion ist nach
DIN 4108-5 zu flihren.

Planung & Anwendung 2008

Auf diesen Nachweis kann verzichtet werden, wenn
folgende Bedingungen eingehalten sind:

bei warmegedammten Dachern ohne beliftete
Warmedammung, siehe Seite 12

bei warmegeddmmten D&chern mit beliifteter
Warmeddmmung:

Einhaltung der oben genannten
Mindestlliftungsquerschnitte

Liftungsquerschnitte bei Pultddchern

Werden Lufterelemente in der Dachfldche eingebaut,
so ist bei Zusammentreffen mehrerer Faktoren, z.B.
starker Wind mit feinem Regen, der Eintrieb von Flug-
schnee bzw. Treibregen nicht auszuschlieRen.

der sg-Wert der unterhalb des belifteten Raumes
angeordneten Bauteilschichten in Abhangigkeit von
der Sparrenlange a:

a=10m:si= 2m

a=15m:si= 5m

a>15m:s;i=10m

Eternit Wellplatten



Zusatzmalinahmen zur Regensicherheit

Zusatzmafnahmen sind bei der Planung und Ausfuh-
rung vorzusehen, wenn erhéhte Anforderungen an die
Dachdeckung gestellt werden.

Bei Ddchern mit erhdhten Anforderungen ist mindes-
tens eine Unterspannung, unter 15° Dachneigung
eine verschweilte oder verklebte Unterdeckung als
ZusatzmaRnahme erforderlich.

Erhéhte Anforderungen sind
Unterschreitung der Regeldachneigung
wérmegeddmmte Dachkonstruktionen

drtliche Bestimmungen

besondere klimatische Verhéltnisse (z.B. exponierte
Lage des Gebdudes, hdufiges Auftreten von
Treibregen und Flugschnee)

konstruktive Besonderheiten (z.B. groRe Dachtiefen,
Dachgauben, Kehlen)

Zuordnung von Zusatzmalinahmen

Entfernung Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6%, Profil 8 Eternit Berliner Welle
Traufe — First Regeldachneigung Mindestdachneigung Regeldachneigung Mindestdachneigung
ohne Dichtungsprofil mit Dichtungsprofil ohne Dichtungsprofil mit Dichtungsprofil
=10m = 9°(15,8%) = 7°(12,3%) = 15° (26,8 %) = 10° (17,6 %)
=20m = 10° (17,6 %) = 8°(14,1%) = 17° (30,6 %) = 12°(21,3%)
=30m = 12°(21,3%) = 10° (17,6 %) = 19° (34,4 %) = 14° (24,9 %)
>30m = 14° (24,9 %) = 12°(21,3%) = 20° (36,4 %) = 15° (26,8 %)

Bei Dachern mit erhdhten Anforderungen, wie z.B. be-
sondere klimatische Verhéltnisse, exponierte Lage des
Geb&udes, konstruktive Besonderheiten und groRe
Entfernungen zwischen Traufe — First, sowie Nutzung
des Dachgeschosses, z.B. fiir Wohnzwecke, ist bei
Dachneigung = 15° mind. Unterspannung
Dachneigung < 15° mind. verschweilte oder ver-
klebte Unterdeckung
als ZusatzmaRnahmen anzuordnen.

Eine Unterschreitung der oben genannten Mindest-
dachneigungen ist auch mit weiteren ZusatzmaBnah-
men nicht méglich. Dass bedeutet, dass Dachde-
ckungen mit Eternit Wellplatten nicht mehr ausge-
fuhrt werden kénnen, wenn die Dachneigung weniger
als 7° (bei Wellplatten Profil 5, 6, 6% und 8), bzw.
10° (bei Berliner Welle) betrégt.

Hinweise zu den Ausfiihrungsarten der ZusatzmafBnah-
men sind im Merkblatt fir Unterdécher, Unterdeckun-
gen und Unterspannungen (Regelwerk des Deutschen
Dachdeckerhandwerks) sowie kurz zusammengefasst
auf den folgenden Seiten enthalten.

Unterspannung

NSNS\

N 7~

N

Kennzeichnend fur die Unterspannung ist die Ausfih-
rung mit freihdngenden oder freigespannten Unter-
spannbahnen. Die Hohen- und Seiteniiberdeckung be-
trdgt mindestens 100 mm. Die Konterlattung wird Giber
der Unterspannung angeordnet.

Unterspannungen diirfen nur als beluftete Konstruk-
tionen ausgefiihrt werden. Die Bahnen miissen ca.

Eternit Rofatop 95/115/135

50 mm vor der First-Scheitellinie enden, um eine Ent-
[tftungsoffnung zu schaffen.

Bei Verlegung mit Durchhang soll das maximale
StichmaR in Feldmitte nicht groBer als die Konterlat-
tendicke sein.

Uberlappte Unterdeckung mit Unterdeckbahn

NSNS\

z ]

= ]
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Die Unterdeckbahnen missen auf einer Unterlage
aufliegen. Ist als Unterlage Warmeddmmung vorhan-
den, so kann Eternit Rofatop 95/115 eingesetzt wer-
den, bei Schalungen Eternit Rofatop 135. Eine vor-
handene Wéarmeddmmung darf die Unterdeckbahn
nicht nach aufen drucken.

Bei Verlegung direkt auf Warmeddmmung, also unter-
seitig unbeliftet, muss die Unterdeckbahn insheson-
dere mit ihrem Diffusionswiderstand auf die Anfor-
derungen dieses Schichtenaufbaus abgestimmt sein.
Die Hohen- und Seitenliberdeckung betragt min-

10

Eternit Rofatop 95/115/135

destens 100 mm. Bei Verlegung auf Warmedammung
muss die Seiteniiberdeckung auf dem Sparren, unter
der Konterlattung liegen. Die Konterlattung wird iber
der Unterdeckbahn angeordnet.

Die Befestigung der Bahnen kann mit Klammern,
Breitkopfstiften und/oder durch die Konterlattung auf
den Sparren erfolgen. Auf Schalung oder anderer na-
gelbarer Unterlage kénnen die Bahnen im oberen
Drittel der Hohentiberdeckung nicht sichtbar im Ab-
stand von 100 mm befestigt werden.

Eternit Wellplatten



Uberlappte Unterdeckung mit Unterdeckplatten

=
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Bei Verwendung von Eternit Unterdeckplatten kann
aufgrund des geringen Diffusionswiderstandes von
s¢-Wert ~ 0,2 m bei entsprechender Abstimmung
des Schichtenaufbaus auf eine Bellftung der Warme-
dammung verzichtet werden.

Auch der Firstbereich kann mit Unterdeckplatten ge-
schlossen werden, so dass hier eine vorhandene Wérme-
ddmmung vor Flugschnee und Treibregen geschiitzt ist.

Eternit Unterdeckplatte

Die 4 mm dicken Unterdeckplatten werden mit einer
Héhendberdeckung von mindestens 100 mm verlegt.
Seitlich ist ein verklebter StoR mit Eternit Doppelkle-
beband auf dem Sparren, unter den Konterlatten aus-
zuftihren.

Eine Uberlappte Unterdeckung mit Eternit Unterdeck-
platten kann in Verbindung mit Eternit Wellplatten bei
Dachneigungen = 15 ° ausgeftihrt werden.

Verklebte Unterdeckung mit Unterdeckbahn

)

Die Unterdeckbahnen kdnnen auf einer Unterlage auf-
liegen oder Uber einer Luftschicht angeordnet sein. Ist
als Unterlage Warmedammung vorhanden, so kann
Eternit Rofatop 115 fix eingesetzt werden, bei Scha-
lungen Eternit Rofatop 135 fix. Eine eventuell vorhan-
dene Warmeddammung darf die Unterdeckbahn nicht
nach auBen driicken. Bei Verlegung direkt auf War-
meddmmung muss die Unterdeckbahn insbesondere
mit ihrem Diffusionswiderstand auf die Anforderun-
gen dieses Schichtenaufbaus abgestimmt sein.

Eternit Rofatop 115 fix/135 fix

Die Héhen- und Seiteniiberdeckung betragt mindes-
tens 100 mm. Bei Verlegung auf Warmedadmmung
muss die Seiteniiberdeckung auf dem Sparren, unter
der Konterlattung liegen. Die Konterlattung wird tiber
der Unterdeckbahn angeordnet.

Die Befestigung der Bahnen erfolgt im Uberdeckungs-
bereich auf nagelbarer Unterlage oder auf den Spar-
ren mit Breitkopfstiften und/oder durch die Konter-
lattung.

Verklebte Unterdeckung mit Unterdeckplatten

!
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Bei Verwendung von Eternit Unterdeckplatten kann
aufgrund des geringen Diffusionswiderstandes von
sq-Wert ~ 0,2 m bei entsprechender Abstimmung
des Schichtenaufhaus auf eine Beliftung der Wérme-
dammung verzichtet werden.

Auch der Firstbereich kann mit Unterdeckplatten ge-
schlossen werden, so dass hier eine vorhandene Wérme-
dadmmung vor Flugschnee und Treibregen geschiitzt ist.
Die 4 mm dicken Unterdeckplatten werden mit einer

Eternit Unterdeckplatte

Hohentiberdeckung von mindestens 100 mm verlegt.
Seitlich ist ein verklebter Stof mit Eternit Doppelkle-
beband auf dem Sparren, unter den Konterlatten aus-
zufiihren. Zusétzlich ist die Hoheniiberdeckung mit
Eternit Doppelklebeband wasserdicht zu schlieRen.
Eine verklebte Unterdeckung mit Eternit Unterdeck-
platten kann in Verbindung mit Eternit Wellplatten bei
Dachneigungen = 10 ° ausgeftihrt werden.

Regensicheres Unterdach
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Kennzeichnend fir das regensichere Unterdach ist die
wasserdichte Ausfiihrung der Flache einschlieBlich der
Naht- und StoRverbindungen. Die Bahnen missen auf
einer nagelbaren Unterlage aufliegen. Die Konterlattung
wird nicht eingebunden.

Die verwendeten Bahnen miissen fir diesen Einsatz-
bereich geeignet sein und wasserdicht verklebt oder

verschweit werden. Die Befestigung der Bahnen er-
folgt im oberen Drittel der Hohentiberdeckung. Unter
der Konterlattung sollen Nageldichtungen verwendet
werden.

Durchdringungen, Einbauteile und Einfassungen sind
regensicher auszufiihren.

Wasserdichtes Unterdach

NSNS\

=~

\HHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHH\H%

k

|

Planung & Anwendung 2008

Kennzeichnend fiir das wasserdichte Unterdach ist die
wasserdichte Ausfiihrung der Flache einschlieBlich der
Naht- und StoRverbindungen. Die Bahnen missen auf
einer nagelbaren Unterlage aufliegen. Die Konterlattung
wird in die wasserdichte Ausflihrung eingebunden.

Die verwendeten Bahnen miissen fiir diesen Einsatz-
bereich geeignet sein und wasserdicht verklebt oder

11

verschweilt werden. Die Befestigung der Bahnen
erfolgt im oberen Drittel der Héhenlberdeckung.
Unter der Konterlattung sollen Nageldichtungen ver-
wendet werden.

Durchdringungen, Einbauteile und Einfassungen sind
wasserdicht auszufiihren.

Eternit Wellplatten



Eternit Dachfolien fir funktionssichere Dacher

Unterspannungen/Unterdeckungen haben die Aufgabe,
die innere Konstruktion, inshesondere die Warmedam-
mung, gegen eindringende Feuchtigkeit oder Wasser
zu schiitzen. Nach den Grundregeln des Dachdecker-
handwerks sind Dachdeckungen als regensicher einge-
stuft. Dies wird erreicht, wenn die angegebenen Re-
geldachneigungen und Uberdeckungen eingehalten
werden.

Durch extreme Witterungseinwirkungen, wie z.B. Treib-
regen, Flugschnee, Vereisungen und Schneeablage-
rungen, drtliche Gegebenheiten, klimatische Verhéltnis-
se, flache Dacher, lange Sparren etc., kann kurzfristig
oder voriibergehend Feuchtigkeit unter die Dachde-
ckung gelangen und zur Durchfeuchtung der darunter
liegenden Raume fiihren. Derartige Einwirkungen kon-
nen nur ausgeschlossen werden, wenn zusatzliche Mai-
nahmen, wie z.B. Unterdécher, Unterdeckungen oder
Unterspannungen, geplant und ausgefiihrt werden.

Bei modernen Dachkonstruktionen mit groBen Damm-
stoffdicken wird zweckméRigerweise die gesamte Spar-
renhohe fur die Warmeddmmung genutzt, oder es wer-
den Aufsparrenddmmsysteme verwendet. Der damit
entfallende Beliiftungsraum zwischen Warmeddmmung
und ZusatzmaBnahme fiihrt zur unbelifteten Bauweise.

Nicht beliiftete Dacher mit belufteter Dachdeckung
bedirften keines rechnerischen Nachweises, wenn
nach DIN 4108-3 folgende sy-Werte (diffusionsdqui-
valente Luftschichtdicke) eingehalten sind:

Sge = 0,1 mund sgj = 1 m oder
Sge = 0,3 mund sgj = 2 m oder
Sge > 0,3 mund Sgi = 6 - Sge

Diese Anforderungen sind mit den Eternit Dachfolien si-
cher einzuhalten. Die Eternit Dachfolien Rofatop kdnnen
direkt auf die Warmeddmmung aufgelegt werden. Auf-
grund des duRerst geringen sq-Wertes von ~0,02 m
wird auch ohne Hinterliftung des Dammstoffes Dif-
fusions- und Materialfeuchte ungehindert nach auffen
abgefiihrt.

Sqe ist die Summe der Werte der wasserdampfdiffusionséquivalenten Luftschichtdicken aller Schichten, die sich oberhalb der Warmedammung befinden bis zur
ersten belifteten Luftschicht (z.B. Konterlattenebene oberhalb der Zusatzma@8nahme)

sy ist die Summe der Werte der wasserdampfdiffusionséquivalenten Luftschichtdicken aller Schichten, die sich unterhalb der Warmedammung bzw. unterhalb
evtl. vorhandener Untersparrenddmmungen befinden, bis zur ersten an die Innenluft angeschlossenen Luftschicht (z.B. Installationsebene, die tiber Offnun-

gen an die Innenluft angeschlossen ist)

Verlegung Eternit Dachfolien

Wird als zusétzliche Manahme eine Eternit Dachfolie
Rofatop verwendet, ist diese straff gespannt auf den
Sparren anzubringen. Eine Aufwdlbung der Dachfolie
muss bei Verlegung auf Warmedammung vermieden
werden. Die Hohentiberdeckung betragt mindestens
100 mm. Werden die Eternit Dachfolien als verklebte
Unterdeckung eingesetzt, miissen die Uberdeckun-
gen wasserdicht verklebt werden. Hierzu sind die
Eternit Dachfolien mit integriertem Selbstkleberand
als Rofatop 135 fix bzw. Rofatop 115 fix verfiigbar.

Hinweis

Eternit Dachfolien kénnen ca. 8 Wochen der Bewitte-
rung ausgesetzt werden und bleiben dabei UV-stabil.
Die technischen Eigenschaften der Dachfolien werden
dadurch nicht beeintrachtigt. Die Regensicherheit kann
dabei nur in Verbindung mit der eigentlichen Dach-
eindeckung erreicht werden.
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Traufenausbildung in die Rinne gefthrt
An der Traufe ist die
Dachfolie auf ein Trauf-
blech zu flihren. Somit
werden eingedrungener
Flugschnee, Regen oder
auch Baurestfeuchte si-
cher in die Dachrinne

Traufenausbildung unter die Rinne gefiihrt
Die Dachfolie befestigen
und unter die Traufbohle
in den AuBenbereich der
Dachkonstruktion fiihren.
So ist auch bei Schnee,
Eis oder Verstopfung der
Rinne die Hinterliiftung

abgefihrt. der Eindeckung gegeben.

Rofatop 95 Rofatop 115 Rofatop 135
Sq-Wert ~0,02m ~0,02m ~0,02m
EN ISO 12572
Brandverhalten E (B2) E (B2) E (B2)
EN 13501 (DIN 4102)
Flachengewicht ~ 95 g/m? ~ 115 g/m? ~ 135 g/m?
EN 1849
ReiRfestigkeit l&ngs 210 N/5 cm langs 260 N/5 cm l&ngs 290 N/5 cm
EN 12311 quer 140 N/5 cm quer 170 N/5 cm quer 190 N/5 cm
Nagelausreiffestigkeit l&ngs 60 N/20 cm l&ngs 95 N/20 cm langs 120 N/20 cm
EN 12310 quer 80 N/20 cm quer 110 N/20 cm quer 140 N/20 cm
Wasserdichtheit = 150 cm = 200 cm =200 cm
EN 20811 Wassersdule Wassersaule Wassersaule
Wasserdampfdurchlassigkeit 1.500 (760) g/m*d 1.400 (740) g/m*d 1.700 (860) g/m*d
EN ISO 12572-B (-C)
Dicke = (0,25 mm = 0,40 mm = 0,42 mm

Temperaturbestandigkeit
EN 1109, EN 1107

—40°C bis + 100°C

—40°C bis + 100°C | —40°C bis + 100°C

Farbe Vorder-/Riickseite blau/weil3 blau/weil blau/weil
Rollenbreite 1,50 m 1,50 m 1,50 m
Rollenlange 50 m 50 m 50 m
Material 3-lagige, voll recyclebare Folie aus einer

Polyprophylen(PP)-Vlies-Folien-Kombination

12
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Allgemeines

Die Unterkonstruktion bei Dachdeckungen mit Eternit
Wellplatten wird in der Regel aus Holzlatten oder -pfet-
ten hergestellt. Die Mindestauflagerbreite muss hierbei
60 mm betragen. Die Hohe der Latten/Pfetten ist ab-
hangig vom Sparren-/Binderabstand und richtet sich
nach den statischen Erfordernissen. Ohne besonderen
Nachweis kann bei einem lichten Abstand der Spar-
ren bis 0,80 m die Hohe der Latten 40 mm betragen.
Fiir Pfetten aus Metall werden (iblicherweise Stahl-

trager oder Stahlblechprofile verwendet. Die Quer-
schnittsabmessungen der verwendeten Tréger/Profile
sind abhédngig vom Sparren-/Binderabstand und rich-
ten sich nach den statischen Erfordernissen. Die
Auflagerbreite der Wellplatten muss mindestens
40 mm betragen, ausgenommen hiervon sind
Rundrohre.

Werden Pfetten aus Stahlbeton verwendet, so mussen
diese DIN 1045 entsprechen und statisch nachgewie-

sen werden. Die Auflagerbreite der Wellplatten muss
hierbei mindestens 40 mm betragen.

Werden Dachkonstruktionen hergestellt, bei denen Un-
terspannungen, Unterdeckungen oder Unterdécher er-
forderlich sind, so sind Konterlatten zur Hinterliiftung
der Dachdeckung und zum ungehinderten Ablauf
eventuell eindringender Feuchtigkeit anzuordnen, sie-
he hierzu auch Seite 10.

Traglatten/Pfetten

Der Mindestquerschnitt fiir Traglatten aus Holz muss
60x40 mm betragen. Ohne besonderen Nachweis
kann dieser Querschnitt bis zu einem lichten Spar-
renabstand von 0,80 m angenommen werden.

Die Latten mussen nach DIN 4074-1 ,Sortierung von
Nadelholz nach der Tragféhigkeit“ mindestens der
Sortierklasse S10 (visuelle Sortierung) oder MS10
(maschinelle Sortierung) entsprechen.

Mindestauflagerbreite bei Holzpfetten

Mindestauflagerbreite bei Stahltrdgern

Der Mindestquerschnitt von Holzlatten/-pfetten, die
durch groRere Sparren-/Binderabsténde erforderlich
werden, ist statisch nachzuweisen.

Bei der Bemessung der erforderlichen Querschnitt-
groRen sind die Mindesteindringtiefen der verwende-
ten Befestigungsmittel zu beriicksichtigen.

Mindestdurchmesser bei Rundrohren

Konterlatten

Werden Konterlatten erforderlich, so missen diese
eine Nennhohe von mindestens 24 mm haben. In Ab-
hangigkeit von der Dachneigung, der Sparrenlange
und der Gebdudelage kann eine groRere Hoéhe der
Konterlatte erforderlich sein, siehe auch Seite 9.

Der durch die Konterlatte sichergestellte Abstand zwi-
schen der ZusatzmaRnahme und der Dachdeckung
dient:
dem sicheren und ungehinderten Ablauf eventuell
durch die Deckung eingedrungener Feuchtigkeit
der Ableitung von abtropfendem Tauwasser von der
Unterseite der Wellplatten

der Unterliftung der Dachdeckung
der Verbesserung des sommerlichen
Warmeschutzes
Generell miissen Konterlatten der DIN 4074 und den
dortigen Sortierklassen entsprechen.

Holzverbindungen

Die Befestigung der Konterlatten zur Ableitung der
Lasten bei tragenden Konterlatten ohne rechneri-
schen Nachweis nach DIN 1055 soll mit mindestens
3 Drahtstiften pro m erfolgen.
Die Ermittlung der Nagelanzahl entsprechend eines
statischen Nachweises ist erforderlich bei
geringerer Nagelanzahl als 3 Stlick pro m
tragenden Dachlatten
Schneelasten > 1,6 kN/m? in Verbindung mit
Eigengewichtslasten < 0,75 kN/m? und
Sparrenabstéanden = 0,75 m
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Traglatten 60 x40 mm

Die Traglatten sind so anzubringen, dass zwei Kanten
vollstandig auf dem Sparren oder der Konterlattung
aufliegen.

Bei der Befestigung tragender Latten ohne rechneri-
schen Nachweis sind die Traglatten an jedem Kreu-
zungspunkt mit dem Sparren oder der Konterlattung
mit Nageln, mindestens 3x 80, zu befestigen.
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Pfetten = 60x60 mm

Die Befestigung der Pfetten ist entsprechend dem je-
weiligen Verwendungszweck zu wéhlen.

Bei einfacher Beanspruchung ist die Befestigung mit
Drahtstiften an jedem Kreuzungspunkt ausreichend.
Die erforderliche Einschlag-/Einschraubtiefe des ver-
wendeten Befestigungsmittels ist zu beachten.

Bei mehrfachen Beanspruchungen (Abscheren und
Herausziehen) ist in der Regel ein Nachweis der Be-
festigungsmittel erforderlich.

Eternit Wellplatten



Allgemeines

Die Befestigungsart von Eternit Wellplatten ist vom
Material der Unterkonstruktion und der auftretenden
Beanspruchung abhéngig. Bei Dachdeckungen mit
Eternit Wellplatten erfolgt die Befestigung grundsatz-
lich auf dem Wellenberg.

Stahlerne Befestigungsmittel miissen mit einem Kor-
rosionsschutz aus mindestens 50 pm Zinkauflage ver-
sehen sein oder aus Edelstahl bestehen. Zur Dichtung
der Befestigungsmittel sind Pilzdichtungen aus Kunst-
stoff mit Stahleinlage und Kappe zu verwenden.

Die geeigneten Befestigungsmittel sind in den jeweili-
gen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen be-
schrieben.

Der Randabstand der Befestigungsmittel bis Platten-
rand der Wellplatten muss mindestens 50 mm betra-
gen. Jede Wellplatte muss von mindestens 4 Befesti-
gungsmitteln erfasst sein.

Befestigungsmittel diirfen nicht durch Wellplat-
ten geschlagen werden.

Die Anzahl und die Abstande der Befestigungen bei
Anordnung der Wellplatten auf allseitig geschlossenen,
prismatischen Baukérpern sind den Befestigungstabel-
len ab Seite 18 zu entnehmen. Fir andere Gebédude-
arten (z.B. Gebédude Uber 20 m Hohe, offene Gebaude
u.d.) ist ein gesonderter Nachweis der Befestigungen
erforderlich.

Sechskant-Holzschraube

mit Pilzdichtung mit
Stahleinlage und Kappe

Selbsthohrende Holz-
schraube mit Dicht-
element und Bohrloch-
aufreibern

Befestigungsmittel flr Eternit Wellplatten

Aus der nachstehenden Tabelle kénnen in Abhéngig-
keit des Werkstoffes der Unterkonstruktion die Min-
destanforderungen an das jeweilige Befestigungsmittel
entnommen werden.

Der Korrosionsschutz der Befestigungsmittel ist im-
mer in Abhéngigkeit der Gebdudenutzung zu wahlen.
Werden Gase, Salze, andere aggressive Stoffe oder
anhaltende Feuchtigkeit im Innenraum unter Wellplat-
teneindeckungen erwartet, z.B. in Salzlagerhallen, so

sind grundsatzlich Befestigungsmittel aus Edelstahl zu
verwenden.

Die verwendeten Befestigungsmittel missen fiir den
vorgesehenen Anwendungsbereich bauaufsichtlich zu-
gelassen sein.

Werkstoff der Befestigungsmittel Lochung in
Unterkon- Art Durch- Eindring- Korrosionsschutz Well- Unterkon-
struktion messer tiefe platte struktion

Holz Holzschraube nach DIN 571 =7mm = 36 mm feuerverzinkt = 50 um vorbohren -
mit Pilzdichtung mit Stahleinlage Zinkauflage oder Edelstahl 11 mm
Holzschraube selbsthohrend = 6,25 mm = 57 mm* feuerverzinkt = 50 um selbsthohrend | selbstbohrend
mit Bohrlochaufreibern Zinkauflage oder Edelstahl
Stahl Stahlhaken S235 JR nach = 6,25 mm - feuerverzinkt = 50 um vorbohren -
DIN EN 10025 mit Pilzdichtung Zinkauflage oder Edelstahl 11 mm
mit Stahleinlage
Stahlschraube gewindefurchend = 6,25 mm = Profildicke Edelstahl vorbohren vorbohren
mit Pilzdichtung mit Stahleinlage Z11 mm
Beton Holzschraube nach DIN 571 =7mm abhéngig feuerverzinkt = 50 pm vorbohren vorbohren
mit Pilzdichtung mit Stahleinlage von Diibelart Zinkauflage oder Edelstahl @11 mm
und geeignetem Diibel und -lange

*) Durch diese Eindringtiefe wird eine Latten-/Pfettenhdhe von mindestens 60 mm erforderlich.

Holzpfetten/-latten

Die Befestigung auf Holzpfetten erfolgt in der Regel
mit verzinkten Sechskant-Holzschrauben mit Pilzdich-
tung mit Stahleinlage und kleiner Kappe. Der Bohr-
lochdurchmesser in der Wellplatte muss 11 mm be-
tragen.

Die Standardabmessungen der Sechskant-Holzschrau-
ben fir Wellplatten betragt bei

Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6 % 7x120
Wellplatten Profil 8 7x100
Der Randabstand der Befestigungsmittel bis Platten-
rand der Wellplatten muss mindestens 50 mm betragen.

Planung & Anwendung 2008

Der Mindestquerschnitt der Holzpfetten muss
60x40 mm betragen. Die Eindringtiefe der Holz-
schrauben in die Pfetten muss = 36 mm betragen.
Werden verzinkte, selbstbohrende Holzschrauben ver-
wendet, so sind durch die gréRere Einschraubtiefe
von = 57 mm bedingt Holzpfetten mit mindestens
60x60 mm erforderlich. Bei selbsthohrenden Holz-
schrauben aus Edelstahl sind die hiervon abweichen-
den Einschraubtiefen zu beriicksichtigen.
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Holz-Koppelpfetten

Wird wegen groBer Binderabstande der Einbau von
Koppelpfetten erforderlich, so sind auch in diesem
Fall die Randabst&nde der Befestigungsmittel bis zum
Plattenrand der Wellplatten von mindestens 50 mm
zu beachten.

Fiir die Befestigung der Wellplatte auf Koppelpfetten
gelten dieselben Anforderungen wie bei Verlegung
auf Holzpfetten, siehe oben.

Stahlpfetten

Die Befestigung auf Stahlpfetten erfolgt in der Regel
mit Stahlhaken $235 JR nach DIN EN 10025 (L-Ha-
ken) mit Pilzdichtung mit Stahleinlage.

Die Ermittlung der benétigten Lange der Stahlhaken
erfolgt nach folgender Formel:

bei Wellplatten Profil 177/51

Pfettenhohe + Pfettenbreite + 22 mm Abbiegungs-
maf + 90 mm fiir Wellplattenbefestigung

bei Wellplatten Profil 130/30

Pfettenhohe + Pfettenbreite + 22 mm Abbiegungs-
mal + 70 mm fiir Wellplattenbefestigung

Die Wellplatten sind im Durchmesser 11 mm vorzu-
bohren.

Alternativ kdnnen auch bauaufsichtlich zugelassene
Bohrbefestiger mit Dichtscheibe oder gewindefur-
chende Stahlschrauben mit Pilzdichtung mit Stahlein-
lage verwendet werden.

Lieferant @, siehe Seite 50.

Gekantete Blechtrager (Z-Pfetten)

Die Befestigung auf gekanteten Blechtragern erfolgt in
der Regel mit gewindefurchenden Stahlschrauben mit
Pilzdichtung.

Der Auszug der Schraube aus dem Blechtréger ist durch
den jeweiligen Hersteller der Trager nachzuweisen.

Hinweis auf Dachschub

Der bei gréReren Dachneigungen auftretende Dach-
schub kann nicht durch die Wellplatten aufgenommen
werden. Der Dachschub ist durch geeignete kons-
truktive Malnahmen in der Ebene der Blechtrager
abzuleiten.

Befestigungsmittel flr Eternit Berliner Welle

Eternit Berliner Welle werden mit farbigen Glocken-
schrauben 5,0x115 aus Edelstahl mit Dichtscheibe
befestigt. Jede Kurzwellplatte ist auf dem 2. und 5.
Wellenberg durch die werkseitig vorgefertigten Befes-
tigungslocher zu befestigen.

Der zur Befestigung der Glockenschrauben notwendige
Innenvielkant-Aufsatz T25 wird standardmagig in je-
der Verpackungseinheit mitgeliefert.

Kurzwellplatten vom Typ O und OA sowie Zuschnitt-
platten sind bauseits vorzubohren.

Bohrloch-(J firstseits 10 mm

Bohrloch-J traufseits 5 mm

Planung & Anwendung 2008

Glockenschraube 5,0x 115 mit Dichtscheibe
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Holzschutz

Der Verzicht auf den vorbeugenden chemischen Holz-
schutz ist ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz.
Nach DIN 68800-2 darf auf den chemischen Holz-
schutz verzichtet, also die Gefahrdungsklasse GK 0 zu-
grunde gelegt werden, wenn ein besonderer baulicher
Holzschutz vorliegt. Solche Ausfiihrungen sind grund-
satzlich gegentiber jenen zu bevorzugen, bei denen ein
vorbeugender chemischer Holzschutz erforderlich ist.
Besondere bauliche Manahmen ber die DIN 4108-
3 hinaus zur Einstufung in die GK 0 sind:
eine allseitige insektenundurchldssige Abdeckung
der zu schutzenden Holzteile
die Kontrollierbarkeit von Holzteilen, die fiir Insek-
ten erreichbar sind, damit ein mdglicher Befall friih-
zeitig entdeckt wird
eine weitgehend diffusionsoffene Abdeckung an der
Ober- und mdglichst zuséatzlich auch an der Unter-
seite, damit auBerplanméaRig vorhandene Feuchte
aus dem Bauteilquerschnitt verdunsten kann
die Gewahrleistung, dass bei Einbau von Holz ohne
chemischen Holzschutz mit einer Holzfeuchte >20%
nach maximal 6 Monaten eine Holzfeuchte =< 20%
ohne Beeintrdchtigung der gesamten Konstruktion
erreicht wird.
Dachlattung, Konterlattung, Traufbohlen und dergleichen
dirfen der Gefahrdungsklasse GK 0 zugeordnet werden.
Aus den oben genannten besonderen baulichen Mai-
nahmen zur Einstufung in die GK 0 resultiert, dass ein
Verzicht auf den chemischen Holzschutz nur bei unbe-
|Ufteten Querschnitten (unbeliiftete Warmedammung)
maglich ist. Fir den Beliiftungsraum zwischen Zusatz-
maflnahme und Dachdeckung trifft dies nicht zu. Die-
ser ist stets zu beluften.

Beispiele fur Konstruktionen, die der Geféhrdungsklasse GK 0 zugeordnet werden dirfen:

01 02

S ava
:

01 02 03 05 06 09 07 10 08

TN /T

Beliiftete Dachkonstruktionen (belliftete Wéarmedéam-
mung) sind der GK 2 zuzuordnen. Durch bauliche MaR-
nahmen ist eine Zuordnung zur GK 1 méglich.
Holzbauteile der GK 1 sind mit insektenvorbeugenden
Holzschutzmitteln zu impréagnieren.

Holzbauteile der GK 2 missen mit einem insektenvor-
beugenden und pilzwidrigen Holzschutzmittel behan-
delt werden.

01 02 03 04 06 09 07 11 12
TN /T

s

01 Eternit Wellplatten

02 Traglattung (Pfetten)

03 Beliifteter Hohlraum, z.B. Konterlattenebene

04 Unterdeckbahn, s4 =< 0,02 m

05 Eternit Unterdeckplatte, s4 < 0,2 m

06 Konterlattung zu Sicherstellung des beliifteten
Hohlraumes und der einwandfreien Ableitung
von Feuchte

07 Mineralischer Faserddmmstoff

08 Dampfbremse, erforderlicher syq-Wert kann
nach DIN 4108 ermittelt werden

09 Querlattung

10 Bekleidung

11 Luftdichte Bekleidung

12 evtl. ohne Dampfbremse, Nachweis erforderlich

Schallschutz

Die Aufgabe des Schallschutzes im Bauwesen ergibt
sich aus der Forderung, Bauteile so auszubilden, dass
Larmeinwirkungen von fremden Bereichen, techni-
schen Anlagen oder von auBen einwirkender Larm im
eigenen Aufenthalts- bzw. Arbeitsbereich nicht als sto-
rend oder beldstigend empfunden werden. Dartiber
hinaus ist er auch als flankierendes Bauteil fur den
Luftschallschutz von Trennwénden zu benachbarten
und genutzten fremden R&umen zu beachten.

Die Anforderungen an den Schallschutz gegen Aufen-
|&rm sind im Wesentlichen in der DIN 4109 geregelt.
Hier werden fiir die Festlegung der Luftschallddm-
mung von AuBenbauteilen gegeniiber AuRenlarm ver-
schiedene Larmpegelbereiche zugrunde gelegt.

Fiir Dacher und Dachschragen von ausgebauten Dach-
raumen gelten die Anforderungen an die Luftschalldam-
mung fiir AuRenbauteile nach Tabelle 8 der DIN 4109.
Bei Déchern Uber nicht ausgebauten Dachraumen sind
die Anforderungen durch Dach und Decke gemeinsam

Planung & Anwendung 2008

zu erfillen. Wird in Tabelle 8 der DIN 4109 das erfor-
derliche Schallddmm-MaR R'w,res auf Aufenthaltsrau-
me in Wohnungen bezogen, ergibt sich ein Bereich von
30 dB < R’w,res = 50 dB (entsprechend Larmpegel-
bereich | bis VI).

Im Priifzeugnis Nr. 2.43/23 3411 der Bundesanstalt
fur Materialforschung und -priifung (BAM) wurden die
bewerteten Schallddmm-MaRe u.a. fir die nachfol-
gend beschriebene Dachkonstruktion einer unge-
dammten Wellplatte nachgewiesen.

Hinweis:

Die Angabe des bewerteten Schallddmm-MaRes R'w,p,
bzw. R'W,R bezieht sich immer auf die Verlegung der
Wellplatten ohne Dichtschniire in der Héhen- und Sei-
teniiberdeckung. Werden Dichtschniire in die Uber-
deckung eingelegt, so kann das bewertete Schall-
ddmm-MaR R'w um 2 dB erhdht werden.

02 01

01 Eternit Wellplatten
02 Traglattung (Pfetten)

Bewertetes Schallddmm-MaR R'w
Priifstandwert: Rwp = 23 dB
Rechenwert: RwRr =21 dB

Eternit Wellplatten



Allgemeines

Auf den folgenden Seiten finden Sie die fur Eternit
Wellplatten erforderlichen Anzahl und Absténde der
Befestigungsmittel in Abh&ngigkeit von

Wellplattenprofil

Wellplattenléange

Gebaudehdhe (Firsthohe)

Dachneigung

Dachform

Windzone

Gelandeprofil
Die angegebenen Anzahl und Abstédnde gelten bei An-
ordnung der Wellplatten auf Pult- oder Sattelddchern
seitlich geschlossener Baukdrper. Die Angaben gelten
nur bei Einhaltung der in den Tabellen definierten Ob-

jektangaben. Bei hiervon abweichenden Gegebenhei-
ten ist ein gesonderter statischer Nachweis erfor-
derlich.

Durch unterschiedliche Auswirkungen der Windbelas-
tungen auf die Dachflache (sog. Sogspitzen) ist diese
in die verschiedenen Dachbereiche F — J eingeteilt.
Die genauen Definitionen sind der DIN 1055-4 zu
entnehmen.

Zur Bestimmung der fiir das jeweilige Bauvorhaben
bendtigten Dachbereiche muss jede Gebdudeseite
einzeln betrachtet werden (siehe Abb. 2+3 oder Abb.
6+7). Aus diesen einzelnen Bereichsféllen ergibt sich
die Gesamtansicht der Uberlagerten Dachbereiche
(siehe z.B. Abb. 4 oder Abb. 8).

Ausschlaggebend fur die Breite dieser Dachbereiche
sind die Mafe e, und e.

e1 = kleinerer Wert von by oder 2-h

e, = kleinerer Wert von b, oder 2-h

Auch hier ist zu beachten, dass das Maft e; und e,
fur die jeweils betrachtete Bereichsseite neu zu be-
stimmen ist.

Hinweis

Eine Wand, bei der ein Anteil von mehr als 30% der
Flache offen ist, gilt als ganzlich offene Wand. Fens-
ter, Tiren und Tore diirfen dabei als geschlossen an-
gesehen werden, sofern sie nicht betriebsbedingt bei
Sturm gedffnet werden miissen, wie z.B. die Aus-
fahrtstore von Geb&duden fur Rettungsdienste.

Dachbereiche bei Satteldachern

Die folgenden Abbildungen zeigen die Definitionen
gemdl DIN 1055-4 zur Bestimmung der fir die Be-
festigung der Wellplatten erforderlichen Dachbereiche
F — J fiir Satteldacher.
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Uberlagerte Dachbereiche bei freistehendem Gebaude

Dachbereiche bei Pultdachern

Die folgenden Abbildungen zeigen die Definitionen
gemal DIN 1055-4 zur Bestimmung der fir die Be-
festigung der Wellplatten erforderlichen Dachbereiche
F — J fiir Pultdacher.
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Dachdurchdringungen

Im Bereich von Durchdringungen und Aufbauten auf
Déchern treten zusatzliche Verwirbelungen auf, die
sich negativ auf die Lagesicherheit der Dachdeckung
auswirken konnen. Es empfiehlt sich daher, um
Durchdringungen und Aufbauten einen Randbereich
anzuordnen.

Als Dachdurchdringung oder Aufbau gelten Bauteile,
die an mindestens einer Stelle mehr als 35 cm Uber
die Oberkante der Dacheindeckung herausragen und
die Uber mindestens eine waagerechte Abmessung
von = 50 cm verfugen.

Die Breite des Randstreifens betrégt b/2, wobei b
immer die langere Seite des Bauteils ist. Die Breite
dieses Randstreifens ist auf mindestens 1,00 m und
auf maximal 2,00 m begrenzt.

Der Randbereich um Dachdurchdringungen und Auf-
bauten ist dem Bereich G der folgenden Tabellen zu-
zuordnen.

Erlauterung der Befestigungsschemen

Die Angabe der Anzahl der Befestigungsmittel pro
Wellplatte erfolgt nach dem Schema x.y. Dies bedeu-
tet, dass pro Wellplatte x Befestigungsmittel erforder-
lich und in y Reihen angeordnet sind.

Zu beachten hierbei ist, dass zusétzliche Latten/Pfet-
ten erforderlich werden kénnen, um die Befestigung
der Wellplatten nach dem jeweiligen Befestigungs-
schema zu ermdglichen.

Zusétzlich wird Gber jedem Befestigungsschema an-
gegeben, auf welchem Wellenberg die Befestigung zu
erfolgen hat. Dies wird immer fir eine Linksdeckung
der Wellplatten angegeben. Sollten die Wellplatten in
Rechtsdeckung verlegt werden, gilt diese Angabe ge-
spiegelt.

Planung & Anwendung 2008

Beispiel

Wellplatten Profil 6 %
Plattenlange ~ 2.500 mm
Dachform Satteldach

Gebaudehohe 6,00 m

Dachneigung  30°

Windzone 2

Gelandeprofil ~ Binnenland

Nach der Befestigungstabelle auf Seite 20 ist neben-
stehendes Befestigungsschema 4.2 (4 Schrauben an-
geordnet in 2 Reihen) im Bereich J erforderlich.
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6. 2. Wellenberg
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1.152

Befestigungsschema 4.2 bei Wellplatten Profil 6 %
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PLANUNGSGRUNDLAGEN BEFESTIGUNGSTABELLEN

Eternit Wellplatten Profil 5

Die angegebenen Anzahl und Abstdnde gelten bei An-  hiervon abweichenden Gegebenheiten ist ein geson-  Fir die unten stehende Tabelle gelten folgende Stand-

ordnung der Wellplatten auf Pult- oder Sattelddchern  derter statischer Nachweis erforderlich. ortvorgaben
seitlich geschlossener Baukdrper. Die Angaben gelten Windlastzone 2
nur bei Einhaltung der definierten Objektangaben. Bei Gelandeprofil  Binnenland
Plattenlange | Gebaudehohe | Dachneigung Satteldach Pultdach
F G H/I J F G H/I
3.100 mm =10m = 15° 9.3 6.3 6.3 6.3 8.4 12.3 6.3
=< 25° 6.3 6.3 6.3 6.3 8.4 12.3 6.3
> 25° 6.3 9.3 6.3 6.3 8.4 9.3 6.3
=25m = 15° 8.4 12.3 6.3 9.3 16.4 8.4 6.3
= 25° 12.3 12.3 6.3 6.3 16.4 8.4 6.3
> 25° 9.3 12.3 6.3 6.3 16.4 8.4 9.3
2.500 mm =10m = 15° 9.3 6.3 4.2 6.3 12.3 9.3 4.2
= 25° 6.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 6.3
> 25° 6.3 6.3 6.3 4.2 9.3 9.3 6.3
=25m = 15° 9.3 9.3 6.3 6.3 8.4 12.3 6.3
= 25° 9.3 9.3 6.3 6.3 8.4 12.3 6.3
> 25° 9.3 9.3 6.3 6.3 12.3 9.3 6.3
2.000 mm =10m = 15° 6.3 4.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
= 25° 4.2 6.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
=25m = 15° 9.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 4.2
= 25° 6.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 4.2
> 25° 6.3 6.3 4.2 4.2 9.3 6.3 6.3
1.600 mm =10m = 15° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
<25m = 15° 6.3 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
= 25° 4.2 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
1.250 mm =10m = 15° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
=25m = 15° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 4.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 4.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 4.2 4.2
5. 2. Wellenberg MAWellenberg MWel\enberg mWel\enberg M\Wel\enberg MWel\enberg MAWeHenberg
+ + | - + ++ | + + + 4 4+ +4+++
§ £l § gl " gl " gl " 8 8 SPArSSr 8
E & g & “ & “ & “ & & PR &
+ + |t + ++ | L + + + ++ +4+ 4+ +4+++
920 920 920 920 920 920
4.2 6.2 6.3 9.3 12.3 8.4 16.4

Planung & Anwendung 2008 19 Eternit Wellplatten



PLANUNGSGRUNDLAGEN

BEFESTIGUNGSTABELLEN

Eternit Wellplatten Profil 6 und Profil 6 %

Die angegebenen Anzahl und Abstdnde gelten bei An-
ordnung der Wellplatten auf Pult- oder Satteldachern

seitlich geschlossener Baukdrper. Die Angaben gelten

hiervon abweichenden Gegebenheiten ist ein geson-
derter statischer Nachweis erforderlich.

Fiir die unten stehende Tabelle gelten folgende Stand-
ortvorgaben
Windlastzone 2

nur bei Einhaltung der definierten Objektangaben. Bei Gelandeprofil  Binnenland
Plattenlange | Gebaudehohe | Dachneigung Satteldach Pultdach

F G H/I J F G H/I
2.500 mm =10m = 15° 12.3 9.3 4.2 6.3 8.4 12.3 4.2
= 25° 9.3 9.3 4.2 6.3 12.3 12.3 6.3
> 25° 9.3 9.3 6.3 4.2 12.3 12.3 6.3
=25m = 15° 12.3 12.3 6.3 9.3 12.4 8.4 9.3
= 25° 12.3 12.3 6.3 9.3 12.4 8.4 9.3
> 25° 12.3 12.3 9.3 6.3 12.4 12.3 9.3
2.000 mm =10m = 15° 6.3 6.2 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
= 25° 6.2 6.3 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.3 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
=25m = 15° 9.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 4.2
=< 25° 6.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 4.2
> 25° 6.3 6.3 4.2 4.2 9.3 9.3 6.3
1.600 mm =10m = 15° 6.2 4.2 4.2 4.2 6.3 6.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 6.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
=25m = 15° 6.3 6.2 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
= 25° 6.2 6.2 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.2 4.2 4.2 9.3 6.3 4.2
1.250 mm =10m = 15° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
=25m = 15° 6.2 4.2 4.2 4.2 6.2 6.2 4.2
=< 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 6.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 4.2 4.2

6. 2. Wellenberg 6. 4. 2. Wellenberg 6. 2. Wellenberg 6. 4. 2. Wellenberg 6. 5. 3. 2 Wellenberg 6. 2. Wellenberg 6. 4. 2. Wellenberg

+ + | = T + + + |71 + + | T + + + |71 ++ ++ |11 + + | T + + + |11

s o o + + s + 4+ 4+ o

+ + E 4+ e+ E 4 ;Ej ;Ej ;Ej

& & & + + & + 4+ &

+ + + 4+ + + |t + + o+ |t +4 4+ | L + + |t + + o+ |t

1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152
4.2 6.2 6.3 9.3 12.3 8.4 12.4
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PLANUNGSGRUNDLAGEN

BEFESTIGUNGSTABELLEN

Eternit Wellplatten Profil 8

Die angegebenen Anzahl und Abstdnde gelten bei An-

hiervon abweichenden Gegebenheiten ist ein geson-

Fiir die unten stehende Tabelle gelten folgende Stand-

ordnung der Wellplatten auf Pult- oder Sattelddchern  derter statischer Nachweis erforderlich. ortvorgaben
seitlich geschlossener Baukdrper. Die Angaben gelten Windlastzone 2
nur bei Einhaltung der definierten Objektangaben. Bei Gelandeprofil  Binnenland
Plattenlange | Gebaudehohe | Dachneigung Satteldach Pultdach
F G H/I J F G H/I
2.500 mm =10m = 15° 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
= 25° 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
> 25° 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
=25m = 15° 12.4 8.4 8.4 8.4 12.4 12.4 8.4
= 25° 8.4 8.4 8.4 8.4 12.4 12.4 8.4
> 25° 8.4 8.4 8.4 8.4 12.4 8.4 8.4
2.000 mm =10m = 15° 9.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 6.3
= 25° 6.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 6.3
> 25° 6.3 6.3 6.3 4.2 9.3 6.3 6.3
=25m = 15° 9.3 9.3 6.3 6.3 8.4 9.3 6.3
=< 25° 9.3 9.3 6.3 6.3 8.4 9.3 6.3
> 25° 6.3 9.3 6.3 6.3 8.4 9.3 6.3
1.600 mm =10m = 15° 6.3 6.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
= 25° 6.3 6.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
=25m = 15° 9.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 4.2
= 25° 6.3 6.3 4.2 6.3 9.3 9.3 6.3
> 25° 6.3 6.3 6.3 4.2 9.3 6.3 6.3
1.250 mm =10m = 15° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
= 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
> 25° 4.2 4.2 4.2 4.2 6.3 4.2 4.2
=25m = 15° 6.3 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
=< 25° 6.2 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
> 25° 4.2 6.2 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2
tlnnnnin Wellenberg it Vielenberg 7 2. Wellenberg 7 4. 2. Wellenberg 7 2. Wellenberg U 4. 2. Wellenberg
= 1T + ++ |5 T = +] 7T - I = =
+ + |+ 4 + + <+ |+ 3 + + - i i i
1.000 1.000 1.000
4.2 6.2 6.3 9.3 8.4 12.4
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VERARBEITUNGSHINWEISE EINTEILUNG DER DACHFLACHE

Dachtiefeneinteilung bei Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und Profil 8

Die Einteilung der Dachtiefe ist mit Wellplatten und
erforderlichen Zuschnitten oder unter Verwendung
von Standardwellplatten méglich.

Aus der folgenden Tabelle kénnen in Abhangigkeit der
Gesamtnutzldnge der Dachflache die Anzahl der be-
notigten Wellplatten entnommen werden, ohne dass
hierbei Zuschnittslangen erforderlich werden.

Zu beachten ist, dass es durchaus weitere Kombina-
tionsmdglichkeiten gibt, die hier nicht dargestellt sind.
Eine wirtschaftliche Einteilung ist die Verwendung von
nur einer Plattenlange (in der folgenden Tabelle fett
gedruckt), da hierbei die Pfetteneinteilung auf ein MaB  auszuweichen. Fir die Einteilung der erforderlichen  MaR FT ist immer fir das jeweils verwendete First-
begrenzt werden kann. Ebenso kann es wirtschaft-  Pfetten beachten Sie bitte die Angaben der maximal ~ formteil zu bestimmen, siehe Formteilseiten.

licher sein, auf eine n&chstgroRere Gesamtnutzlange  zuldssigen Unterstlitzungsabsténde auf Seite 7. Das

o Plattenlange o Plattenlange o Plattenlange o Plattenlange

] ] ] &

N N N N

3 £ £ £ e | 2 £ £ £ e | 2 £ £ £ e | 2 £ £ £ £
£ € £ £ S £ S S S S £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

s S 8 8 3 s S 8 ] B < ] ] ] ] < ] ] S ]

3 ) S © ~ 3 ) S © N 3 ) S © N 3 ) S © N
(&} N N — — (&} N N — — (&) N N — — (&) N N — —
2,100 - - - 2 5.950| - - 2 3 7.950| 3 - - 1 9.700f 3 - 2 -
2.300f 1 - - - 6.000| 2 - 1 - 8.000| 1 2 - 2 9.750| 3 - 1
24501 - - 1 1 6.050| - 2 1 1 8.050| - - 5 1 9.800 - 7 -
2.800| - - 2 - 6.150| 1 - 2 1 8.100| - 1 6 9.850| 2 - - 5
2.850| - 1 - 1 6.200| 1 1 - 2 8.150| - 2 1 3 9.900| - 2 - 6
3.150| - - - 3 6.300| - - - 6 8.200| 2 2 - - 9.950| - 3 3
3.200| - 1 1 - 6.350| - 1 1 3 8.250| - 4 - 1 (10.000| 2 3 - -
3.350| 1 - - 1 6.400| 2 1 - - 8.300| 3 - 1 - (10.050| 3 - - 3
3.500| - - 1 2 6.450| - 3 - 1 8.350| 1 2 1 1 (10.100| 3 1 1 -
3.600| - 2 - - 6.500| 1 - - 4 8.400| - - - 8 |10.150| 1 3 1 1
3.700| 1 - 1 - 6.550| 1 1 1 1 8.450| 2 - 2 1 (10.200f 2 - 4 -
3.850| - - 2 1 6.650| - - 4 1 8.500| 2 1 - 2 |10.250| 4 - - 1
3.900| - 1 - 2 6.700| 2 - - 2 8.550| - 3 - 3 |10.300| 2 2 - 2
4,100 1 1 - - 6.750| - 2 - 3 8.600| - 4 1 - 110.350| - 4 - 3
4,200 - - - 4 6.800| - 3 1 - 8.650| 1 1 1 3 (10.400f - 5 1 -
4.250| - 1 1 1 6.850| 1 - 1 3 8.700| 3 1 - - 110.500| 3 2 - -
4400 1 - - 2 6.900| 3 - - - 8.750| 1 3 - 1 10550 1 4 - 1
4550 - - 1 3 6.950| 1 2 - 1 8.800| 2 - - 4 110.600| 4 - 1 -
4.600| 2 - - - 7.000| - - 5 - 8.850| - 2 - 5 |10.650| - 3 - 5
4.650 2 - 1 7.050| - 1 - 5 8.900| - 3 1 2 |10.700| - 4 1 2
4,750 1 - 1 1 7.100| - 2 1 2 8.950| 1 - 1 5 ]10.750| 3 - 2 1
4.900| - - 2 2 7.200f - 4 - - 9.000f - 5 - - 110.800| - 6 - -
4.950| - 1 - 3 7.250] 1 1 - 3 9.050| 1 2 - 3 |10.850| 1 3 - 3
5.000| - 2 1 - 7.300] 1 2 1 - 9.100f 1 3 1 - 110.900| 2 - - 6
5.100| 1 - 2 - 7.350| - - - 7 9.150| - 1 - 7 110.950| - 2 3 3
5.150| 1 1 - 1 7.400| 2 - 2 - 9.200| 4 - - - [11.000| 4 1 - -
5.250| - - 5 | 7.450| 2 1 - 1 | 9250 2 2 - 1 |11.050[ 2 3 - 1
5.300| - 1 1 2 7.500| - 3 - 2 9.300| - 4 - 2 |11.100f - 5 - 2
5.400| - 3 - - 7.550| 1 - 5 9.350| 3 - 1 1 [11.150| 3 1 1 1
5450 1 - - 3 7.600] 1 1 2 9.400| 1 2 1 2 |11.200| - - 8 -
5500 1 1 - | 7700 1 3 - - | 9.450| - - - 9 |11.250| 2 - 1 5
5.600| - - 4 - 7.750] 2 - - 3 9.500| 1 4 - - [11.300| 4 - - 2
5.650| 2 - - 1 7.800| - 2 3 - 9.550| - 2 2 3 |11.350| 2 2 - 3
5.700| - 2 - 2 7.850| - 3 1 1 9.600| 2 2 1 - [11.400 4 - 4
5.800| 1 - 2 7.900f 1 - 4 - 9.650| - 4 1 1 [11.450| 3 - 1 3
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Dachtiefeneinteilung bei Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und Profil 8

o Plattenlange o Plattenlange o Plattenléange o Plattenlénge

5 5 5 5

N N N N

Ei £ £ £ g | 2 £ £ £ g | 2 £ £ £ g | 2 £ £ £ £

E 1S IS IS IS = IS IS IS IS = IS IS IS IS E IS IS IS IS

3 S = = 2 3 = 8 S B s S = S B s = = S B

@ 0 S © N @ 0 S © N 4 0 S © N 4 o S © o

(O] o~ [\l — — (&} o~ o~ — — (O] N (V] — — (G} (V] (V] — —
11.500f 5 - - - 12950 - - 7 3 |14.400| - 8 - - |15.850| 4 - 1 5
11550 - - - 11 |13.000| 2 - - 8 [14.450| 4 - - 5 [15.900| 6 - - 2
11.600| 2 - 5 - |13.050| 4 - 2 1 |14500] 1 6 1 - 15950 4 2 - 3
11.650 4 - 1 1 |13.100] 1 6 - - |14.550| 2 3 1 3 |16.000| 4 3 1 -
11.700| 2 2 1 2 |13.150| 2 3 - 3 |14.600| 4 3 - - |16.050| 5 - 1 3
117501 1 - - 9 |[13.200| 2 4 1 - |14.650| 5 - - 3 [16.100| 7 - - -
11.800| 2 4 - - |13.250| - 6 1 1 |14.700f 5 1 1 - 116.150| 5 2 - 1
11.850| - 6 - 1 |13.300] 5 1 - - |14.750| 3 3 1 1 |16.200| - 9 - -
11.900f 3 2 1 - ]13.350| 3 3 - 1 |14.800| 4 - 1 4 |16.250| 6 - 1 1
11.950| 2 - - 7 |13.400| 4 - - 4 |14.850| 6 - - 1 [16.300| 4 2 1 2
12.000| 4 - 2 — |13.450| 4 1 1 [14.900| 1 7 - - [16.350| 2 4 1 3
12.050 4 1 - 1 13500 1 - 8 - |14.950| 2 4 - 3 [16.400| 4 4 - -
12.100f 1 - 7 - |13.550| 3 - 1 5 [15.000| 5 - 1 2 |16.450| 5 1 - 3
12.150| - 5 - 3 |13.600| 5 - - 2 |15.050| 3 2 1 3 |16.500| 5 2 1 -
12.200| - 6 1 - |13.650| 3 2 - 3 |15.100| 5 2 - - |16.550| 4 - 3 3
12.250 - - 8 1 |13.700| 3 3 1 - |15.150| 3 4 - 1 |16.600| 6 - 2 -
12.300f 3 3 - - |13.750| 1 5 1 1 |15.200| 6 - 1 - |16.650| 6 1 - 1
12.350| 4 - - 3 [13.800| 6 - - - |15.250| 4 2 1 1 |16.700f 4 3 - 2
12.400| - 3 5 - |13.850| 4 2 - 1 |[15.300| 3 - - 8 ]16.750| 5 - - 5
12.450| 2 3 1 1 |13.900] 2 4 - 2 |15.350| 5 - 2 1 |16.800| 2 6 1 -
12.500| 3 - 4 - ]13.950| 5 - 1 1 |[15.400| 5 1 - 2 |16.850| 3 3 1 3
12.550| 5 - - 1 |14.000| - 7 1 — [15.450| 3 3 - 3 |16.900f 5 3 - -
12.600| - 7 - - |14.050| 1 4 1 3 |15.500{ 3 4 1 - |16.950| 6 - - 3
12.650| 1 4 - 3 |14.100| 3 4 - - |15.550| 4 1 1 3 |17.000| 6 1 1 -
12.700| 4 - 1 2 [14.150| 4 1 - 3 |15.600| 6 1 - - |17.050| 4 3 1 1
12.750| 2 2 1 3 [14.200| 4 2 1 - |15.650| 4 3 - 1 |17.100| 5 - 4 -
12.800| 4 2 - - |14.250 3 - 3 3 |15.700| 5 - - 4 |17.200| 5 2 - 2
12.850| 2 4 - 1 |14.300] 5 - 2 - |15.750| - 7 - 3 [17.300| 4 1 - 6
12.900| 5 - 1 - |14.350| 5 1 - 1 |15.800| - 8 1 - |17.400| - 5 - 8

Dachtiefeneinteilung bei Berliner Welle

Die Einteilung der Dachtiefe bei Eternit Berliner Welle
erfolgt in einem Raster von 500 mm. Dieses MaR
ergibt sich aus der Standard-Kurzwellplatte Typ L mit
einer Lange von 625 mm — 125 mm Hoheniiberde-
ckung.

Kann mit diesem Raster die gewlnschte Dachtiefe
nicht erreicht werden, so sind Ausgleichsplatten Typ
0A einzubauen. Ausgleichsplatten sind dabei immer
an der Traufe anzuordnen. Siehe hierzu auch neben-
stehendes Anordnungsschema. Zur Einteilung der not-
wendigen Dachtiefe kann es auch erforderlich wer-
den, mehrere Reihen mit Ausgleichsplatten Typ OA
einzubauen

Kurzwellplatten vom Typ L sind werkseitig mit zwei
Eckenschnitten fiir Linksdeckung und den zur Be-
festigung notwendigen Befestigungslochern verse-
hen.
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Bei Ausgleichsplatten Typ 0 und Typ OA sind bauseits
die erforderlichen Eckenschnitte und Befestigungslo-
cher anzufertigen.

Nebenstehend eine Ubersicht der 3 Typen von Kurz-
wellplatten mit der entsprechenden Platten- und Nutz-
lange.

23

Plattentyp Plattenlange Nutzléange
Typ L 625 mm 500 mm
Typ 0 625 mm 500 mm
Typ OA 830 mm 705 mm
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Dachbreiteneinteilung bei Wellplatten Profil 5 und Berliner Welle

Die Einteilung der Gesamtdeckbreite unter Verwen- Gesamtdeckbreite
dung ganzer Plattenbreiten bei Wellplatten Profil 5 84 836 ‘ 47 873
kann der folgenden Tabelle entnommen werden. ( \ M
Erfolgt der Abschluss ohne Formteile, so sind am Ort- A ANV "0 " Yo v Ve e Ve Ve e e W W
gang immer Wellplatten mit abfallendem Wellenast zu 261 659 | | 696 77
verwenden. Der aufsteigende Wellenast ist dazu mit | ‘ ‘ |
einer Breite von 84 mm abzuschneiden. NN A W
Eventuell erforderliche Ausgleichsplatten sind direkt
am Ortgang einzubauen. Die MaRe fiir die zulassigen 438 i 482 i i 513 i 354
Ausgleichsplatten kdnnen nebenstehender Zeichnung VaVaVUaN VaVaWaN
entnommen werden.
Ausgleichsplatten missen mindestens 3 Wellen
(482 mm) breit sein.
Anzahl Gesamtdeckbreite [mm] fur n Wellplatten Profil 5 bzw. Berliner Welle
Wellplatten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 836 1.709 2.582 3.455 4.328 5.201 6.074 6.947 7.820
10 8.693 9.566 10.439 11.312 12.185 13.058 13.931 14.804 15.677 16.550
20 17.423 18.296 19.169 20.042 20.915 21.788 22.661 23.534 24.407 25.280
30 26.153 27.026 27.899 28.772 29.645 30.518 31.391 32.264 33.137 34.010
40 34.883 35.756 36.629 37.502 38.375 39.248 40.121 40.994 41.867 42.740
50 43.613 44.486 45.359 46.232 47.105 47.978 48.851 49.724 50.597 51.470
Dachbreiteneinteilung bei Wellplatten Profil 6
Die Einteilung der Gesamtdeckbreite unter Verwen- Gesamtdeckbreite
dung ganzer Plattenbreiten bei Wellplatten Profil 6 \ 1.013 ‘ 47 1.050
kann der folgenden Tabelle entnommen werden. ( \ M
Erfolgt der Abschluss ohne Formteile, so sind am Ort- AT T e T Ve YO T T e e VA T T T e
gang immer Wellplatten mit abfallendem Wellenast zu 261 836 873 77
verwenden. Der aufsteigende Wellenast ist dazu mit | ‘ ‘ |
einer Breite von 84 mm abzuschneiden. NN A W W WA
Eventuell erforderliche Ausgleichsplatten sind direkt
am Ortgang einzubauen. Die MaRe fir die zulassigen 438 i— 659 i i 696 i— 354
Ausgleichsplatten kdnnen nebenstehender Zeichnung VaVaVaUaN VaVaVaVUaN
entnommen werden.
Ausgleichsplatten missen mindestens 3 Wellen 615 | 482 | w 519 | 531
(482 mm) breit sein. —l/\/\/\ \/\/\/\l—
Anzahl Gesamtdeckbreite [mm] fiir n Wellplatten Profil 6
Wellplatten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 1.013 2.063 3.113 4.163 5.213 6.263 7.313 8.363 9.413
10 10.463 11.513 12.563 13.613 14.663 15.713 16.763 17.813 18.863 19.913
20 20.963 22.013 23.063 24.113 25.163 26.213 27.263 28.313 29.363 30.413
30 31.463 32.513 33.563 34.613 35.663 36.713 37.763 38.813 39.863 40.913
40 41.963 43.013 44.063 45.113 46.163 47.213 48.263 49.313 50.363 51.413
50 52.463 53.513 54.563 55.613 56.663 57.713 58.763 59.813 60.863 61.913
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Dachbreiteneinteilung bei Wellplatten Profil 6%

Die Einteilung der Gesamtdeckbreite unter Verwen- Gesamtdeckbreite
dung ganzer Plattenbreiten kann der folgenden Tabel- 153 999 ) 9 1.053
le entnommen werden. I | [ 1
Der Abschluss am Ortgang erfolgt immer mit Well- TSN
platten mit abfallendem Wellenast. Am jeweils linken 330 822 . . 890 163
Ortgang ist der bei Wellplatten Profil 6% kleinere Wel- | | [ [
lenberg mit einer Breite von 153 mm abzuschneiden. NN AN
Eventuell erforderliche Ausgleichsplatten sind direkt 507 . 645 . . 713 340
am Ortgang einzubauen. Die MaRe fiir die zuléssigen [ | [ [
Ausgleichsplatten kdnnen nebenstehender Zeichnung NN AN
entnommen werden. 684 . 468 . . 536 517
Ausgleichsplatten miissen mindestens 3 Wellen [ | [
(482 mm) breit sein. NN A
Anzahl Gesamtdeckbreite [mm] fur n Wellplatten Profil 6%
Wellplatten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 999 2.062 3.105 4.158 5.211 6.264 7.317 8.370 9.423
10 10.473 11.529 12.582 13.635 14.688 15.741 16.794 17.847 18.900 19.953
20 21.006 22.059 23.112 24.165 25.218 26.271 27.324 28.377 29.430 30.483
30 31.536 32.589 33.642 34.695 35.748 36.801 37.854 38.907 39.960 41.013
40 42.066 43.119 44.172 45.225 46.278 47.331 48.384 49.437 50.490 51.543
50 52.596 53.649 54.702 55.755 56.808 57.861 58.914 59.967 61.020 62.073
Dachbreiteneinteilung bei Wellplatten Profil 8
Die Einteilung der Gesamtdeckbreite unter Verwen- Gesamtdeckbreite
dung ganzer Plattenbreiten bei Wellplatten Profil 8 1.000 ‘ 90 910
kann der folgenden Tabelle entnommen werden. \ [
Eventuell erforderliche Ausgleichsplatten sind direkt SN
am Ortgang einzubauen. Die MaRe fiir die zulassigen
Ausgleichplatten konnen nebenstehender Zeichnung 139i = i | 780 2
entnommen werden. AT AN
Ausglelchspla.tten. missen mindestens 4 Wellen 260 740 | | 650 260
(480 mm) breit sein. | ‘ | I
AN AN
390 i 610 | | 520 : 390
AN AN
520 : 480 | | 520 i 520
A AN
Anzahl Gesamtdeckbreite [mm] fiir n Wellplatten Profil 8
Wellplatten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 1.000 1.910 2.820 3.730 4.640 5.550 6.460 7.370 8.280
10 9.190 10.100 11.010 11.920 12.830 13.740 14.650 15.560 16.470 17.380
20 18.290 19.200 20.110 21.020 21.930 22.840 23.750 24.660 25.570 26.480
30 27.390 28.300 29.210 30.120 31.030 31.940 32.850 33.760 34.670 35.580
40 36.490 37.400 38.310 39.220 40.130 41.040 41.950 42.860 43.770 44.680
50 45.590 46.500 47.410 48.320 49.230 50.140 51.050 51.960 52.870 53.780
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Schnirung

Um eine sinnvolle Schniirung zu ermdglichen, ist es
erforderlich, dass Ortgang und Traufe im rechten
Winkel zueinander verlaufen. Dies kann durch den
Verhaltniswinkel 3:4:5 (berpriift werden.

Die Lage der ersten Wellplattenreihe wird durch das
vorgesehene Ortgangformteil bzw. den freien Uber-
stand bestimmt.

Durch die vorgegebene Deckrichtung von rechts nach
links der Wellplatten mit Eckenschnitt wird von der
Traufe oder dem First aus rechts beginnend abge-
schnirt.

Das erste Schniirma am Ortgang wird mit voller
Wellplatten-/Zuschnittbreite angenommen. Dabei ist
allerdings ein eventueller Uberstand der Wellplatten
Uiber die Konstruktion zu beachten

Sind am rechten Ortgang Zuschnittplatten erforder-
lich, so sind die ermittelten Plattenbreiten entspre-
chend reduziert abzuschniiren, siehe vorstehende Ta-
bellen.

Die folgenden Schnirmafe entsprechen den Nutz-
breiten der verwendeten Wellplatten.

Profil 5 873 mm
Profil 6  1.050 mm
Profil 6% 1.053 mm
Profil 8 910 mm

Nutzbreite Nutzbreite Nutzbreite

Platten-/
Ausgleichsbreite

(0 \
) (434
\
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\ \ 2.
%
\ \
\ =

N\~

Traufe

Wichtig ist, dass die Schniirmale genau eingehalten
werden, da es sonst zu Passungenauigkeiten bei
eventuell erforderlichen Formteilen kommen und die
Regensicherheit der Dacheindeckung beeintréchtigt
werden kann.

\~4

\
\ \\
\ \\ (‘))0 \\
\ \ [Z \
\ N \
\\ \\ \\
\ \90° \
\ \j\ \
4.000
- 77

Bei der Verlegung sind die einschldgigen Unfallverhi-
tungsvorschriften zu beachten, siehe auch Seite 5.

Vorhandenen Radius bei bombierten Wellplatten ermitteln

Missen bei &lteren Tonnendéchern einzelne bom-
bierte Wellplatten ausgetauscht werden, so gestaltet
sich die Ermittlung des Radius der Wellplatten oft-
mals als recht schwierig. Empfehlenswert ist es, eine
Wellplatte auszubauen, auf eine ebene Fléche zu
legen und bauseits die beiden Mafe

ebene Lange | — auf dem Boden liegend
Stichhéhe  h — in Plattenmitte

zu ermitteln. Wichtig hierbei ist, dass die Male immer
an der Unterkante eines Wellentales der Wellplatte
gemessen werden.

Mit der nachstehenden Formel kann der Radius an
der Unterkante des Wellentales der Wellplatte ermit-
telt werden.

%z

Radius r =

X h
Beispiel
ebene Lange | 2.485 mm
Stichhéhe h 70 mm

Nach der nebenstehenden Formel ergibt sich somit ein
Radius r = 11.062 mm.
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Nur Eternit Wellplatten Profil 5 kdnnen als bombierte
Wellplatten gefertigt werden. Die Fertigung selbst er-
folgt immer in der Plattenlange 2.500 mm. Auf Wunsch
werden kirzere Plattenlangen werkseits geschnitten.

Der Radius wird immer an der Unterseite der Well-
platten gemessen. Der kleinste Radius betragt 7,0 m.
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Der groRte serienméRige Radius betragt 15,0 m. Ra-
dien zwischen 7,0 m und 15,0 m werden auftragsbe-
zogen in cm-Schritten gefertigt. GroRere Radien sind
auf Anfrage mdglich. Bombierte Wellplatten kénnen
mit oder ohne Eckenschnitt geliefert werden.

Eternit Wellplatten



Allgemeines

Eternit Wellplatten sind standardméRig mit 2 werkseits
vorgefertigten Eckenschnitten erhaltlich. Diese Ecken-
schnitte sind ausschlieBlich fir eine Linksdeckung der
Wellplatten.

Linksdeckung

Die Wellplatten werden vom rechten Ortgang ausge-
hend in Richtung des linken Ortganges gedeckt, siehe
nebenstehende Abbildung.

Rechtsdeckung

Die Wellplatten werden vom linken Ortgang ausgehend
in Richtung des rechten Ortganges gedeckt. Hierfir
sind Wellplatten ohne Eckenschnitte zu verwenden. Die

notwendigen Eckenschnitte sind bauseits anzufertigen.
Die Eckenschnitte werden bendtigt, um eine 4fache
Uberdeckung der Wellplatten untereinander und somit
entstehende unzuldssige Beanspruchungen zu ver-
hindern. In den untenstehenden Abbildungen ist die
Reihenfolge der Verlegung dargestellt.

Fiir die Dachrandbereiche wie Traufe und Ortgang sind
vollkantige Wellplatten ohne Eckenschnitt erhéltlich.
Die Deckrichtung wird fiir jede Dachseite einzeln
festgelegt, indem von der Traufe aus in Richtung First
gesehen wird.

Die Abbildung zeigt ein Satteldach mit Linksdeckung
der Wellplatten auf beiden Dachseiten

Verlegung

Das folgende dargestellte Verlegeschema zeigt die
beispielhafte Verlegung von Eternit Wellplatten Profil
5 und Profil 6 bzw. Berliner Welle.

1. Die erste Wellplatte wird auf die vor-
handene Unterkonstruktion verlegt.

2. Die zweite Wellplatte wird mit einer
Seitenuberdeckung von 47 mm (bei
Wellplatten Profil 6% von 99 mm;
bei Wellplatten Profil 8 von 90 mm)
Uiber die erste Wellplatte gedeckt.

Werden Wellplatten Profil 6% oder Profil 8 verlegt, so
ist die Verlegung sinngemdB genauso vorzunehmen.
Die Seiteniiberdeckung muss dabei jedoch mit 99 mm

3. Die dritte Wellplatte wird mit einer
Hoheniiberdeckung von 200 mm
Uiber die erste Wellplatte gedeckt.
Die entstehende Fuge zwischen der
zweiten und der dritten Wellplatte
soll 5 — 10 mm betragen.

bzw. 90 mm beachtet werden, das heilt, dass eine
ganze Welle iiberdeckt wird, siehe hierzu auch Seite 5.

4. Die vierte Wellplatte (iberdeckt die
zweite mit 200 mm Hohenuberde-
ckung und die dritte Wellplatte mit
47 mm Seitentiberdeckung. Ein un-
gehinderter Wasserlauf in Richtung
Traufe wird sichergestellt.

Eckenschnitt

Missen Eckenschnitte bauseits gefertigt werden, z.B.
bei Rechtsdeckung der Wellplatten, so sind die ne-
benstehenden MaRe einzuhalten, um eine Fugenbreite
von 5—10 mm zwischen den Wellplatten zu erreichen.
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Lage der Ecken-
schnitte bei Wellplatten fiir Linksdeckung. Bei Wellplat-
ten fiir Rechtsdeckung sind die Eckenschnitte spiegel-
verkehrt anzubringen.

Lénge

Breite

Breite Lange
Profil 5+6 52,0 mm 205,0 mm
Profil 6% 101,5 mm 205,0 mm
Profil 8 92,0 mm 205,0 mm
Berliner Welle 50,0 mm 134,0 mm

Dichtungsprofile

Werden Dichtungsprofile in der Héheniiberdeckung der
Wellplatten eingesetzt, so ist die Anordnung wie auf
den nebenstehenden Abbildungen dargestellt unbe-
dingt einzuhalten.

Besonders zu beachten dabei ist, dass die Dichtungs-
profile ca. 30 mm unterhalb (traufseits) der Befesti-
gungslocher liegen. Die Fuge zwischen den Ecken-
schnitten der diagonal angeordneten Wellplatten muss
frei von Dichtungsprofilen bleiben, um einen eventu-
ellen Wasserriickstau zu vermeiden.
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Eine Querschnittsverminderung durch Ziehen der Dich-
tungsprofile muss unbedingt vermieden werden.
Beachten Sie auch die Angaben auf Seite 7.

Lage der Dichtungsprofile im Bereich der Hohenuber-
deckung bei Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6, Pro-
fil 6% und Berliner Welle
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Es wird empfohlen, in den kalten Monaten die Dich-
tungsprofile bei Zimmertemperatur zu lagern, um ein
einwandfreies Verlegen sicherzustellen

Lage der Dichtungsprofile im Bereich der Hohenuber-
deckung bei Eternit Wellplatten Profil 8
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Allgemeines

Die Deckung der Traufe eines Wellplattendaches kann
unter Verwendung von TraufenfuBstiicken, Traufen-
zahnleisten, Traufenliftungskdmmen oder ohne Form-
teile erfolgen. Wahrend TraufenfuRstticke und Traufen-
|ftungskdmme zeitlich vor der Wellplattendeckung
montiert werden, sind Traufenzahnleisten nachtraglich
einzubauen.

Unabhéngig von der gewahlten Aushildung der Traufe
sind die erforderlichen Liiftungsoéffnungen zu beach-
ten, siehe hierzu auch Seite 9. Weiterhin ist zu be-
achten, dass alle Offnungen > 2 cm Schlupflécher fir
Kleintiere oder Végel bilden. Die Anordnung von Vogel-

schutzgittern oder ahnlichem wird daher empfohlen.
Zu berucksichtigen ist jedoch die dadurch bedingte
Verringerung des Luftungsquerschnittes.

Die Wellplatten der Traufreine werden mit Uberstand
Uiber die Konstruktion gedeckt, um einen ungehinder-
ten Wasserlauf in die Regenrinne zu gewahrleisten.
Zu beachten hierbei ist, dass der hdchstzulassige
freie Uberstand der Wellplatten % des jeweils maximal
zuldssigen Auflagerabstandes nicht Uberschreiten
darf. Dies entspricht einem maximalem Uberstand der
Wellplatten von 280 mm bei einem Auflagerabstand
von 1.150 mm.

In schneereichen Gebieten wird dringend empfohlen,
diesen hdchstzulassigen Uberstand zu verringern,
um Besch&digungen der Wellplatten durch zu hohe
Schneelasten vorzubeugen.

Der Uberstand der Wellplatten in die Dachrinne soll
waagerecht gemessen % der Offnungsbreite der Rinne
betragen.

Die Befestigung von Dachrinnen, Rinnenhaltern, Trauf-
blechen, Traufblenden oder anderen Teilen muss an
der Unterkonstruktion erfolgen. Die dazu notwendigen
Halterungen diirfen nicht auftragen und/oder die Dach-
eindeckung beeintrachtigen.

Traufenzahnleiste WST

Bei Ausfiihrung der Traufe mit Traufenzahnleisten sind
Wellplatten ohne Eckenschnitte als Traufreihe einzuset-
zen. Die notwendigen Eckenschnitte fiir die Hohentiber-
deckung der Wellplatten zur folgenden Plattenreihe
sind bauseits anzufertigen.

Die Traufenzahnleisten werden seitlich stumpf ge-
stoBen. Der Sto muss immer im Bereich der Seiten-
Uberdeckung der dartber liegenden Wellplattenreihe
erfolgen.

Am Ubergang zur Ortausbildung sind die Zahnleisten
bauseits anzupassen. Wird der Einbau von Rinneneisen
erforderlich, so sind die Traufenzahnleisten entspre-
chend auszuklinken, um eine zwangungsfreie Montage
zu ermdglichen.

Die Traufenzahnleisten kdnnen an die Deckung anlie-
gend oder mit Abstand zur Beluftung der Dachflache
verlegt werden. Werden die Zahnleisten an die De-
ckung anliegend verlegt, so sind die zur Beluftung
notwendigen Offnungen an anderer Stelle zu beriick-
sichtigen.

Da die Traufenzahnleisten ohne Muffen verlegt werden,
kénnen diese sowohl fiir Links- und Rechtsdeckung
eingesetzt werden. Die Verwendung von Traufenzahn-
leisten erfolgt im allgemeinen nur bei Holzunterkons-
truktionen.

Die Befestigung der Traufenzahnleisten erfolgt je-
weils mit mindestens 3 Stiick Fassadenschrauben
5,5x35 mm aus Edelstahl.

Traufenzahnleiste WST Profil 5

Traufenausbildung mit Traufenzahnleiste WST

Traufenliftungskamm TK

Auch bei Ausfiihrung der Traufe mit Traufenliftungs-
kédmmen sind Wellplatten ohne Eckenschnitte als Trauf-
reihe einzusetzen. Die notwendigen Eckenschnitte an
der oberen Kante der Wellplatten sind bauseits anzu-
fertigen.

Die Traufenluftungskdmme werden vor der Wellplat-
tendeckung auf die unterste Dachlatte/Pfette aufge-
legt und mit Breitkopfstiften durch alle vorhandenen
Ldcher befestigt.

Zu beachten ist, dass sich durch den Einbau des
Traufenliftungskammes die Liiftungsquerschnitte des
Wellplattenprofils um ~ 20 % verringern. Es kann daher
erforderlich werden, weitere zur Beltftung notwendige
Offnungen anzuordnen.

So ist der sich bei Wellplatten Profil 177/51 ergebende
Liftungsquerschnitt von 200 cm?m nach DIN 4108
ausreichend bis zu Dachtiefen von 10 m.
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Profil 5 Profil 6 | Berliner
Welle
Breite 872 mm | 1.049 mm | 872 mm
Nutzbreite 873 mm | 1.050 mm | 873 mm
Gesamthéhe | 150 mm 150 mm | 150 mm
Gewicht 1,2 kg 1,5 kg 1,2 kg
Profil 5+6+6% Profil 8
Berliner Welle
Luftungsquer- 200 cm*/m 120 cm¥m
schnitt
eingebaut
Lange 1.000 mm
Materialdicke 2 mm
Gewicht 0,09 kg
28

Traufenltftungskamm TK

Traufenausbildung mit Traufenliiftungskamm TK
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TraufenfulRstiick WE

Werden zur Ausbildung der Traufe TraufenfuRstiicke
eingesetzt, so konnen auch fir die Traufreihe Well-
platten mit Eckenschnitten eingesetzt werden.

Die TraufenfuRstiicke werden seitlich stumpf gestoRen.
Der StoR muss im Bereich der Seiteniiberdeckung der
dartiber liegenden Wellplattenreihe erfolgen, um Zwan-
gungen zu verhindern.

Die Wellplatten sind so zu verlegen, dass vor den
TraufenfuBstlicken eine Tropfkante entsteht, d.h. die
TraufenfuBstlicke durfen nicht als Verlangerung der

Wellplatten dienen. Weiterhin ist darauf zu achten,  TraufenfuRstiick WE 150/40 TraufenfuBstlick WE 230/70
dass der ebene Schenkel mit Abstand zur Konstruk-
tion Yerlegt wird, u Qen erforderll.|che'n LUfte".mltt z.u Ausflhrung Profil 5 Profil 6 Profil 6% Profil 8 Berliner
gewdhrleisten. Um dies zu gewdhrleisten, sind die Welle
stiicke b.a?usjts ANZUDASSEN g Breite 870 mm 870 mm 1.047 mm | 1.050 mm 905 mm 870 mm

. "p : Nutzbreite 873 mm 873 mm 1.050 mm | 1.053 mm 910 mm 873 mm
Da die TraufenfuBstlicke ohne Muffen verlegt werden, —
Kénnen diese sowohl fir Links- und Rechtsdeckun Schenkelldnge L 150 mm 230 mm 150 mm 230 mm 230 mm 230 mm
eingesetzt werden g Schenkelhéhe H 40 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Die Befestigung der TraufenfuRstlicke erfolgt mit den Gewicht 24kg 3,6 kg 32kg 43 kg 35kg 36 kg
Befestigungen der Wellplatten in der Traufreihe. Die
TraufenfuBstuicke sind dazu vorzubohren.

U ﬁ
Traufenausbildung mit TraufenfuRistiick WE

Eisschanzenbildung
Im Bereich von Traufiiberstdnden bei flach geneigten Wassereintritt
Dachern mit Faserzement-Wellplatten kann es durch durch Héhen- und
Temperaturunterschiede zwischen Innen- und AuBen- Seitenliberdeckung

rdumen zur so genannten Eisschanzenbildung kommen.
Dabei schmilzt auf der Dachflache liegendes Eis oder
Schnee im Bereich der Flachen friher als im Bereich
von Dachiiberstdnden. Es bilden sich Eisharrieren,
hinter denen sich das Schmelzwasser der Dachfléche
staut. Insbesondere bei flach geneigten Déchern kann
durch diesen Riickstau Schmelzwasser durch die Ho-
hen- und Seitenliberdeckungen der Wellplatten unter
die Dacheindeckung gelangen.

Wenn auf Grund der Nutzung des Geb&udes (z.B. bei
Lager- oder Werkhallen mit feuchteempfindlichen Waren
oder Geraten) diese Einwirkungen vermieden werden
miissen, sind zusatzliche wasserfiihrende Manahmen
wie Unterspannungen, Unterdeckungen oder Unterda-
cher unbedingt einzubauen, siehe hierzu auch Seite 10.
Weiterhin sollte auch darauf geachtet werden, dass
bei der Einteilung der Dachflache (siehe Seite 22)
lange Wellplatten als Traufreihe angeordnet werden
und eventuell erforderliche Zuschnittplatten am First.
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Schmelzwasser

Kalte Luft
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Allgemeines

Die Deckung des Ortganges eines mit Wellplatten ge-
deckten Daches kann mit Giebelwinkeln aus Faser-
zement, mit Metallblechen oder mit freiem Uberstand
der Wellplatten erfolgen.

Werden Formteile aus Faserzement verwendet, so
muss die Hoheniiberdeckung der Formteile unterein-
ander der Hohenlberdeckung der Wellplatten in der
Dachflache entsprechen.

Lediglich im Sortiment der Kurzwellplatte Berliner
Welle sind Wellgiebelwinkel verfligbar.

Einfacher Giebelwinkel GW

Bei der Ausflihrung des Ortganges mit einfachen Gie-
belwinkeln ist darauf zu achten, dass diese auf min-
destens 2 Wellenbergen der Flachendeckung auflie-
gen mussen. Alternativ sind Hilfskonstruktionen fur die
notwendigen Befestigungen und Auflager mdglich. Bei
Wellplatten Profil 6% ist inshesonders am linken Ort-
gang darauf zu achten, dass der kleinere Wellenast
abgeschnitten werden muss.

Die Uberdeckung des einfachen Giebelwinkels auf die
Wellplatten der Flachendeckung muss = 50 mm iber
dem letzten Wellenberg betragen. Die senkrechten
Schenkel der Giebelwinkel sind mit einem Abstand
= 20 mm zur fertigen Wandflache zu decken. Der
senkrechte Schenkel der Giebelwinkel muss die Un-
terkonstruktion bzw. eventuell vorhandene Hilfskons-
truktionen um = 20 mm uberdecken.

Die Verlegung der einfachen Giebelwinkel kann ent-
weder auf die Hohenuberdeckung der Wellplatten er-
folgen, oder die Giebelwinkel stoRen gegen die tber-
deckenden Wellplatten.

Die Befestigung der einfachen Giebelwinkel erfolgt mit
2 Schrauben auf jeder Pfette zusammen mit den Well-
platten der Flachendeckung. Bei einfachem Giebel-
winkel 300/300 ist der senkrechte Schenkel zusétzlich
in der Vertikalen zu befestigen. Hierfir kénnen Hilfs-
konstruktionen erforderlich werden.

Zur Ausbildung des Uberganges zu den verschiedenen
Dachbereichen stehen die jeweils bendtigten Ab-
schlussformteile zur Verfligung. Bei Verwendung des
einfachen Giebelwinkels 200/300 ist der ebene Schen-
kel der Formteile bauseits zu kirzen.

Die Befestigung der einzelnen Abschlussformteile er-
folgt mit mindestens 2 Stiick Schrauben zusammen mit
den Wellplatten der Flachendeckung bzw. dem Giebel-
winkel.

Je nach Abschluss kann es erforderlich werden, die
verwendeten Formteile bauseits zu kiirzen.

Bei einfachen Giebelwinkel Ubergangshauben und -stii-
cken ist die Angabe des himmelseitigen Offnungswin-
kels erforderlich, Berechnung siehe Seite 40.

Einfacher Giebelwinkel Maueranschluss GWA
Typ links und rechts
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Einfacher Giebelwinkel GW 300/300

Einfacher Giebelwinkel GW 200/300

300/300 200/300
lieferbare Langen 2.500 mm | 2.000 mm | 1.600 mm | 1.250 mm | 2.500 mm | 1.600 mm
Gewicht 19,5 kg 16,0 kg 12,5 kg 9,5 kg 16,0 kg 10,5 kg

250

s
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Ortgangausbildung mit einfachem Giebelwinkel
GW 300/300 bei Wellplatten Profil 5 und Profil 6

Einfacher Giebelwinkel Firstabschluss GWF
fur Wellfirsthauben WF 2-teilig, Ober- und Unterteil

Einfacher Giebelwinkel Ubergangsstiick GWS
Angabe des Offnungswinkels < 180 ° erforderlich
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KIJ%

Ortgangausbildung mit einfachem Giebelwinkel
GW 200/300 und aufsteigend endendem Wellenast

Einfacher Giebelwinkel Pultabschluss GWP
Typ links und rechts

Einfacher Giebelwinkel Ubergangshaube GWH
Angabe des Offnungswinkels > 180 ° erforderlich

Eternit Wellplatten



Wellgiebelwinkel WGWK bei Berliner Welle

Wellgiebelwinkel fur Kurzwellplatten Berliner Welle
werden in den Léngen 625 mm und 830 mm pas-
send zu den Flachenplatten Typ L, Typ 0 und Typ OA
mit vorgefertigten Eckenschnitten fiir 125 mm Héhen-
iberdeckung hergestellt. Durch die konische Form der
Wellgiebelwinkel kénnen diese ohne Muffe verlegt
werden.

Bauseits mussen die bendtigten Befestigungslécher im
' 5 mm vorgebohrt werden. Ebenso ist bauseits der
breite Eckenschnitt an den Flachenplatten und Form-
teilen anzubringen.

Die Wellgiebelwinkel miissen auf 2 Wellenbergen der
Flachenplatten aufliegen. Am Endort miissen daher
die Flachenplatten um den aufsteigenden Wellenast,
84 mm breit, gekirzt werden.

Die Befestigung der Wellgiebelwinkel erfolgt mit je
2 Stiick Glockenschrauben auf jeder Traglatte zusam-
men mit der Flachendeckung.

Zur Ausbildung des Uberganges zu den verschiede-
nen Dachbereichen stehen die jeweils bendtigten Ab-
schlussformteile zur Verfiigung.

Die Befestigung der einzelnen Abschlussformteile er-
folgt mit mindestens 2 Stuick Glockenschrauben zu-
sammen mit den Kurzwellplatten der Flachendeckung
bzw. dem Wellgiebelwinkel.

Je nach Abschluss kann es erforderlich werden, die
verwendeten Formteile bauseits zu kiirzen.

Bei Wellgiebelwinkel Ubergangshauben und -stiicken
ist die Angabe des himmelseitigen Offnungswinkels
erforderlich, Berechnung siehe Seite 40.

Wellgiebelwinkel Maueranschluss WGWAK
Typ rechts und links
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Wellgiebelwinkel WGWK Typ Links und Typ Rechts

Ortgangausbildung mit Wellgiebelwinkel WGWK
bei Berliner Welle

Wellgiebelwinkel Firstabschluss WGWFK
fur Wellfirsthauben WF 2-teilig, Ober- und Unterteil

Wellgiebelwinkel Ubergangsstiick WGWSK
Typ rechts und links
Angabe des Offnungswinkels < 180 ° erforderlich
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TypL+TypO Typ OA
Lénge 625 mm 830 mm
Abdeckhdhe 150 mm 150 mm
Gewicht 5,2 kg 6,6 kg

|

|

|
WGWK }
N7
\\‘//\7‘
1
!

o o

Verlegeschema des Wellgiebelwinkels WGWK, ein-
schlieRlich Eckenschnitt an den Flachenplatten Typ L

Wellgiebelwinkel Pultabschluss WGWPK
Typ rechts und links

Wellgiebelwinkel Ubergangshaube WGWHK
Typ rechts und links
Angabe des Offnungswinkels > 180 ° erforderlich
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Ortgangausbildung ohne Formteile aus Faserzement

Ohne spezielle Giebelwinkel aus Faserzement ist die
Ausfuhrung als auslaufende Deckung oder unter Ver-
wendung von Metallblechen maglich.

Bei Ausfiihrung als auslaufende Deckung, d.h. ohne
Formteile, muss die Flachendeckung immer mit fal-
lendem Wellenast enden. Der aufsteigende Wellenast
bei Wellplatten Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle ist
daher um 84 mm in der Breite zu kiirzen. Bei Well-
platten Profil 6% ist der kleine Wellenberg in einer
Breite von 153 mm zu kiirzen, siehe auch Seite 25.
Das letzte Wellental muss immer auf der Unterkons-
truktion aufliegen.

Wird die Ortgangaushbildung mit Metallblechen ausge-
fuhrt, so konnen diese auf oder unter den Wellplatten
verlegt werden.

Fiir Befestigung und Abstande von aufgedeckten Me-
tallblechen gelten die Angaben bei Verwendung des
einfachen Giebelwinkels. Untergedeckte Metallbleche
werden wie Konstruktionen bei seitlichen Wandan-
schliissen ausgefiihrt, siehe Seite 41.

Ortgangausbildung mit freiem Uberstand bei
Wellplatten Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle

153

Ortgangausbildung mit freiem Uberstand bei

letztes Wellental

Formteil
Wellplatte Profil 6 %
Traglattung

%E

Wellplatten Profil 6 %

250
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Ortgangausbildung mit aufgedeckten Metallblechen

letztes Wellental
N N

N

Ortgangausbildung mit freiem Uberstand bei
Wellplatten Profil 8

@
:

—

Ortgangausbildung mit untergedeckten Metallblechen

Ausfiihrung schréag zulaufender Ortkanten

Schrage Ortkanten, bei denen das Wasser zur Ort-
kante gefthrt wird, konnen wie Traufkonstruktionen
ausgefuhrt werden.

Schrage Ortkanten, bei denen das Wasser von der
Kante weggefihrt wird, kénnen wie gerade Ortkanten
ausgebildet werden.

Um die Gefahr des Eindringens von Vdgeln und Klein-
tieren zu minimieren wird empfohlen, Liftungsgitter
oder -kdmme einzubauen, um die Wellenberge der ge-
schnittenen Wellplatten zu schliefen.
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schrége Ortkante

Ausflihrung weglaufend
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schrége Ortkante
Ausfiihrung zulaufend
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Profilform

Die Formteile Wellfirsthauben WF 2-teilig, Wellpult-
hauben WP und Maueranschlussstiicke WA fiir die
Wellplatten Profil 5, Profil 6, Profil 6% und Berliner
Welle werden mit einer von den Flachenplatten abwei-
chenden Profilform produziert.

Diese Formteile kénnen unabhéngig von der Deckrich-
tung eingesetzt werden. Das heifit, ein Formteil kann so-
wohl fiir Links- und Rechtsdeckung eingesetzt werden.
Durch dieses Wellenprofil der Formteile bedingt, sind
eventuell erforderliche Zuschnittreihen (Traufe — First)
der Wellplatten immer am Ortgang anzuordnen, siehe
hierzu auch Seite 24.

Durch die Form dieser Formteile ist ebenfalls ein Aus-
gleich der Dachtiefe mdglich. D.h. die Mindestiiber-
deckung von 200 mm, bzw. 125 mm bei Eternit Berli-
ner Welle, muss gewahrleistet sein. Es ist aber mog-
lich, unter Beachtung der erforderlichen Abluftoffnun-
gen diese Uberdeckung zu vergroBern und damit einen
zusatzlichen MaRausgleich in der Dachtiefe zu errei-
chen, siehe auch Seite 22.

Die Befestigung der Formteile darf nicht auf dem brei-
ten Wellenberg erfolgen, auch nicht, wenn dies von der
Flachendeckung abweicht.

Zu beachten ist, dass eine gemischte Verlegung
mit Formteilen in neuer und bisheriger Ausfiih-
rung nicht moglich ist.

Die entsprechenden Formteile fiir Wellplatten Profil 8
werden dagegen in der selben Profilform wie die Fla-

| Profilbreite |

schmales Wellental

breiter Wellenberg

Profilform fiir Linksdeckendes (von rechts nach links) Formteil auf Wellplatte Profil 6%

| Profilbreite |

A
breiter Wellenberg

AN
schmales Wellental

Profilform fiir Rechtsdeckendes (von links nach rechts) Formteil auf Wellplatte Profil 6 %

chenplatten produziert. Bei der Bestellung der Form-
teile Profil 8 ist daher auch die Deckrichtung der
Dachfléche zu berticksichtigen.
als Linksdeckende Formteile werden gefertigt:
Wellfirsthaube WF 2-teilig, Oberteil mit AuBenmuffe
rechts
Maueranschlussstiick WA mit AuBenmuffe rechts
Wellpulthaube WP mit Innenmuffe links

als Rechtsdeckende Formteile werden gefertigt:
Wellfirsthaube WF 2-teilig, Unterteil mit Innenmuffe
rechts

Verarbeitungshinweise

Die Verlegung der Formteile fiir Wellplatten Profil 5,
Profil 6, Profil 6% und Berliner Welle erfolgt unabhén-
gig von der Flachendeckung. D.h. es ist mdglich, erst
die Flachendeckung fertig zu decken und im nachhin-
ein die Verlegung der Formteile vorzunehmen. Ebenso
ist es mdglich, die Formteile mit der Fldchendeckung
zu verlegen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass
die Formteile um eine Plattenreihe versetzt zu verle-
gen sind.

Die oberste Wellplattenreihe kann mit oder ohne Ecken-
schnitt enden. Die Einteilung der Dachtiefe muss unter
Berlicksichtigung der erforderlichen Mindesthdhen-
Uberdeckung erfolgen, siehe hierzu auch Seite 22.
Beachten Sie weiterhin, dass alle Formteile fir Well-
platten Profil 6 (auBer dem TraufenfuRsttick WE und der
Traufenzahnleiste WST) auch fur Wellplatten Profil 6%
eingesetzt werden konnen.

Die Verlegung der entsprechenden Formteile fiir
Wellplatten Profil 8 erfolgt mit der Flachendeckung.
Fiir diese Formteile ist immer ein Eckenschnitt erfor-
derlich.
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Linksdeckende Formteile

breiter  schmales
Wellenberg ~ Wellental

\VARY

NV YNY

Seitentiberdeckung bei Linksdeckung der Wellplatten
und Linksdeckenden Formteilen

Rechtsdeckende Formteile

schmales  breiter

Wellental ~ Wellenberg

\VARY

NYAVYVAY

breiter  schmales
Wellenberg ~ Wellental

\VARVY

NV YAY

Seitentiberdeckung bei Rechtsdeckung der
Wellplatten und Linksdeckenden Formteilen

schmales  breiter

Wellental ~ Wellenberg

\VARY

NYAAYAY,

Seitentiberdeckung bei Linksdeckung der Wellplatten
und Rechtsdeckenden Formteilen
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Seitenliberdeckung bei Rechtsdeckung der
Wellplatten und Rechtsdeckenden Formteilen

Eternit Wellplatten



Allgemeines

Die Deckung des Satteldachfirstes eines Wellplatten-
daches kann unter Verwendung von 2-teiligen Wellfirst-
hauben oder als Kaltdachfirst erfolgen. Der Abstand
der Firstpfetten ist dabei fiir das jeweils verwendete
Formteil zu ermitteln.

Bei Verwendung von Formteilen aus Faserzement
mussen Hohen- und Seiteniiberdeckung, Befestigung
und Einlage der Dichtschnire mindestens der FIa-
chendeckung entsprechen.

Unabhéngig von der gewahlten Ausbildung des Sat-
teldachfirstes sind die erforderlichen Liftungséffnun-
gen zu beachten, siehe hierzu Seite 9.

Wellfirsthauben WF 2-teilig

Die Verlegung der Wellfirsthauben WF 2-teilig erfolgt
unabhdngig von der gegeniberliegenden Dachfléche.
Daher ist keine Ubereinstimmung der Dachflachen in
Bezug auf Dachneigung und Profilverlauf notwendig.
Die 2-teiligen Wellfirsthauben kdnnen im Dachnei-
gungsbereich von 7 °—-45 ° eingesetzt werden.

Auf eine spannungs- und zwangungsfreie Montage der
2-teiligen Wellfirsthauben ist zu achten.

Die 2-teiligen Wellfirsthauben dirfen nicht nach innen
kippend verlegt werden. Eine Firstpfette oder Firstlatte
ist daher montagetechnisch hilfreich, aber fiir die
Funktion nicht erforderlich.

Bei 2-teiligen Wellfirsthauben muss im Scheitelbe-
reich zwischen Ober- und Unterteil und in der Seiten-
Uberdeckung der Formteile immer ein Eternit Dicht-
ungsprofil & 8 mm eingelegt werden, siehe Seite 35.
Die Wellfirsthauben fiir Wellplatten Profil 5, Profil 6,
Profil 6% und Berliner Welle sind durch ihre Profil-
form bedingt ohne Eckenschnitte einzusetzen. Auer-
dem kénnen diese Wellfirsthauben jeweils fiir Links-
und Rechtsdeckung der Wellplatten verwendet werden.
Im Gegensatz dazu muss bei den Wellfirsthauben fiir
Wellplatten Profil 8 die Deckrichtung der Dachflache
berticksichtigt werden. Fir eine Linksdeckung der
Wellplatten sind Ober- und Unterteile erhaltlich. Fir
eine Rechtsdeckung dagegen sind nur Unterteile ver-
fugbar.

Fir die Formteile der Wellplatten Profil 5, Profil 6 und
Profil 6% kann das Maf A fiir andere Pfettenabmes-
sungen oder andere Dachneigungen mit der folgen-
den Formel berechnet werden.
A=165-tan a x (41 + H)

Fiir die entsprechenden Formteile der Wellplatten Pro-
fil 8 muss zur Bestimmung des Maf A die folgende
Formel verwendet werden.

A=200-tan @ xH

Das MaR FT (siehe Seite 22) betrégt bei Wellfirsthau-

ben WF 2-teilig:
FT =A+ 150 mm
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Wellfirsthaube WF 2-teilig Profil 5, Profil 6 und
Berliner Welle

ﬁ%
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Wellfirsthaube WF 2-teilig Profil 8

Profil 5 Profil 6 + Profil 6 % Profil 8 Berliner Welle
Breite 953 mm 1.130 mm 1.000 mm 953 mm
Nutzbreite 873 mm 1.050 mm 910 mm 873 mm
Schenkellédnge 315 mm 315 mm 350 mm 315 mm
Gewicht pro Paar 10,7 kg 12,7 kg 10,5 kg 10,7 kg
Eternit Dichtungsprofil 50 Eternit Dichtungsprofil

\/A T

Firstaushildung mit Wellfirsthaube WF 2-teilig bei
Wellplatten Profil 5, Profil 6 und Berliner Welle

Firstaushildung mit Wellfirsthaube WF 2-teilig bei
Wellplatten Profil 8

Mal A [mm] fir Wellfirsthauben Profil 5 und Profil 6 bei Dachneigung DN
H 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
40mm | 155 151 143 136 127 118 108 97 84
60 mm | 153 147 138 128 118 107 94 80 64
80 mm | 150 144 133 121 109 95 80 63 44
100 mm | 148 140 127 114 99 84 66 47 25
120 mm | 145 137 122 106 90 72 52 30 4

Bei Verwendung der Wellfirsthauben WF 2-teilig mit Eternit Berliner Welle miissen die oben angegebenen MaRe A
um jeweils 25 mm vergréRert und die Flachendeckung biindig mit der Traglattung verlegt werden.

Maf A [mm] fir Wellfirsthauben Profil 8 bei Dachneigung DN
H 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
40mm | 195 193 189 185 181 177 172 166 160
60 mm | 193 189 184 178 172 165 158 150 140
80 mm | 190 186 179 171 163 154 144 133 120
100 mm | 188 182 173 164 153 142 130 116 100
120 mm | 185 179 168 156 144 131 116 99 80
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Entlufter-Wellfirsthauben EWF

Zur Erreichung der notwendigen Abluftoffnungen am
First sind fiir alle Wellfirsthauben WF 2-teilig passende
Entlufter-Wellfirsthauben EWF lieferbar. Diese werden mit
einem Sieb oder Siebkasten aus Kunststoff eingebaut.
Durch die Verwendung des Siebkastens anstelle des
Kunststoff-Siebes kann ein mdglicher Eintrieb von
Flugschnee und Treibregen verringert, aber nicht aus-
geschlossen werden. Dabei muss allerdings auch die
Verringerung des Liiftungsquerschnittes von 162 cm?
auf 122 cm? beachtet werden.

Die Befestigung des Siebes bzw. des Siebkastens er-
folgt jeweils mit den beiden mitgelieferten Kunststoff-
Nieten. Die Befestigungslocher im Formteil oder der
Wellplatte sind im & 8 mm vorzubohren.

Auch bei den Entliifter-Wellfirsthauben EWF ist immer
die Einlage der Dichtungsprofile wie unten beschrieben
erforderlich.

Siebkasten

Einbau von Siebkasten bzw. Sieb in Entlfter-
Wellfirsthauben EWF

Kunststoff-Sieb
Liftungsquerschnitt 162 cm?

Kunststoff-Siebkasten
Liftungsquerschnitt 122 cm?

Kunststoff-Niet

Verlegeschema Dichtungsprofil

Bei Verwendung von Wellfirsthauben WF 2-teilg ist
immer die Einlage eines Dichtungsprofils & 8 mm
erforderlich.

Die Lage der Dichtungsprofile auf Ober- und Unterteil
kann den nebenstehenden Abbildungen entnommen
werden.

Wird fir die Flachendeckung die Einlage von Dichtungs-
profilen erforderlich, so sind diese auch zwischen Form-
teil und Wellplatte einzulegen. Die Lage der Dichtungs-
profile sehen Sie auf nebenstehenden Abbildungen.

Zu beachten ist hierbei, dass das Dichtungsprofil tiber
die Seitentiberdeckung der Wellplatten gefuhrt werden
muss, wenn die Deckrichtung von Wellplatten und
Formteilen unterschiedlich ist.

Verlegung des Dichtungsprofils bei WF 2-teilig, Unterteil

Dichtungsprofil bei Linksdeckung der Wellplatten und
rechtsdeckendem Formteil

Verlegung des Dichtungsprofils bei WF 2-teilig, Oberteil

Dichtungsprofil bei Linksdeckung der Wellplatten und
linksdeckendem Formteil

Verlegeschema Wellfirsthauben WF 2-teilig

Da die Formteile fur Wellplatten Profil 5, Profil 6, Pro-
fil 6% und Berliner Welle unabhdngig von der Fla-
chendeckung verlegt werden kénnen, empfiehlt sich
der folgende Verlegeablauf.
. Eindecken der Wellplatten der 1. Dachseite

in Linksdeckung » @
. Eindecken der Wellplatten der 2. Dachseite
in Linksdeckung » @
Beginnend an einem Ortgang erfolgt die
Verlegung der Wellfirsthauben, Ober-
und Unterteile  » ®
Erfolgt die Verlegung der Flachenplatten reihenweise
(Reihe = von Traufe zu First), so kann die Verlegung
der Formteile mit der Verlegung der 2. Dachseite vor-
genommen werden.
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Verlegeschema fiir Wellfirsthauben WF 2-teilig
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Kaltdachfirst WK

Die Ausfihrung des Kaltdachfirstes ist im Dachnei-
gungsbereich 7°—-40° mdglich. Der Luftungsquer-
schnitt betrdgt 250 cm?/m je Dachseite.

Die Maueranschlussstiicke erst lose auf die fertige
Wellplattendeckung auflegen. Die erforderliche Hohen-
iberdeckung von 200 mm, bzw. 125 mm bei Berliner
Welle, ist unbedingt zu beachten.

Der dafir erforderliche Abstand A der obersten Lat-
tung kann den nebenstehenden Tabellen entnommen
werden. Sollten andere Dachneigungen oder Pfetten-
hohen erforderlich sein, so ist immer das ndchstgré-
fere angegebene MaR zu nehmen.

AnschlieRend erfolgt das Aufsetzen der Kaltdachfirst-
Traversen. Pro Maueranschlussstiick sind mindestens
2 Traversen erforderlich. Diese Traversen bestimmen
gleichzeitig den richtigen Abstand der Maueran-
schlussstlick zueinander.

Die Kunststoff-Abweisprofile werden auf die Enden der
Traversen aufgesteckt, wobei die Ausklinkung in den
Abweisprofilen auf der Muffe der Maueranschluss-
stlicke zum Liegen kommt.

Die Traversen und Abweisprofile werden an den ebe-
nen Schenkeln der Maueranschlussstiicke mit Sechs-
kantschrauben 7x 30 mit U-Scheibe und Mutter be-
festigt.

Vor dem Aufsetzen der Firstkappen sind die notwendi-
gen Befestigungsltcher anzuzeichnen und mit ¢J 11 mm
vorzubohren. An der ersten Firstkappe ist die Muffe
abzuschneiden.

Die Firstkappen WKF, mit einer Nutzlange von 1.200 mm,
werden auf die montierten Kaltdachfirst-Traversen auf-
gesetzt und mit Sechskantschrauben 7x45 mit Pilz-
dichtung in die Traversen verschraubt. Zu beachten ist,
dass jede Firstkappe von mindestens 2 Kaltdachfirst-
Traversen unterstutzt wird. Weiterhin ist im Bereich der
Seitentiberdeckung der Firstkappen ein Eternit Dich-
tungsprofil & 8 mm, L&nge ca. 420 mm, einzulegen.
Der seitliche Abschluss des Kaltdachfirstes an den Gie-
belseiten des Geb&udes wird mit je einem Abschluss-
boden WKA ausgefihrt. Dieser wird mit Sechskant-
schrauben 7 x45 mit Pilzdichtung, U-Scheibe und Mut-
ter an den Firstkappen verschraubt. Alternativ ist es
auch mdglich, den seitlichen Abschluss mit bauseits
angepassten ebenen Tafelstlicken auszufiihren.
Beachten Sie die unterschiedlichen L&ngen der Kunst-
stoff-Abweisprofile fir Wellplatten Profil 5, Profil 6
und Profil 8.

Das MaR FT (siehe Seite 22) betrdgt beim Kaltdach-
first:

FT =A + 150 mm

Planung & Anwendung 2008

LA g

Firstaushildung als Kaltdachfirst WK bei

Wellplatten Profil 5, Profil 6 und Profil 6%

Firstaushildung als Kaltdachfirst WK bei
Wellplatten Profil 8

MaR A [mm] fur Kaltdachfirst Profil 5 und Profil 6 bei Dachneigung DN

H 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
40mm | 170 165 150 135 120 105 90 70
60 mm | 165 160 145 130 110 95 75 55
80 mm | 165 155 140 120 105 85 60 35
100 mm | 160 150 135 115 95 70 45 20
120mm | 160 150 125 105 85 60 30 5
140 mm | 155 145 120 100 75 50 20 -
160 mm | 155 140 115 95 65 35 5 -
180 mm | 150 140 110 85 55 25 - -

Bei Verwendung des Kaltdachfirstes mit Eternit Berliner Welle miissen die oben angegebenen MalRe A um
jeweils 25 mm vergroBert und die Fl&chendeckung biindig mit der Traglattung verlegt werden.

Malk A [mm] fir Kaltdachfirst Profil 8 bei Dachneigung DN
H 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
40 mm | 200 195 180 170 160 145 130 115
60 mm | 195 190 175 165 150 135 115 95
80 mm | 195 190 170 155 140 120 100 80
100 mm | 190 185 165 150 130 110 85 60
120mm | 190 180 160 140 120 100 70 45
140 mm | 185 175 155 135 110 85 60 30
160 mm | 185 175 150 130 100 75 45 10
180 mm | 185 170 145 120 95 65 30 -
Firstkappe WKF Abschlusshoden WKA fur Firstkappe WKF
Kaltdachfirst-Traverse Kunststoff-Abweisprofil
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Satteldachfirst bei Berliner Welle

Firstlattenhalter sind auf den Sparren zu montieren.
Die Firstlatte wird in den Firstlattenhalter eingelegt.
Die regensichere Abdeckung erfolgt nun mit der Eternit
First-/GratlUftungsrolle, Breite 390 mm. AnschlieRend
werden die First-/Gratkappen GKK mit 100 mm Uber-
deckung auf der Firstlatte aufgelegt und verschraubt.
Die Befestigung erfolgt mit 1 Spenglerschraube mit
Dichtscheibe mind. 4,5x60 nichtrostend pro First-/
Gratkappe. Die First-/Gratkappen sind im & 8 mm
vorzubohren.

Durch diese Ausfiihrung wird ein Liftungsquerschnitt
von 135 cm?/m erreicht, siehe hierzu auch Seite 9.
Die First-/Gratkappen diirfen nicht auf den Wellplatten
aufliegen, sondern mussen einen Abstand zum Wel-
lenberg von ca. 20 mm haben.

Der Abstand der obersten Traglatte zum Scheitelpunkt
der Konterlattung/Sparren muss 20—30 mm betragen.

Die Hohe H der Firstlatte betrdgt bis zu einer Dach-
neigung von 45° 140 mm. Uber 45° kann dieses
MaR auf 100 mm reduziert werden.

First-/Gratkappe GKK

First-/Gratkappe GKK mit eingeformtem Schlusshoden

First-/Gratkappe GKK GKK mit Schlussboden
Breite 246 mm 246 mm
Lange 625 mm 625 mm
Nutzlédnge 525 mm 525 mm
Hbhe 88 mm 88 mm
Gewicht 2,5 kg 2,6 kg
Spenglerschraube 525 ‘
First-/Gratkappe 100 100
First-/Gratliiftungs- O

- rolle 390 mm

Firstausbildung mit First-/Gratkappe GKK

| n \l‘; ‘\
ﬁﬁrstlaﬁenhalter m T Firstatte

Verlege- und Befestigungsschema fiir
First-/Gratkappe GKK

Wellfirsthauben WF 1-teilig

Fiir Reparaturzwecke sind Wellfirsthauben 1-teilig er-
haltlich. Diese werden entsprechend der bendtigten
Dachneigung in Schritten von 5 ° gefertigt.

Bei Verwendung der Wellfirsthauben 1-teilig muss die
Wellenrichtung beider Dachseiten exakt Ubereinstim-
men. D.h. es miissen sich immer Wellenberg und Wel-
lenberg gegeniiberliegen. Da durch die Wellfirsthauben
WF 1-teilig bedingt die Deckrichtung am First wech-
selt, ist eine Dachseite in Linksdeckung und die an-
dere Dachseite in Rechtsdeckung auszuftihren. Fir die
Rechtsdeckung der Dachflache sind Wellplatten ohne
Eckenschnitte zu verwenden. Die bendtigten Ecken-
schnitte sind bauseits anzufertigen.

StandardmaRig werden diese Wellfirsthauben mit einer
Schenkellange 300 mm in geformter Ausfiihrung und
mit Schenkellange 500 mm in geklebter Ausfiihrung
gefertigt. Bei der geklebten Ausfiihrung wird ab einer
Dachneigung > 30° (himmelseitiger Offnungswinkel

Wellfirsthaube WF 1-teilig Aus-

Wellfirsthaube WF 1-teilig Aus-

Wellfirsthaube WF 1-teilig Aus-

fuhrung geklebt fuhrung geformt fuhrung geklebt mit Zwischenstuck
Profil 5

Breite 920 mm 920 mm

Nutzbreite 873 mm 873 mm

Schenkellange 300 mm 500 mm

Gewicht 7,5 kg 14,6 kg

> 240°) ein Zwischenstiick eingearbeitet, um einen
zu spitzen Winkel zu vermeiden.

Die Schenkellange der Wellfirsthauben 1-teilig wird im-
mer an der Formteil-Unterseite, am Wellental, gemessen.

Die notwendigen Abluftéffnungen am First sind durch den
Einbau von Turboliftern TL auszufuhren. Die Turboliifter
diirfen dabei nicht auf den Wellfirsthauben montiert wer-
den, sondern auf der darunter angeordneten Wellplatte.

Kunststoff-Turbolifter TL

Der Turboliifter wird nachtraglich auf den Wellenberg
der Wellplatten aufgesetzt. Mit Hilfe der mitgelieferten
Schablone ist der Ausschnitt 80x 100 mm in der Well-
platte vorzunehmen und die beiden Befestigungsltcher
Zu bohren.

AnschlieRend sind die beiden Dibel in die Locher ein-
zusetzen. Das mitgelieferte Dichtungsprofil & 8 mm ist

Planung & Anwendung 2008

in die unterseitige Rille des Turbollfters zu legen. Der
Turbolufter wird aufgesetzt, die Schrauben 5x60 durch-
gesteckt und angezogen.

Der Liiftungsquerschnitt eines Turbollfters betragt
80 cm?.

Der Turbolifter darf nicht im Bereich der Hohen- und Sei-
teniberdeckung oder auf Formteilen eingebaut werden.
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Turboliifter Schraube

Diibel

Eternit Wellplatte

Einbauschema fiir Turbollfter TL
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Allgemeines

Die Ausbildung eines Pultfirstes kann unter Verwen-
dung von Wellpulthauben oder ohne Formstiicke erfol-
gen. Auch eine Ausfihrung mit Welltibergangshauben
ist maglich.

Bei Verwendung von Formteilen aus Faserzement mis-
sen Hoheniiberdeckung, Befestigung und Einlage der
Dichtungsprofile der Flachendeckung entsprechen.
Unabhéngig von der gewéhlten Ausbildung des Pult-
firstes sind die erforderlichen Liftungséffnungen zu
beachten, siehe hierzu auch Seite 9. Weiterhin ist zu

beachten, dass alle Offnungen > 2 cm Schlupflécher
fur Kleintiere oder Vogel bilden. Die Anordnung von
Vogelschutzgittern oder &hnlichem wird daher emp-
fohlen. Zu beriicksichtigen ist jedoch die dadurch
bedingte Verringerung des Liiftungsquerschnittes.

Wird der Pultfirst ohne Formteile ausgebildet, so sind
die Wellplatten mit Uberstand tiber die Konstruktion
zu verlegen. Bei dieser Art der Pultaushildung sind
Wellplatten ohne Eckenschnitt am Pult einzusetzen.
Die erforderlichen Eckenschnitte sind bauseits anzu-

fertigen. Zu beachten hierbei ist, dass der hdchstzu-
lassige Uberstand der Wellplatten % des jeweils maxi-
mal zuldssigen Auflagerabstandes nicht Uberschreiten
darf. Dies entspricht einem maximalem Uberstand der
Wellplatten von 280 mm bei einem Auflagerabstand
von 1.150 mm.

In schneereichen Gebieten wird dringend empfohlen,
diesen hdchstzulassigen Uberstand zu verringern, um
Beschédigungen der Wellplatten durch zu hohe
Schneelasten vorzubeugen.

Wellpulthaube WP

Die Uberdeckung der Wellpulthauben auf die darunter
liegenden Wellplatten muss mindestens so groR sein
wie die Hoheniiberdeckung innerhalb der Dachflache,
d.h. 200 mm bei Eternit Wellplatten Profil 5, Profil 6,
Profil 6 %, Profil 8 und 125 mm bei Berliner Welle.

Die Befestigung der Wellpulthauben erfolgt im Dach-
bereich mit den selben Befestigungen wie die Fla-
chendeckung. Eine zusétzliche Befestigung der ebenen
Schenkel ist objektabhangig zu priifen. Wird eine zu-
sétzliche Befestigung im Wandbereich notwendig, so
sind die erforderlichen Abluftéffnungen zu beachten.
Ebenso kann es erforderlich werden eine Unterstiit-
zungslatte als zusatzliche Auflage fiir die Wellpulthau-
be einzubauen.

Die Wellpulthaube fiir Wellplatten Profil 5, Profil 6,
Profil 6% und Berliner Welle kann durch ihre Profil-
form bedingt ohne Eckenschnitte eingesetzt werden.
AuBerdem kann diese Pulthaube fiir eine Links- und
eine Rechtsdeckung der Wellplatten eingesetzt wer-
den, siehe hierzu Seite 33.

Im Gegensatz dazu muss bei der Wellpulthaube fur
Wellplatten Profil 8 die Deckrichtung der Dachflache
berlicksichtigt werden. Fir eine Linksdeckung der
Wellplatten sind Wellpulthauben mit Eckenschnitt und
Innenmuffe verfiighar.

| Lénge | | Lénge
\ |
~
"g’a
Innenwinkel 2
§
§
Wellpulthaube WP Profil 5, Profil 6, Profil 6 % Wellpulthaube WP Profil 8
und Berliner Welle
Profil 5 Profil 6 + Profil 6% Profil 8 Berliner Welle
Breite 953 mm 1.130 mm 1.000 mm 953 mm
Nutzbreite 873 mm 1.050 mm 910 mm 873 mm
Lénge 341 mm 341 mm 300 mm 341 mm
Schenkelldnge 240 mm 240 mm 216 mm 240 mm
Innenwinkel 78,5 ° 78,5 ° 90° 785°
Gewicht 6,3 kg 8,8 kg 6,1 kg 6,3 kg

Pultfirst mit Wellpulthaube WP Profil 5

Pultfirst mit Wellpulthaube WP Profil 8

Alternative Ausfiihrungshbeispiele

Pultabschluss mit Welllibergangshaube WWH
Ausftihrung geformt
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Pultabschluss mit Welllibergangshaube WWH
Ausflihrung geklebt mit Zwischenstiick

38

Pultabschluss mit Traufenzahnleiste WST
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Kehle

Die Deckung der Kehle erfolgt als untergelegte Metall-
kehle in der Regel in vertiefter Ausfihrung. Die Tiefe
der Kehlrinne muss mindestens 20 mm betragen. Zur
Auflagerung und Befestigung der schrag geschnitte-
nen Wellplatten muss im Kehlbereich in Ebene der
Unterkonstruktion ein ausreichendes Auflager vorhan-
den sein. Die Kehlbleche miissen vollflachig auf einer
zusatzlich anzubringenden Deckunterlage aufliegen.
Unter den Kehlblechen wird zum Schutz vor Korrosion
die Einlage von z.B. Bitumenbahnen empfohlen.

Ist mit erhdhtem Wasseranfall von nur einer Dachseite
zu rechnen, z.B. bei unterschiedlich geneigten Dach-
flachen, sollte die Kehle mit Steg ausgefihrt werden.

Die Uberdeckung b der Wellplatten iiber die Kehlble-
che muss rechtwinklig zum Kehlverlauf gemessen bei
Dachneigung < 15° mindestens 200 mm
Dachneigung < 22° mindestens 150 mm
Dachneigung = 22° mindestens 100 mm

betragen.

Der Uberstand der Wellplatten in die Kehlrinne soll
mindestens 50 mm betragen.

Um die Gefahr des Eindringens von Vdgeln und Klein-
tieren zu minimieren wird empfohlen, Luftungsgitter
oder -kdmme einzubauen, um die Wellenberge der
geschnittenen Wellplatten zu schlieRen.

Kehlaushildung mit Steg im Kehlblech

Grat

Die Deckung des Grates erfolgt mit First-/Gratkappen
GKK aus Faserzement. Zur Auflagerung und Befesti-
gung der schrég geschnittenen Wellplatten muss im
Gratbereich in Ebene der Unterkonstruktion ein aus-
reichendes Auflager vorhanden sein. Die Deckung der
Wellplatten muss bis an die Gratlinie erfolgen. Die er-
forderlichen Liftungséffnungen sind zu berticksichti-
gen, siehe hierzu auch Seite 9.

Die Gratlattenhalter sind auf den Gratsparren zu mon-
tieren. Die Gratlatte wird in den Gratlattenhalter ein-
gelegt. Die regensichere Abdeckung erfolgt nun mit
der First-/Gratliiftungsrolle, Breite 390 mm. Anschlie-
ffend werden die First-/Gratkappen GKK mit 100 mm
Uberdeckung untereinander auf der Gratlatte aufgelegt
und verschraubt. Die Befestigung erfolgt mit 1 Speng-
lerschraube mit Dichtscheibe mind. 4,5x60 nicht-
rostend pro First-/Gratkappe. Die First-/Gratkappen
sind im ¢J 8 mm vorzubohren.

Die First-/Gratkappen dirfen nicht auf den Wellplat-
ten aufliegen, sondern miissen einen Abstand zum
Wellenberg von ca. 20 mm haben.

Beim Ubergang vom Grat zur Traufe sind First-/Grat-
kappen mit eingeformtem Schlussboden zu verwen-
den. Der Ubergang vom Grat zum First ist mit Walz-
blei auszubilden.
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First-/Gratkappe GKK

First-/Gratkappe GKK mit eingeformtem
Schlussboden

First-/Gratkappe GKK GKK mit Schlussboden
Breite 246 mm 246 mm
Lange 625 mm 625 mm
Nutzlange 525 mm 525 mm
Hohe 88 mm 88 mm
Gewicht 2,5 kg 2,6 kg

Firstausbildung mit First-/Gratkappe GKK
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Gratlatte

Verlege- und Befestigungsschema fir
First-/Gratkappe GKK
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Allgemeines

Die Ausfiihrung von Dachneigungswechseln erfolgt in
der Regel mit Wellubergangshauben bzw. Welluber-
gangsstiicken. Durch die objektbezogene Fertigung
dieser Formteile sind die sich ergebenden Lieferzei-
ten zu beachten. Weiterhin ist die Angabe des him-

melseitigen Offnungswinkels unbedingt erforderlich.
Es ist auch mdglich, einen Neigungswechsel unter
Verwendung von Traufenfu- und Maueranschluss-
stiicken auszubilden. Hierbei muss auf die aufwéndi-
gere Ausbildung der Unterkonstruktion geachtet wer-

den. AuRerdem wird fiir diese Ausfiihrung empfohlen,
Wellplatten ohne Eckenschnitt als Traufreihe einzu-
setzen.

Wellubergangshaube WWH und Welltiibergangsstiick WWS

Welliibergangshauben und Wellibergangsstlicke wer-
den in der Standardausfiihrung im Scheitelpunkt ge-
klebt ausgeftihrt. Die Lieferung erfolgt ohne vorgefer-
tigte Eckenschnitte. Die erforderlichen Eckenschnitte
sind bauseits anzufertigen. Bei Bestellung ist die An-
gabe des himmelseitigen Offnungswinkels erforderlich,
siehe unten. Die Fertigung erfolgt in 2,5 °-Schritten.
Die Hohenliberdeckung der Formteile auf und unter
den folgenden Wellplatten ist mit 200 mm (125 mm
bei Berliner Welle) unbedingt einzuhalten. Falls fiir die
Flachendeckung Dichtungsprofile erforderlich sind, so
sind diese auch bei den Ubergangshauben bzw. -stii-
cken einzulegen.

Falls erforderlich sind die gewellten Schenkel bauseits
zu kiirzen. Die Befestigung der Wellubergangshauben
und -stiicke erfolgt mit den selben Befestigungsmit-
teln wie in der Dachflache.

Bei Wellibergangshauben wird ab einem Offnungs-
winkel > 240° im Scheitelpunkt ein Zwischenstiick
eingeklebt, siehe Seite 38.

Welliibergangshaube WWH Profil 5

Welliibergangsstiick WWS Profil 5

Profil 5 Berliner Welle
Breite 920 mm 920 mm
Nutzbreite 873 mm 873 mm
Schenkelldnge 300 mm 300 mm
Gewicht WWH 9,1 kg 9,1 kg
Gewicht WWS 8,4 kg 8,4 kg

Welliibergangshaube WWH

Welliibergangsstiick WWS

Ausfiihrung mit TraufenfuBstiick WE
und Maueranschlussstiick WA

Berechnung

Die korrekte Angabe des himmelseitigen Offnungs-
winkel ist bei der Bestellung der Formteile unbedingt
zu beachten, um Falschlieferungen zu vermeiden.
Nebenstehend finden Sie jeweils ein Beispiel zur Be-
rechnung des Offnungswinkels.

Offnungswinkel > 180 ° = Welliibergangshaube
Offnungswinkel < 180 ° = Welliibergangsstiick

Planung & Anwendung 2008

Beispielrechnung Wellibergangshaube WWH

Offnungswinkel

Dachneigung DN 1 = 50°
Dachneigung DN 2 = 12°

180° + (50°-12°) = 218°
Himmelseitiger Offnungswinkel fiir
Wellibergangshaube WWH = 218 °
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Beispielrechnung Welliibergangsstiick WWS

Offnungswinkel

Dachneigung DN 1 = 45°
Dachneigung DN 2 =14 °

180° — (45°-14°) = 149°
Himmelseitiger Offnungswinkel fiir
Wellubergangssttick WWS = 149°

Eternit Wellplatten



Allgemeines

In den Ubergangsbereichen zwischen der Dachflache
und aufgehenden Bauteilen sind Anschliisse auszubil-
den. Hierbei unterscheidet man zwischen firstseitigen,
seitlichen und traufseitigen Anschliissen, siehe auch
nebenstehende Zeichnung.

Bei traufseitigen und firstseitigen Anschliissen sind die
erforderlichen Zu- und Abluftdffnungen zu beriick-
sichtigen. Hierbei ist zu beachten, dass alle Offnungen
> 2 cm Schlupfldcher fiir Kleintiere oder Vdgel bilden.
Die Anordnung von Gittern oder Kémmen wird daher
empfohlen. Zu berlcksichtigen ist jedoch die dadurch
bedingte Verringerung des Liftungsquerschnittes. Die
Anschlusshohe h von Metallblechen tber Oberkante

Wellenberg der Wellplatten an aufgehenden Bauteilen
betrdgt in Abhdngigkeit der Dachneigung (DN):

DN seitlich |traufseitig| firstseitig
< 22° 100 mm | 100 mm | 200 mm
= 22° 80 mm 80 mm | 200 mm

Bei steilen Dachneigungen, groen Sparrenlangen oder
in schneereichen Gebieten ist gegebenenfalls eine gro-
Rer Anschlusshéhe zu wéhlen.

Definition der Anschlussbereiche am Beispiel eines

Kamins

Anschliisse

Traufseitige Anschliisse werden vorzugsweise mit
zum Wellplattenprofil passenden Maueranschlussstii-
cken ausgefiihrt. Die Hoheniiberdeckung der Mauer-
anschlussstlicke muss dieselbe wie in der Dachflache
sein. Falls fiir die Flachendeckung Dichtungsprofile er-
forderlich sind, so sind diese auch bei den Maueran-
schlussstlicken einzulegen. Die Befestigung der Mau-
eranschlussstiicke erfolgt mit mindestens je 2 Stiick
Schrauben zusammen mit den Wellplatten der Flachen-
deckung. Werden fir traufseitige Anschliisse Metall-
bleche verwendet, so sind diese dem Wellplattenprofil
anzupassen. Die Uberdeckung der Metallbleche auf
den Wellplatten muss mindesten 200 mm betragen.
Erfolgt der traufseitige Anschluss bei Eternit Berliner
Welle mit Maueranschlussstiicken, so kann eine zu-
satzliche Unterstiitzung erforderlich werden, um ein
Kippen der Maueranschlussstiick zu vermeiden.
Seitliche Anschliisse konnen mit unterdeckenden oder
Uberdeckenden Metallblechen ausgefhrt werden. Un-
tergedeckte Anschliisse werden Ublicherweise als ver-
tiefte Anschltisse ausgefiihrt. Die Vertiefung muss hier-
bei eine Tiefe von mindestens 20 mm und eine Breite
von mindestens 40 mm haben und sollte vollflachig
auf einer zusatzlich anzubringenden Unterlage auflie-
gen. Die Uberdeckung der Wellplatten auf die An-
schlussbleche muss mindestens 120 mm betragen.
Uberdeckende seitliche Anschliisse miissen die Well-
platten mindestens 80 mm (iberdecken. Das Blech muss
Uber den n&chsten Wellenberg gefiuhrt werden, um
einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewéhrleisten.
Firstseitige Anschlisse werden als unterdeckende An-
schlisse in vertiefter Ausfiihrung hergestellt. Das Me-
tallblech muss vollflachig auf einer zusétzlich anzubrin-
genden Unterkonstruktion aufliegen. Die Uberdeckung
der Wellplatten auf die Metallbleche muss mindestens
200 mm betragen. Zum Schutz vor einem mdglichen
Wasserriickstau in Folge von Vereisung kann es erfor-
derlich werden, eine Rinnenheizung einzubauen.

Das MaR b soll bei

Dachneigung = 15° mindestens 300 mm
Dachneigung < 15° mindestens 450 mm

betragen.

Planung & Anwendung 2008

Lénge
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Maueranschlussstiick WA Profil 5, Profil 6 und
Berliner Welle

- T

Hohe
80

Maueranschlussstiick WA Profil 8

Profil 5 Profil 6 + Profil 6% Profil 8 Berliner Welle
Breite 923 mm 1.100 mm 1.000 mm 923 mm
Nutzbreite 873 mm 1.050 mm 910 mm 873 mm
Lange 325 mm 325 mm 355 mm 325 mm
Héhe 131 mm 131 mm 120 mm 131 mm
Gewicht 4,2 kg 6,3 kg 4,5 kg 4,2 kg

Wandanschluss traufseitig mit
Maueranschlusssttick WA

S\ ([

Y Y

éz
%zzn

o

Wandanschluss seitlich mit untergedeckten
Metallblechen
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Wandanschluss firstseitig mit Rinne

und TraufenfuBstiick WE

Wandanschluss seitlich mit iibergedeckten

Metallblechen
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Wellfenster WFEN

Die Verlegung und Befestigung des Wellfensters er-
folgt wie die Wellplatten der Flachendeckung. Je
nach Lage und Abstand der Unterkonstruktion kénnen
zusatzliche Auflager oder Wechsel erforderlich wer-
den. Beim Einbau des Wellfensters ist darauf zu ach-
ten, dass der Wasserumlauf immer firstseitig ange-
ordnet wird. Der Wasserumlauf soll mit einer zusétz-
lichen Traglatte unterstitzt werden.

Das lichte OffnungsmaB des Wellfensters WFN be-
tragt 500 x 650 mm*. Die Lieferung erfolgt immer mit
Eckenschnitten fiir eine Linksdeckung.

Auf das Wellfenster wird der separat erhéltliche Stahl-
rahmen aufgesetzt und mit den mitgelieferten Befes-
tigungsschrauben befestigt. Der Stahlrahmen ist fir
die Offnung nach seitlich rechts, seitlich links und nach
oben erhaltlich. Bei der Verglasung handelt es sich um
Einscheibensicherheitsglas gemaR DIN 1249-12.

Stahlrahmen fiir Wellfenster WFN,
max. Offnungswinkel ~ 120°

137

Wellfenster WFN 5

1000

250 |

500

250

Wellfenster WFN 8

137

Wellfenster WFN, Endfeld Firstseite

Plattenlange Lage des Wellfensters A B
2.500 mm Endfeld Traufseite 160 mm 1.290 mm
Mittelfeld* 735 mm 715 mm
Endfeld Firstseite 1.150 mm 300 mm
2.000 mm Endfeld Traufseite 160 mm 790 mm
Endfeld Firstseite 650 mm 300 mm
1.600 mm Mittelfeld 285 mm 265 mm

*nur fir Wellplatten Profil 8

Wellfenster fir Berliner Welle

Die Verlegung und Befestigung des Wellfensters BW
erfolgt wie die Flachendeckung. Das Wellfenster er-
setzt 2 Berliner Kurzwellplatten Typ L. Je nach Lage
und Abstand der Unterkonstruktion kénnen zusétzliche
Auflager oder Wechsel erforderlich werden.

Die Befestigungslocher (2. und 5. Wellenberg) im Well-
fenster sind immer vorzubohren. Wird in der Flachende-
ckung die Einlage einer Dichtschnur ¢J 8 mm erforder-
lich, so ist diese auch unter dem Wellfenster einzule-
gen.

Das lichte OffnungsmaR des Wellfensters betragt
440x540 mm und entspricht somit den Anforderun-
gen eines Dachausstieges nach DIN 18160-5.

Durch die beidseitig angeordneten Scharniere ist ein
Umbauen der Offnungsrichtung links/rechts maglich.
Durch den beidseitigen Wasserumlauf kann das Well-
fenster BW sowohl fiir eine Linksdeckung als auch eine
Rechtsdeckung der Kurzwellplatten eingesetzt werden.
Bei der Verglasung handelt es sich um Einscheiben-
sicherheitsglas gemaR DIN 1249-12.

Wellfenster fiir Berliner Welle

Lichtkuppel-Aufsetzkranz WLA 5

Der Lichtkuppel-Aufsetzkranz WLA 5 ist nur fiir Well-
platten Profil 5 verfiighar. Er ersetzt in der Dachbreite
2 Wellplatten der Lange 2.500 mm. Die Verlegung, Be-
festigung und Einlage der Dichtschnur entspricht den
Anforderungen der Flachendeckung.

Der Aufsetzkranz ist in den NenngroBen (lichtes Off-
nungsmaf) 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm
und 150x150 cm lieferbar. Er besteht aus glasfaser-
verstarktem Kunststoff (GFK).
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Der Vertrieb des Lichtkuppel-Aufsetzkranzes und der
dazu passenden Lichtkuppeln und Rauchabziige er-
folgt durch die Firma:

Eternit Flachdach GmbH

Nissanstrafe 1

41468 Neuss

Telefon (02131) 183-0

Telefax (02131) 183-300
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Lichtkuppel-Aufsetzkranz WLA 5
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Lichtwellplatten

Eternit Lichtwellplatten sind in den Materialien Poly-
ester und PVC erhéltlich. Fur Wellplatten Profil 5, Profil
6, Profil 6% und Profil 8 sind jeweils Plattenldngen von
2.500 mm, 2.000 mm, 1.600 mm und 1.250 mm lie-
ferbar, fiir Wellplatten Profil 5 zusatzlich in den Langen
3.100 mm und als Kurzwellplatte in der Lange 625 mm.
Eternit Lichtwellplatten kénnen ab einer Dachneigung
von 7° eingesetzt werden. Die Hohen- und Seiten-
Uberdeckungen entsprechen dabei denen der FI&-
chendeckung. Ist fiir die Flachendeckung die Einlage
von Dichtungsprofilen erforderlich, muss auch fiir die
Lichtwellplatten eine geeignete Manahme getroffen
werden. Bei Polyester-Lichtwellplatten kdnnen Eternit
Dichtungsprofile & 8 mm, fiir PVC-Lichtwellplatten ein
weiles, einseitig klebendes, UV-bestandiges und PVC-
hart vertragliches Dichtungshand verwendet werden.
Die Befestigung der Eternit Lichtwellplatten bei Dach-
eindeckungen erfolgt immer auf dem Wellenberg. Die
Lichtwellplatten sind an jedem Auflager zu befesti-
gen. Eternit Abstandhalter sind unter jeder Befesti-
gung bei Hoheniiberdeckungen zwischen Lichtwell-
platte — Lichtwellplatte (Abb. 3) und im Bereich der
Mittelunterstiitzungen (Abb. 2) zu verwenden, um
eine spannungsfreie Auflage zu erreichen und ein
seitliches Auswandern der Lichtwellplatten zu verhin-
dern. Die Befestigung der Lichtwellplatten erfolgt mit
den selben Befestigungsmitteln wie fiir die Flachen-
deckung. Hierzu sind die Lichtwellplatten immer vor-
zubohren. Der Bohrlochdurchmesser muss mindes-
tens 5 mm groRer als der Schaftdurchmesser der
verwendeten Schrauben sein.

Unter Lichtwellplatten ist jede Art von Wéarmedam-
mung unbedingt zu vermeiden. Die Auflagerflachen
der Lichtwellplatten, wie z.B. Pfetten oder Faserze-
ment-Wellplatten, missen weil sein. Dies kann durch
ein weiles, UV-besténdiges und einseitig klebendes
Abdeckband, oder ldsungsmittelfreie, weile Farbe
(wasserverdiinnbare Dispersionsfarbe auf Acrylat-
basis) hergestellt werden.
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Héhentiberdeckung
Wellplatte — Lichtwellplatte

Mittelauflager
Lichtwellplatte

Polyester PVC
natur klar klar lichtstreuend
Dicke ca. 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,5 mm
Baustoffklasse nach DIN 4102 B2 B1 B1 B1
Lichtdurchlassigkeit ~82% ~84% ~85% ~80%
Rohdichte 1,47 g/cm® 1,35 g/cm® 1,35 g/cm® 1,35 g/cm®
Gewicht ~ 1,8 kg/m? ~ 1,8 kg/m? ~ 2,3 kg/m? ~ 2,3 kg/m?
Vicat-Erweichungstemperatur - 70°C 77°C 77°C
Dauertemperaturbelastung = 120°C =60°C =60°C =60°C
Wérmeleitzahl 0,17 W/mK 0,17 W/mK 0,17 W/mK 0,17 W/mK
Langenausdehnung 2*10-5 K1 8*105 K1 8*10-5 K1 8*10-5 K1
Verfligbar fur
Wellplatten Profil 5 ] L
Wellplatten Profil 6 ] ] | |
Wellplatten Profil 6 % u |
Wellplatten Profil 8 [ |
Eternit Unterstiitzungs- Befestigungspunkte auf jedem Auflager**
Wellplatten abstand*
Profil 5 =1,15m 5, 3, i
N aVAVaUaWa
Profil 6 =115m 5 3 5
AV aVaUaUaUa
Profil 6% =115m 5, 3 iR
AN\ NN
Profil 8 =1,00m 7. 5, 3, 1,
AA A A A A AN
Berliner Welle < 0,50 m 5 3, i
NV aVaAVaUaWa

* Bei einer Belastung von 75 kg/m?. Bei groferen Belastungen sind die Abstande zu verkleinern.
** Bei erhohten Belastungen und in den Geb&uderand/-eckbereichen erfolgt die Befestigung grundsétzlich auf jedem Wellenberg.

Es wird empfohlen, die seitlichen Uberdeckungen der
Lichtwellplatten jeweils in Feldmitte zu verbinden.
Hierfir geeignet sind Eternit Klemmbefestiger. Die
Wellplatten sind dazu im & 9,5 mm vorzubohren. Der
Klemmbefestiger wird in das Bohrloch gesteckt und
per Handmontage festgezogen.

Eternit Lichtwellplatten durfen nur auf Laufbohlen, die
tiber mind. 2 Pfettenfelder reichen, begangen werden.

\_'\c,k\\we\\"\a“e

Abstandhalter

\__\G“Ne\\p\a\\e

Hohentiberdeckung
Lichtwellplatte — Lichtwellplatte

Es wird empfohlen, Lichtwellplatten nicht direkt an
Traufe, Ort oder First einzusetzen.

Um Schéaden an den Lichtwellplatten zu vermeiden,
durfen keine l6sungsmittelhaltigen Stoffe (Farben, Kle-
bebénder, Silikon etc.) verwendet werden.

(\\-\I‘le\\"\a“e

\_‘\c‘t\\‘Ne\\“\a\‘e
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Hohentiberdeckung
Lichtwellplatte — Wellplatte

Hinweise zu Eternit Lichtwellplatten

Bearbeitung

Sagen mit feingezahnten, ungeschrankten Sageblat-
tern oder Trennmaschinen mit Ublichen Trennschei-
ben (z.B. Steinschneidescheibe, Diamantscheibe).
Bohren mit stumpfgeschliffenen Bohrern (Anschliff
60° — 70 °) bei Umdrehungszahl von ca. 1.000 upm.
Anfallende Bohrspéne sind zu entfernen.
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Lagerung und Transport

Eternit Lichtwellplatten sind grundsatzlich trocken,
auf ebenem Untergrund bis zu einer Stapelhthe von
50 cm zu lagern und zu transportieren. Nasse im Sta-
pel ist unbedingt zu vermeiden. Ebenso sind die Licht-
wellplatten gegen Druck und StoR ausreichend zu
schitzen.
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Um einen Hitzestau zu vermeiden, sind gelagerte Sta-
pel vor direkter Sonnenstrahlung zu schiitzen, z.B.
durch eine helle, licht- und wasserundurchléssige Ab-
deckung.

Eternit Wellplatten



Allgemeines

Im landwirtschaftlichen Bau werden an Baustoffe hohe
Anforderungen gestellt. Dies sind neben der Wirt-
schaftlichkeit vor allem die speziell bei der Tierhal-
tung auftretenden enormen Feuchtebelastungen. Fa-
serzement bietet hierzu Eigenschaften, welche sowohl
die Planung als auch die Verarbeitung erleichtern.

Bei der Planung von landwirtschaftlichen Gebauden
sind fur die erforderliche Beltftung die Forderungen
der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwer-
kes zu beachten. Je nach Nutzung und/oder Tierbe-
stand missen jedoch zusétzliche Liftungsmoglich-
keiten vorhanden sein.

Bei Warmstéllen wird empfohlen, auf eine Trennung
zwischen Stall- und Dachentliiftung zu achten. Ist dies
nicht mdglich, so ist besonderer Wert auf eine ausrei-
chend dimensionierte Firstentliftung zu achten.

Bei Kaltstallen muss fiir einen intensiven Luftwechsel
gesorgt werden, um Kondensathildung an der Dach-
unterseite zu vermeiden bzw. sicher abzufiihren.

Bei Dacheindeckungen mit Eternit Wellplatten sollen
daher bei Kaltstéllen folgende Empfehlungen beachtet
werden:

maglichst kurze Wellplattenlangen verwenden,
z.B. 1.250 mm oder Kurzwellplatten

Zusatzbeliftung durch Distanz-Liftungs-Set

keine Dichtschniire einlegen, um Rickstau von
Kondensat zu verhindern

Firstaushildung mit Kaltdachfirst, siehe Seite 36

Es empfiehlt sich, die landwirtschaftlichen Beratungs-
stellen in die Planung derartiger Hallen und Stélle
einzubeziehen.

Zusatzbellftung von Kaltstall-Déachern durch Distanzstiicke

Zur Herstellung von Kaltstall-Dachern kénnen Kunst-
stoff-Distanzstiicke verwendet werden, die einen dau-
ernden Luftwechsel sicherstellen. Damit wird ein zu
erwartender Kondensatausfall wesentlich vermindert.
Sowohl die Dachtiefe als auch das Wellenprofil
bestimmen dabei den Luftungsquerschnitt und damit
die Leistung des Kaltstall-Daches. Empfohlen werden
Einfeldplatten von 1.250 mm L&nge.

Die Distanzstlicke werden jeweils mit einer Klammer
versehen, die firstseits Uber die Wellenberge gescho-
ben wird. Sie werden zusétzlich im Bereich der Hohen-
Uberdeckung mit der erforderlichen Wellplattenbe-
festigung verschraubt. Durch den entstehenden Spalt
zwischen den Wellplatten sind Sechskant-Holzschrau-
ben 7x130 oder 7x 150 zu verwenden.

Sind bei Sanierungen langere Wellplatten erforderlich,
muss die Mittelunterstiitzung um 7 mm aufgefuttert
werden.

Hinweise

Bei Verwendung des Distanz-Liifter-Sets sind aus-
schlieRlich vollkantige Wellplatten ohne Eckenschnitt
zu verwenden.

Eine Flugschnee- und Schlagregensicherheit ist bei
Verwendung des Distanz-Liiftungs-Sets nicht gegeben.

Distanz-Mittelsttick Distanz-Endstiick
Ein Distanz-Luftungs-Set besteht aus:

160 Distanz-Mittelstiicken

40 Distanz-Endstiicken

200 Klammern

Klammer

Anordnung der Distanzstiicke im Dach-Lé&ngsschnitt

873 ,

Anordnung der Distanzstlicke im Dach-Querschnitt

Distanzstiick

Wellplatte Profil 5

Beanspruchung durch aggressive Stoffe

Je nach Nutzung einer Halle kann es verstarkt zu
Belastungen der Dacheindeckung durch aggressive
Stoffe in Form von Gasen oder Stduben kommen, z.B.
in Salzlagerhallen, Kompostieranlagen, Verzinkereien
etc. In solchen Fallen sollten folgende Punkte beach-
tet werden:
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Grundsatzlich sind bei derartigen Hallen nichtrosten-
de Befestigungsmittel (A4-Stahl) zu verwenden.

Fir die Eindeckung mit Faserzement-Wellplatten
empfehlen sich folgende 2 Ldsungen:
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Einbau einer dichten Unterschicht, z.B. mit Folien.
Dies gilt vor allem, wenn Stoffe lose eingeblasen
werden und sich auch verstarkt Ablagerungen auf
den Pfetten bilden kénnen.

Alternativ riickseitig beschichtete Wellplatten. Diese
sind auf Anfrage verfligbar.

Eternit Wellplatten



Rohrstutzen WS

Rohrstutzen fiir Wellplatten werden in den Durch-
messern 100 mm, 125 mm, 150 mm, 250 mm und
350 mm als aufsetzbare Rohrstutzen gefertigt. Gro-
Rere Durchmesser bis maximal 500 mm werden in
ganze Wellplatten eingeformt. Bei eingeformten Rohr-
stutzen kann ein Wechsel in der Unterkonstruktion
erforderlich werden.

Bei der Bestellung von Rohrstutzen sind die Angaben
von Profilform, Durchmesser und Dachneigung erfor-
derlich. Bei Rohrstutzen, die in ganze Wellplatten ein-
geformt werden, sind zusatzlich die genaue Lage in
der Wellplatte und die Deckrichtung anzugeben.

Bei allen Rohrstutzen aus Faserzement handelt es
sich um nichtmediumfiihrende Rohrstutzen, d.h. das
mediumfiihrende Rohr, z.B. Hausentliftung, ist zur Ver-
meidung von Kondenswasserbildung bis zur Oberkante
des Stutzens Uber Dach zu fiihren. Der Rohrdurchmes-
ser ist daher entsprechend groRer zu wahlen. Das
mediumfiihrende Rohr kann nicht an den Rohrstutzen
angeschlossen werden. Die Rohrstutzen sind fiir ei-
nen Dachneigungsbereich von 10 ° bis 55 ° geeignet.
Weiterhin ist zu beachten, dass die Rohrstutzen nicht
im Bereich der Hohen- und/oder Seiteniiberdeckung
der Fl&chendeckung eingebaut werden kénnen.
Folgender Verlegeablauf zum Einbau des Rohrstut-
zens WS wird empfohlen:

Ausschnitt auf Wellplattendeckung anzeichnen.
Hierbei ist zu beachten, das bei groReren Rohr-
durchmessern ein Wasserumlauf firstseits am Rohr-
stutzen angebracht und daher der Ausschnitt in der
Wellplattendeckung entsprechend zu vergréRern ist.

Ausschnitt ausschneiden
das mediumfiihrende Rohr herausfiihren

die Dichtschniire nach nebenstehendem Schema
verlegen

den Rohrstutzen aufsetzen
die notwendigen Befestigungslocher vorbohren

Befestigung auf jedem Wellenberg mit je 2 mitge-
lieferten Befestigungsmitteln

abschliefend an der firstseitigen Kante zur Fla-
chendeckung mit Eternit Klebespachtel Super EP
(nicht im Lieferumfang enthalten) eine Kehle an-
formen, um einen Wasserstau zu vermeiden

Als Abdeckung des Rohrstutzens sind Regenschutz-
hauben in den jeweiligen Farben der Flachendeckung
erhéltlich. Durch diese Regenschutzhauben wird je-
doch keine Schlagregensicherheit erreicht.

Einen detaillierten Dachquerschnitt eines eingebauten
Rohrstutzens WS finden Sie auf Seite 71.
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Rohrstutzen WS 5 — (J 100 his & 150

Rohrstutzen WS 5 — J 250 his & 350

Profil 5, Profil 6, Profil 6% Profil 8
Innen- 100 - 150 250 - 350 125
Breite 482 mm 659 mm 480 mm
Lénge 690 mm 1.400 mm 1.130 mm
Héhe 350 mm 350 mm 350 mm

Rohrstutzen WS 8 — & 125

Dichtschnur

Mit Klebespachtel Super EP
Kehle anformen

I

Traufe

Fi‘rst

Dichtschnur

Dichtschnureinlage und Befestigungsschema

bei Rohrstutzen WS
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Regenschutzhaube rund
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Entlufterstutzen fur Berliner Welle

Zur Dachdurchfiihrung von Rohrentliiftungen ist ein
Entliifterstutzen aus Kunststoff verfugbar. Dieser ist
fir ein Rohr J 100 mm geeignet. Einsetzbar ist er in
einem Dachneigungsbereich von 10 ° bis 40°. Ab einer
Dachneigung von 26° muss der Stutzen um 180°
gedreht auf die Grundplatte aufgesetzt werden.

Der Einbau des Entliifterstutzens erfolgt nach dem
entsprechend grofRen Ausschnitt in der Berliner Well-
platte. Die Befestigung erfolgt auf dem 1. und 3. Wel-
lenberg des Entliifterstutzens. Die Befestigungslocher
sind vorzubohren. Aus Griinden der Materialbeweg-

lichkeit sind die firstseitigen Befestigungsltcher mit
20 mm vorzubohren.

Die Lieferung des Entlifterstutzens erfolgt einschlieR-
lich der dazugehérigen Regenkappe. Separat ist ein
passender flexibler Schlauchanschluss erhaltlich.

Der Entlufterstutzen kann durch seine Profilform be-
dingt auch bei Dachdeckungen mit Wellplatten Profil 5,
Profil 6 und Profil 6% eingesetzt werden. Der Entliif-
terstutzen muss dabei immer in der Hohentiberdeckung
der Wellplatten eingebaut werden.

Kunststoff-Entlifterstutzen

Antennendurchgang fur Berliner Welle

Zur Dachdurchfithrung von Antennen steht fir die
Berliner Welle ein Antennendurchgang aus Kunststoff
zur Verfiigung. Dieser ist fiir Durchflihrungen von
& 22 mm bis maximal & 65 mm geeignet. Er kann
im Dachneigungsbereich von 10 ° bis 40 ° eingesetzt
werden. Ab einer Dachneigung von 26° muss der
Stutzen um 180 ° gedreht auf die Grundplatte aufge-
setzt werden.

Der Einbau des Antennendurchganges erfolgt nach
dem entsprechend groRen Ausschnitt in der Berliner
Wellplatte. Die Befestigung erfolgt auf dem 1. und 3.
Wellenberg des Durchganges. Die Befestigungsldcher
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sind vorzubohren. Aus Griinden der Materialbeweg-
lichkeit sind die firstseitigen Befestigungslécher mit
(20 mm vorzubohren. Der Durchgang zwischen An-
tenne und Formteil ist bauseits abzudichten.

Zur sicheren Befestigung der Antenne kann es erfor-
derlich werden, zusatzliche Befestigungen, z.B. Spann-
dréhte, einzubauen.

Der Antennendurchgang kann durch seine Profilform
bedingt auch bei Dachdeckungen mit Wellplatten Pro-
fil 5, Profil 6 und Profil 6% eingesetzt werden. Der
Antennendurchgang muss dabei immer in der Hohen-
tiberdeckung der Wellplatten eingebaut werden.
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Allgemeines

Einbauteile fiir Dachdeckungen mit Eternit Wellplatten
sind von verschiedenen Herstellern in verschiedenen
Formen erhéltlich. Die verwendeten Einbauteile mus-
sen fiir die vorgesehene Anwendung geeignet sein
und regensicher bzw. wasserdicht eingebaut werden.
Werden die Einbauteile nicht an vorhandene Pfetten
oder Sparren angeordnet, so kdnnen zusétzliche Un-
terstiitzungen notwendig werden.

Zu beachten ist, dass Einbauteile bei Belastungen die
Wellplattendeckung nicht beschédigen. Verursacht das
Einbauteil bei einer Belastung Druck auf die darunter
liegende Wellplatte, so ist eine lastverteilende Unter-
lage notwendig.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung einiger Ein-
bauteile mit Lieferanten dieser Zubehdrteile. Beachten
Sie bitte, dass die jeweiligen Einbau- und/oder Verwen-

dungsanleitungen des Herstellers unbedingt zu be-
achten sind.

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit. Die gezeigten Abbildungen stellen ledig-
lich Beispiele dar und ersetzen nicht die Einbauvor-
schriften des Herstellers. Jegliche Haftung der Eternit
AG ausgeschlossen.

Laufrostsysteme

Wellplatten gelten gem&R §11 der Unfallverhiitungs-
vorschrift ,,Bauarbeiten“ als nicht begehbare Bauteile.
Sie durfen nicht als Arbeitsplatz und Verkehrsweg ge-
nutzt werden und sind nur tber Laufbohlen oder &hn-
liche Einrichtungen zu betreten, siehe auch Seite 5.
Verfiighar sind Laufrostsysteme, die von Ortgang zu Ort-
gang oder von Traufe zu First eingebaut werden kénnen.
Die Stiitzen selbst sind variabel fiir verschiedene Dach-
neigungen einstellbar. Der Laufrost wird auf die Stutze

aufgelegt und verschraubt. Werden mehrere Laufroste
in Reihe verlegt, so sind die Laufroste untereinander
zu befestigen. Jeder Laufrost muss von mindestens
2 Laufroststiitzen gehalten werden. Die zuldssigen Auf-
lagerabstande sind den jeweiligen Herstellerangaben
zu entnehmen.

Lieferanten (2) (3 @) (8), siehe Seite 50.

Laufroststiitze fiir Wellplatten

Schneefangsysteme

Zum Einbau von Schneefangsystemen sind die gelten-
den Landesbauordnungen sowie die Auflagen der Kom-
munen zu beachten.

Erhaltlich sind Schneefangstiitzen zur Aufnahme von
Schneefanggittern, Rundhdlzern und Rohren. In der
Regel erfolgt die Verankerung der Schneefangstiitzen
durch Verschraubungen mit dem Sparren oder zu-
sétzliche Unterstiitzungen.

Der Abstand der Stitzen untereinander richtet sich
nach den zu erwartenden Schneemengen und den
Angaben des jeweiligen Herstellers.

Zu beachten ist, dass sich im Wellental der Wellplat-
ten Eislanzen bilden und unter dem Schneefangsys-
tem durchrutschen konnen. Um dies zu verhindern,
sind geeignete Klammern oder Laschen in jedem
Wellental am Schneefangsystem zu befestigen.

Lieferanten @ 3 @) (® (&), siehe Seite 50.

Schneefang mit 2-Rohr-System

Dachhaken (Leiterhaken)

Nach den Vorschriften der Bau-BG sind bei Arbeiten
am Dach, z.B. Inspektions- und Instandhaltungsarbei-
ten, Personen mittels Anseilschutz zu sichern. Dazu
sind BG geprufte Dachhaken erforderlich.

Die Montage von Dachhaken muss nach den Vor-
schriften des jeweiligen Herstellers erfolgen. Es dirfen
ausschlieBlich die zum jeweiligen System gehdrenden
Befestigungsmittel verwendet werden.

Lieferanten (2) (3), siehe Seite 50.

Dachhaken fir Wellplatten

Blitzschutz

Blitzschutzsysteme haben die Aufgabe, Blitzeinschlage
einzufangen. Der Blitzstrom muss am Einschlags-
punkt erfasst, zur Erde abgeleitet und im Erdboden
verteilt werden. Dabei gilt es, Schaden am Gebaude
und vor allem an Personen zu verhindern. Die dazu
bendtigten Fangeinrichtungen werden bei Gebduden
unter anderem am Dach angeordnet.
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Die Befestigung der Dachleitungshalter erfolgt Gbli-
cherweise an den Befestigungsmitteln der Wellplatten-
deckung. Die Dichtfunktion der verwendeten Dichtun-
gen muss bestehen bleiben.

Lieferanten (3) (7) (®), siehe Seite 50.
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Bearbeitung

Bohren und Schneiden

Zum Bohren der Wellplatten konnen handelsubliche
Bohrmaschinen verwendet werden. Diese sollen ohne
Schlag betrieben werden. Als Bohrerqualitaten sind
HSS- oder HM-Bohrer zu verwenden. Fir den Dauer-
betrieb sollten Widia-Bohrer eingesetzt werden.

Zum Schneiden der Wellplatten kdnnen Stichsdgen mit
HM-Ségeblattern (z.B. Bosch T 14 1 HM) verwendet

werden. Die Stichsége sollte mit einem madglichst kur-
zen FuRlblech ausgestattet sein.

Fiir lange/mehrere, gerade Schnitte ist die Verwen-
dung von Kreissagen mit Fiihrungsschiene zu bevor-
zugen. Zu beachten ist, dass die Sagen staubarm ar-
beiten und/oder Gber eine Staubabsaugung verfiigen.
Die Schnitttiefe muss mind. 60 mm betragen.

Unsaubere Schnittkanten kénnen mit einer Holzraspel
oder Schmirgelpapier, 60er Korn, geglattet werden.
Beachten Sie das Trennschleiferverbot der Bau-BG fiir
die Bearbeitung mineralisch gebundener Baustoffe.
Schneid-/Bohrstaub auf den Flachen ist zu vermeiden
bzw. sofort riickstandslos zu entfernen.

Lieferung und Lagerung

Die Wellplatten werden in Kunststofffolie verpackt auf
Holzpaletten geliefert. Trotz Folienverpackung sind die
Paletten bis zur Verarbeitung trocken zu lagern und
vor Hitze zu schiitzen.

Die Lagerung muss auf ebenem, tragféahigem Unter-
grund erfolgen. Es dirfen maximal 2 Paletten tber-
einander gestapelt werden.

Palettenbelegung und -gewichte kénnen aus neben-
stehender Tabelle entnommen werden.

Eternit Wellplatten vom Stapel abheben, nicht abziehen!
So vermeiden Sie Farbbeschédigungen an der Ober-
seite (Sichtseite) der Wellplatten.

Bei angebrochenen Paletten und Lagerung im Freien
ist eine Folienabdeckung vorzunehmen. Die hierfir be-
nétigten Folienhauben werden in den Wellplatten-Pa-
letten der Plattenl&nge 2.500 mm und 2.000 mm mit-
geliefert.

Plattenldnge Plattengewicht Platten/Palette Palettengewicht

Wellplatten 3.100 mm 39,8 kg 50 Stiick ~1.990 kg
Profil 5 2.500 mm 32,0 kg 65 Stiick ~ 2.080 kg
2.000 mm 25,5 kg 65 Stiick ~ 1.658 kg

1.600 mm 20,5 kg 65 Stiick ~ 1.333 kg

1.250 mm 16,0 kg 65 Stiick ~ 1.040 kg

Wellplatten 2.500 mm 38,3 kg 50 Stiick ~1.915 kg
Profil 6 2.000 mm 30,7 kg 65 Stlick ~1.989 kg
1.600 mm 24,5 kg 65 Stiick ~ 1.593 kg

1.250 mm 19,2 kg 65 Stiick ~ 1.248 kg

Wellplatten 2.500 mm 40,6 kg 50 Stiick ~2.030 kg
Profil 6% 2.000 mm 32,5kg 65 Stiick ~2.113 kg
1.600 mm 26,0 kg 65 Stiick ~ 1.690 kg

1.250 mm 20,3 kg 65 Stiick ~ 1.320 kg

Wellplatten 2.500 mm 32,6 kg 65 Stiick ~2.119 kg
Profil 8 2.000 mm 26,1 kg 65 Stiick ~ 1.697 kg
1.600 mm 20,9 kg 65 Stiick ~ 1.359 kg

1.250 mm 16,3 kg 65 Stiick ~ 1.060 kg

Berliner Welle 625 mm 8,2 kg 150 Stick ~1.230 kg
830 mm 10,9 kg 150 Stiick ~ 1.635 kg

Beschichten von Eternit Wellplatten

Zum Schutz der Farbbeschichtung von Eternit Well-
platten wéhrend Transport, Lagerung und Verarbei-
tung wird werkseitig ein Schutzwachs aufgebracht.
Dieses Wachs wittert in den ersten Monaten nach der
Verlegung ab. Durch dieses Schutzwachs bedingt ist
ein Beschichten der Wellplatten im ersten Jahr nach
der Verlegung nicht mdglich.
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Auch bei eventuell spateren Beschichtungen ist durch
einen einfachen Wassertropfentest erst zu priifen, ob
diese Wachsschicht noch vorhanden ist.

Um Schaden an den Wellplatten zu vermeiden, sollte
generell eine nachtréaglich Beschichtung von Wellplat-
ten mit intakter, werkseitig aufgebrachter Farbschicht
nicht vorgenommen werden.
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Weiterhin handelt es sich bei den von Eternit angebo-
tenen Farben ausschlieflich um Reparaturfarben fiir
kleinere Aushesserungen.
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Zeitwerte fir die Verlegung

Grundlage der nachfolgenden Zeitwerte sind ein nor-
maler Schwierigkeitsgrad und normale bauliche Ge-
gebenheiten. Objektbezogene Erschwernisse, wie sie
sich z.B. durch lange Zufahrtswege oder schwierige
Lagermdglichkeiten ergeben kénnen, sind gesondert

zu berlcksichtigen. Vorbereitende Arbeiten sind eben-
falls separat zu kalkulieren. Als Kalkulationsgrundlage
wurde der Einsatz der jeweils l&ngsten und wirt-
schaftlichsten Wellplatten und Formteile vorgesehen.
Durch Verwendung kirzerer Platten- bzw. Formteil-

langen ergeben sich entsprechend héhere Zeitwerte.
Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu ver-
stehen und missen den eigenen Fertigkeiten und
dem Bauvorhaben entsprechend angepasst werden.

Ausfiihrung Einheit Lohnminuten
Wellplatten | Wellplatten | Wellplatten Berliner
Profil 5 Profil 6 Profil 8 Welle

Dachflache auf Holz-UK mit Holzschraube 7 x 120, komplett m? 10 8 10 13
Dichtschnur & 8 mm oder ' 10 mm in der H6hentiberdeckung Stiick 1 1 1 1
Traufenliftungskamm TK Ifdm 3 3 3
Traufenzahnleiste WST Ifdm 7 7 7
TraufenfulRstiick WE Ifdm 3 3 3
Wellgiebelwinkel WGWK Ifdm - — - 17
Wellgiebelwinkel — Firstabschluss WGWFK, Ober- und Unterteil Stiick - - - 15
Wellgiebelwinkel — Pultabschluss WGWPK Stiick - - - 8
Wellgiebelwinkel — Maueranschluss WGWAK Stiick - - - 8
Wellgiebelwinkel — Ubergangshaube WGWHK, Ubergangsstiick WGWSK Stiick - - - 10
Einfacher Giebelwinkel GW Ifdm 7 7 -
Einfacher Giebelwinkel — Firstabschluss GWF, Ober- und Unterteil Stick 15 15 15 -
Einfacher Giebelwinkel — Pultabschluss GWP Stick 8 8 8 -
Einfacher Giebelwinkel — Maueranschluss GWA Stick 8 8 8 -
Einfacher Giebelwinkel — Ubergangshaube GWH, Ubergangsstiick GWS Stiick 9 9 9 -
Wellfirsthaube WF 2-teilig, beidseitig Ifdm 16 14 16 16
Entlufter-Wellfirsthaube EWF 2-teilig, beidseitig, einschl. Sieb oder Siebkasten Ifdm 19 16 18 -
Kaltdachfirst mit Maueranschlussstiicken und Firstkappe, komplett, beidseitig Ifdm 43 39 41 -
Satteldachfirst mit First-/Gratkappe GKK und First-/Gratliftungsrolle [fdm - - - 15
Wellpulthaube WP [fdm 8 7 8 8
Maueranschlussstick WA Ifdm 10 9 10 10
Welliibergangshaube WWH, Welliibergangsstiick WWS Ifdm 12 10 - 12
Gratausbildung mit First-/Gratkappe GKK und First-/Gratliftungsrolle Ifdm 15 15 15 15
Turbollfter TL, einschl. Wellplattenausschnitt Stuick 10 10 10 10
Rohrstutzen WS aufsetzbar, LW 100 — 350 mm Stick 35 35 35 -
Regenschutzhaube auf Rohrstutzen montieren Stuick 14 14 14 -
Wellfenster WFN aus Faserzement, komplett mit Stahlrahmen Stuck 23 23 23 -
Wellfenster aus Metall, komplett Stuck — — — 25
Kunststoff-Entlifterstutzen Stiick - - - 12
Kunststoff-Antennendurchgang Stiick - — - 12
Lichtwellplatten, einschl. Abstandhaltern und Befestigung m? 15 13 15 18
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Produkte

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung einiger Liefe-
ranten von speziellen Zubehdrteilen fiir Faserzement-
Wellplatten. Die Einbau- und/oder Verwendungsanlei-
tungen der jeweiligen Lieferanten sind zu beachten.
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit. Ebenso ist eine Haftung der Eternit AG
hieraus ausgeschlossen.

Stahlhaken und L-Haken

IVT GmbH & Co. KG @

August-Borsig-Strasse 30 - 59439 Holzwickede

Tel. (023 01) 910 11 0 - Fax (0 23 01) 9 10 11 24
www.ivt.de

Laufrost- und Schneefangsysteme

Gust. Overhoff GmbH & Co. @

Elberfelder StraRe 76 - 40822 Mettmann

Tel. (021 04)91 910 - Fax (021 04) 1 2597
www.gust-overhoff.de

Wilhelm Flender GmbH & Co. KG 3
Postfach 31 63 - 57244 Netphen (Deuz)
Tel. (0 27 37) 593 50 - Fax (0 27 37) 6 40
www.flender-flux.de

Josef Heuel u. Séhne GmbH (@

Am Lindhdvel 3 - 59846 Sundern-Hachen

Tel. (029 35) 96 66 0 - Fax (0 29 35) 96 66 60
www.heuel.de

Wurst Metalltechnik &

Tiefenhéausern 17 - 79862 Hochenschwand
Tel. (0 77 55) 2 54 - Fax (0 77 55) 16 73
www.wurstmetall.de

Otto Lehmann GmbH ®

Berliner Strasse 21 - 93073 Neutraubling
Tel. (094 01) 786 0 - Fax (0 94 01) 7 86 47
www.otto-lehmann-gmbh.de
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Solar- und Montagesysteme

NAU GmbH

Umwelt- und Energietechnik

NaustraRe 1 - 85368 Moosburg-Pfrombach
Tel. (0 87 62) 9 20 - Fax (0 87 62) 34 70
www.nau-gmbh.de

Schiico International KG

Karolinenstrale 1 — 15 - 33609 Bielefeld
Tel. (05 21) 78 30 - Fax (05 21) 78 34 51
www.schueco.de

Dachflachenfenster

VELUX GmbH

Gazellenkamp 168 - 22502 Hamburg

Tel. (01 80) 3 33 33 99 - Fax (01 80) 3 3333 98
www.velux.de

Roto Bauelemente GmbH

Wilhelm-Frank-Stral3e 38 — 40 - 97980 Bad
Mergentheim

Tel. (0 18 05) 90 50 50 - Fax (0 18 05) 90 40 50
www.roto-bauelemente.de

Fakro Dachfenster GmbH

PlathnerstraRe 5a - 30175 Hannover

Tel. (05 11) 8 79 37 75 - Fax (05 11) 8 79 37 65
www.fakro.de

Lichtkuppeln und Rauchabziige

Eternit Flachdach GmbH

NissanstralBe 1 - 41468 Neuss

Tel. (02131)1830 - Fax (021 31) 183300
www.eternit-flachdach.de
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Dachdeckerwerkzeuge

P. F. Freund & Cie. GmbH

Hahnerberger Stralle 94 — 96 - 42349 Wuppertal
Tel. (02 02) 4 09 29 0 - Fax (02 02) 4 09 29 29
www.freund-cie.de

Joh. Hermann Picard GmbH & Co.

Rottsieben 15 - 42349 Wuppertal

Tel. (02 02) 2 47 54 0 - Fax (02 02) 2 47 54 50
www.picard-hammer.de

Vorkomprimierte Dichtungsbénder

MAGE Herzberg GmbH

An den Steinenden 7 - 04916 Herzberg

Tel. (0 35 35) 40 07 0 - Fax (0 35 35) 40 07 32
www.mage-herzberg.de

Technoplast

Im Veltensgarten 5 - 55546 Volxheim

Tel. (0 67 03) 30 06 80 - Fax (0 67 03) 30 06 88
www.technoplast-gmbh.de

Blitzschutzsysteme

OBO Bettermann GmbH & Co. @

Postfach 11 20 - 58694 Menden

Tel. (023 73) 89 0 - Fax (0 23 73) 89 238
www.obo-bettermann.com

Dehn + Séhne

Postfach 16 40 - 92306 Neumarkt

Tel. (091 81)9 06 0 - Fax (0 91 81) 9 06 100
www.dehn.de

Wilhelm Flender GmbH & Co. KG 3
Postfach 31 63 - 57244 Netphen (Deuz)
Tel. (0 27 37) 593 50 - Fax (0 27 37) 6 40
www.flender-flux.de
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Traufenausbildung mit TraufenfuRstiick WE
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01 Eternit Wellplatten

02 Rinnenhalter

03 Luftungsprofil

04 Eternit TraufenfuRstiick WE

05 Traufbohle,
Rinnenhalter in die Traufbohle eingelassen

06 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

07 Eternit Dachuntersicht

08 Traglattung

09 Hochhédngende Rinne

10 Konterlattung

11 Eternit Dachfolie Rofatop

12 Sparren

13 Warmeddmmung

14 FuBpfette

15 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse

16 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

17 Traufblech
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Traufenausbildung mit Traufenzahnleiste WST
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Eternit Wellplatten

Rinnenhalter

Liftungsprofil

Eternit Traufenzahnleiste WST
Traufbohle,

Rinnenhalter in die Traufbohle eingelassen
Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Verschalung

Traglattung

Hochh&ngende Rinne

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Sparren

Warmedammung

FuBpfette

Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
Traufblech
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Traufe ohne Faserzement-Formteile
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01 Eternit Berliner Welle

02 Rinnenhalter

03 Luftungsprofil

04 Einlaufblech

05 Traufhohle,
Rinnenhalter in die Traufbohle eingelassen

06 Eternit Glockenschraube 5,0x 115

07 Eternit Traufenlliftungskamm

08 Traglattung

09 Hochhéngende Rinne

10 Konterlattung

11 Eternit Dachfolie Rofatop

12 Sparren

13 Verschalung

14 Warmeddmmung

15 FuBpfette

16 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieflich An- und Abschliisse

17 Dachschragenbekleidung,
einschlieBlich Unterkonstruktion

18 Traufblech
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Ortgangausbildung mit einfachem Giebelwinkel GW
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Eternit Wellplatten

Eternit einfacher Giebelwinkel GW 300/300 mm
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Sparren

Warmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Dachuntersicht

Eternit Fugenband

Liftungsprofil
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Ortgangausbildung ohne Faserzement-Formteile
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01 Eternit Wellplatten

02 Dreikantleiste ca. 40x40 mm

03 Traglattung

04 Konterlattung

05 Eternit Dachfolie Rofatop

06 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

07 Sparren

08 Warmeddmmung

09 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse

10 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

11 Eternit Dachuntersicht

12 Eternit Fugenband

13 Liftungsprofil
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Ortgangausbildung ohne Faserzement-Formteile mit Ortblech
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Ortblech

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Sparren

Warmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Dachuntersicht
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Ortgangausbildung bei Berliner Welle mit Wellgiebelwinkel WGWK
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Eternit Berliner Welle

Eternit Wellgiebelwinkel WGWK, Typ links
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Eternit Glockenschraube 5,0x 115
Sparren

Warmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieflich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
Schalbrett

Luftungsprofil
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Satteldachfirst mit Wellfirsthauben WF 2-teilig und Turboliftern TL

10 13

01 Eternit Wellplatten

02 Eternit Wellfirsthaube WF 2-teilig, Oberteil

03 Eternit Wellfirsthaube WF 2-teilig, Unterteil

04 Eternit Dichtungsprofil & 8 mm

05 Eternit Turboltfter TL

06 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

07 Traglattung

08 Konterlattung

09 Eternit Dachfolie Rofatop

10 Firstpfette

11 Warmeddmmung

12 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse

13 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
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Satteldachfirst mit Wellfirsthauben WF 2-teilig und Entlifter-Wellfirsthauben EWF 2-teilig

11 14

01 Eternit Wellplatten

02 Eternit Wellfirsthaube WF 2-teilig, Oberteil

03 Eternit Entliifter-Wellfirsthaube EWF 2-teilig,
Unterteil

04 Eternit Entlifter-Wellfirsthaube EWF 2-teilig,
Oberteil

05 Eternit Kunststoff-Siebkasten
Alternativ: Kunststoff-Sieb

06 Eternit Dichtungsprofil & 8 mm

07 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

08 Traglattung

09 Konterlattung

10 Eternit Dachfolie Rofatop

11 Firstpfette

12 Warmeddmmung

13 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse

14 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
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Kaltdachfirst mit Maueranschlussstiicken WA und Firstkappe WKF
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Eternit Wellplatten

Eternit Firstkappe WKF fir Kaltdachfirst
Eternit Maueranschlussstiick WA
Eternit Kaltdachfirst-Traverse

Eternit Kunststoff-Abweisprofil

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Firstpfette

Wéarmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Satteldachfirst bei Berliner Welle mit First-/Gratltftungsrolle
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Eternit Berliner Welle

Eternit First-/Gratkappe GKK

Eternit First-/Gratltftungsrolle 390 mm
Eternit Dichtungsprofil & 8 mm
Firstlatte

Eternit First-/Gratlattenhalter

Eternit Glockenschraube 5,0x 115
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Firstpfette

Wéarmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Pultfirst mit Wellpulthauben WP
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Eternit Wellplatten

Eternit Wellpulthaube WP

Liftungsprofil

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Sparren

Wéarmeddmmung

Firstpfette

Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschrégenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Dachuntersicht

Eternit Wellplatten



Pultfirst mit Traufenzahnleiste WST
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Eternit Wellplatten

Eternit Traufenzahnleiste WST
Liftungsprofil

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Verschalung

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Sparren

Warmeddmmung

Firstpfette

Firstbohle

Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
Tropfblech

Eternit Wellplatten



Kehlausbildung mit Blechkehle in vertiefter Ausfiihrung
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Eternit Wellplatten

Eternit Traufenliftungskamm

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Kehlschalung

Vordeckung

Blechkehle

Kehlsparren

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop
Wéarmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieBlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Gratausbildung mit First-/Gratkappen GKK und First-/Gratluftungsrolle
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Eternit Wellplatten

Eternit First-/Gratkappe GKK

Eternit First-/Gratltftungsrolle 390 mm
Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Eternit First-/Gratlattenhalter

Gratlatte

Gratsparren

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop
Wéarmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieBlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Dachneigungswechsel mit Welliibergangssticken WWS

07

01 Eternit Wellplatten

02 Eternit Wellubergangssttick WWS

03 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x 120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

04 Traglattung

05 Konterlattung

06 Eternit Dachfolie Rofatop

07 Pfette

08 Warmeddmmung

09 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieflich An- und Abschliisse

10 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Berechnung des himmelseitigen Offnungswinkels,
siehe Seite 40.
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Dachneigungswechsel mit Welliibergangshauben WWH

01 Eternit Wellplatten

02 Eternit Wellubergangshaube WWH

03 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x 120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

04 Traglattung

05 Konterlattung

06 Eternit Dachfolie Rofatop

07 Pfette

08 Warmeddmmung

09 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieflich An- und Abschliisse

10 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Berechnung des himmelseitigen Offnungswinkels,
siehe Seite 40.
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Wandanschluss traufseitig mit Maueranschlussstiicken WA
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Eternit Wellplatten

Eternit Maueranschlussstiick WA
Anschlussblech, einschlieBlich Halter
Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop
Warmeddmmung

Firstpfette

Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Wandanschluss seitlich mit aufliegendem Anschlussblech
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Eternit Wellplatten

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Uberhangstreifen

Anschlussblech

Sparren

Wéarmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieBlich Unterkonstruktion

Eternit Wellplatten



Gebaudetrennwand
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06 09 08 07

Eternit Wellplatten

Traglattung

Konterlattung

Eternit Dachfolie Rofatop

Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe
Sparren

Warmeddmmung
Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieflich An- und Abschliisse
Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
Warmeddmmung, nicht brennbar
Metallwinkel, Traglattung unterbrochen
Blechstreifen

Eternit Wellplatten



Rohrdurchfiihrung mit aufsetzbarem Rohrstutzen WS

01 Eternit Wellplatten

02 Eternit Rohrstutzen WS, aufsetzbar

03 Eternit Dichtungsprofil & 8 mm

04 Eternit Regenschutzhaube

05 Abdeckmanschette bauseits

06 Eternit Sechskant-Holzschraube 7x120
mit Pilzdichtung und kleiner Kappe

07 Eternit Faserzement-Kippdtibel

08 Eternit Klebespachtel Super-EP, Kehle anformen

09 Traglattung

10 Konterlattung

11 Mediumfuhrendes Rohr

12 Eternit Dachfolie Rofatop

13 Warmedadmmung

14 Dampfbremse/-sperre, luftdicht verlegt,
einschlieRlich An- und Abschliisse

15 Dachschragenbekleidung,
einschlieRlich Unterkonstruktion
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Die dargestellten Farben kénnen aus drucktechnischen Griinden von den Originalfarbténen abweichen.
Fir alle Eternit Farben kénnen separate Farbkarten angefordert werden.
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